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! Mineralwolle-Systeme mit Putzoberfldche

3.2 Verklebung und Verdiibelung von Mineralwolle-Dammplatten Aero

ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN

Die alsecco Mineralwolle-Systeme mit Putzoberflache
und Mineralwolle-Ddmmplatten Aero kénnen durch Ver-
klebung und Verdiibelung angebracht werden, wenn
nachstehende Kriterien erfiillt sind:

- Die Fassade bhesteht aus Mauerwerk oder Beton
mit oder ohne Putz

- Die Wandoberflachen sind fest, trocken, fett- und
staubfrei und besitzen eine ausreichende Trag-
fahigkeit fiir den Einsatz von Diibeln

- Unebenheiten des Untergrundes < 2 cm/m diirfen
durch das Kleberbett ausgeglichen werden

- Die Verklebung erfolgt vollflachig in Zahnbett- oder
Punkt-Wulst-Methode mit einem Klebeflachenan-
teil von mindestens 40 % je Dammstoffplatte

- Bei der Verklebung ist sicherzustellen, dass die
dichtere, beschichtete Plattenseite nach aulRen
angeordnet wird

- Nach ausreichendem Erhérten des Klebemartels
sind die Ddmmstoffplatten mit den erforderlichen
bauaufsichtlich zugelassenen Diibeln zu befestigen

- Die Mindestdammstoffstérke fiir verklebt und gedii-
belte Systeme betrdgt 40 mm

- Die Anwendung von im Dammstoff versenkten
Diibeln (Alsifix PA) mit Ddmmstoffrondellen ist bei
der Mineralwolle-Dammplatte Aero nicht zul&ssig

Das Wirmeddmm-Verbundsystem darf zur Uber-
briickung von Fugen in den AuRenwandflachen von Plat-
tenbauten bei der Verwendung von Dreischichtplatten
unter folgenden Bedingungen verwendet werden:

- Max. Fugenabsténde von 6,20 m (max. Tafellange)
- Ddmmstoffstarke > 60 mm
- Armierungsmaterialien geméaf Zulassung

SYSTEMBEFESTIGUNG

Die fiir das Dammsystem erforderlichen Diibeldichten
ergeben sich aus den auf das Geb&dude wirkenden Wind-
lasten welche nach DIN 1055-4:2005-03. zu ermitteln sind.

Alternativ zum in der Norm beschriebenen ,Regelfall”
konnen bei Gebduden bis 25 m Héhe und einem h/d-Ver-
héltnis (Gebdudehdhe/kiirzerer Gebaudeseite) von < 2
vereinfachte Annahmen nach DIN 1055-4:2005 ange-
wendet werden.

Unter der Voraussetzung, dass die fiir den , Praxis-
nachweis” definierten Randbedingungen eingehalten
sind, kdnnen die klassifizierten Diibelmengen ohne Wind-
lastberechnung direkt aus der Diibeltabelle des ,Pra-
xisnachweises” auf Seite 49 entnommen werden.

SYSTEMKENNWERTE GEM. ZULASSUNG

Mineralwolle-Dammplatte Aero
Dammstoffstarke 40 - 60
[mm] _ _
Dibeltellerdurch- ~60* - 90
messer [mm] B B
WDVS-Lastklasse
zul Nrwovs [kN] 015 0.167
Mindestdiibelanzahl 4
[Stlick/m?]

* Tellerdurchmesser von 60 mm sind bei der Verdiibe-
lung durch das Armierungsgewebe zuléssig. Bei der Ver-
diibelung unter dem Armierungsgewebe ist ein Teller-
durchmesser von 90 mm notwendig.

Es diirfen auch Dammstoffplatten nach allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung verwendet werden, sofern darin
die Anwendung im WDVS geregeltist. In diesem Féllen
ist die WDVS-Lastklasse dieser Zulassung anzuwenden.

EMPFOHLENE, DUBEL JE NACH UNTERGRUND
Diibelung unter dem Armierungsgewebe
Alsifix PA mit VT 90

Alsifix PM-N mit VT 90

Alsifix PM-T mit VT 90

Diibelung durch das Armierungsgewebe

Alsifix PA
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Verdiibelungsschema: Mineralwolle-Dammplatte Aero WLG 035,
Format 81 cm x 62 cm. Diibelung unter dem Armierungsgewebe.
Statisch relevante Verdiibelung mit bauaufsichtlich zugelassenen
Diibeln. Diibeltellerdurchmesser 90 mm.

VERDUBELUNGSSCHEMA
Diibelschema: 4 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse ? 0,167 kN bis zu einer
Windlast wg von -0,66 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 6 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast wg von -1,00 kN/m? anwendbar.

Diibelschema: 8 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast wg von -1,33 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 10 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast wg von -1,67 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 12 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast wg von -2,04 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 14 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast wg von -2,33 kN/m? anwendbar

Die Diibelrandabsténde ag sind in den jeweiligen Diibelzulassungen

h Wind.

definiert. Negative Windlasten kenn
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! Mineralwolle-Systeme mit Putzoberfldche

3.3 Mechanische Befestigung von Mineralwolle-Dammplatten HD-M

(Schienensystem)

ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN

Die alsecco Mineralwolle-Systeme mit Putzoberflache
und Mineralwolle-Ddmmplatten HD-M kdnnen mit fol-
gendem Aufbau mechanisch befestigt werden:

- Die Fassade besteht aus Mauerwerk oder Beton
mit oder ohne Putz

- Die Wandoberflachen miissen fest, trocken, fett-
und staubfrei sein und eine ausreichende Trag-
fahigkeit fiir den Einsatz von Diibeln aufweisen

- Partielle Unebenheiten des Untergrundes bis max.
3 cm/m diirfen durch Unterfiitterung der Halteleis-
ten mit geeigneten Abstandhaltern an den Befesti-
gungspunkten ausgeglichen werden

- Die Aluminium-Halteleisten werden horizontal mit
allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Kragendii-
beln am Untergrund befestigt. Nach jeder einge-
schobenen Dammplatte ist eine vertikale Verhin-
dungsleiste einzusetzen

- In Ddmmplattenmitte bzw. bei zusatzlicher Verdi-
belung istim Bereich der Diibel ein Kleberpunkt not-
wendig. Uber die Kleberpunkte ist ein Klebe-
flaichenanteil von mind. 20 % sicherzustellen

- Nach ausreichendem Erhérten des Klebemartels
sind die Ddmmstoffplatten mit den erforderlichen
bauaufsichtlich zugelassenen Diibeln zu befestigen

- Die Mindestdammstoffstdrke schienenbefestigter
Systeme betrdgt 60 mm

- Die Anwendung von im Ddmmstoff versenkten
Diibeln (Alsifix PA) mit Ddmmstoffrondellen ist ab
einer Ddmmstoffstérke von 80 mm mdéglich

Das Wirmeddmm-Verbundsystem darf zur Uber-
briickung von Fugen in den AuRenwandflachen von Plat-
tenbauten bei der Verwendung von Dreischichtplatten
unter folgenden Bedingungen verwendet werden:

- Max. Fugenabstande von 6,20 m (max. Tafellange)
- Dadmmstoffstarke > 60 mm
- Armierungsmaterialien gemaf Zulassung

SYSTEMBEFESTIGUNG

Die fiir das Dammsystem erforderlichen Diibeldichten
ergeben sich aus den auf das Geb&dude wirkenden Wind-
lasten welche nach DIN 1055-4:2005-03. zu ermitteln sind.

Alternativ zum in der Norm beschriebenen ,Regelfall”
konnen bei Gebauden bis 25 m Hohe und einem h/d- Ver-
héltnis (Gebdudehdhe/kiirzerer Gebaudeseite) von < 2
vereinfachte Annahmen nach DIN 1055-4:2005 ange-
wendet werden.

SYSTEMKENNWERTE GEM. ZULASSUNG

Befestigung der Halteleisten

Die Halteleisten miissen mit allgemein bauaufsichtlich
zugelassenen Kragendiibel (Kragendurchmesser 16 mm,
Diibellastklasse > 0,15 kN) im Abstand von max. 30 cm

befestigt werden.

Zusitzliche Plattenverdiibelung bei MiWo HD-M

W'?ﬂﬂ;‘fﬁ'} We Anzahl der Diibel/Platte

nach flir eine Dibellastklasse
>
DIN 1055-4:2005 20,15 kN

W, bis -0,77 1

W, bis -1,00 2

W, bis -1,60 4

W, bis -2,20 6

Es diirfen auch Dammstoffplatten nach allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung verwendet werden, sofern darin
die Anwendung im WDVS geregelt ist.

In diesen Féllen sind die Verdiibelungsvorschriften der
entsprechenden Zulassung anzuwenden.

EMPFOHLENE DUBEL, JE NACH UNTERGRUND

Alsifix SA, Alsifix SM-M
Alsifix PA, Alsifix PM-N, Alsifix PM-T
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Verdiibelungsschema: Mineralwolle-Dammplatte HD-M,
Format 80 cm x 62,5 cm. Statisch relevante Zusatzverdiibelung
Dammplatten

Mineralwolle-Systeme mit Putzoberfldche

VERDUBELUNGSSCHEMA

Der Abstand der Diibel auf den Halteleisten darf 30 cm
nicht unterschreiten. Es ist eine Diibellastklasse > 0,15
kN auch fiir die Halteleistenbefestigung notwendig.

Diibelschema: 1 Diibel/Platte

Bei Diibellastklasse von > 0,15 kN bis zu Windlasten w,
von -0,77 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 2 Diibel/Platte

Bei Diibellastklasse von > 0,15 kN bis zu Windlasten w,
von -1,00 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 4 Diibel/Platte

Bei Diibellastklasse von > 0,15 kN bis zu Windlasten w,
von -1,60 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 6 Diibel/Platte

Bei Diibellastklasse von > 0,15 kN bis zu Windlasten w,
von -2,20 kN/m? anwendbar.

Die Diibelrandabsténde aR sind in den jeweiligen Diibelzulassungen

Y Wind. 1

immer W

definiert. Negative Windlasten kenn
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! Mineralwolle-Systeme mit Putzoberfldche

3.4 Verklebung von Mineralwolle-Lamellenddmmplatten

ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN

Die alsecco Mineralwolle-Systeme mit Putzoberflache
und Mineralwolle-Lamellenddmmplatten kdnnen durch
Verklebung befestigt werden, wenn nachstehende Kri-
terien erfiillt sind:

- Die Fassade besteht aus Mauerwerk oder Beton
mit oder ohne Putz

- Die Wandoberfléchen sind eben, fest, trocken, fett-
und staubfrei, garantieren eine Haftverbundfestig-
keit des Klebemdrtels zum Untergrund von mindes-
tens 0,08 N/mm? und besitzen bei der Anwendung
auf Flachen mit einer Windlast groRer als -1,6 kN/m?
eine ausreichende Tragféhigkeit fiir den Einsatz von
Diibeln

- Unebenheiten des Untergrundes < 1 cm/m diirfen
durch das Kleberbett ausgeglichen werden

- Die Untergriinde diirfen mit Tiefgrundierungen ver-
festigt werden, stark saugende Untergriinde miis-
sen mit Hydro-Tiefgrund vorbehandelt werden

- Die Verklebung erfolgt vollflachig im Zahnbettver-
fahren auf der Dammplatte; bei Speedwall-Lamel-
lenddmmplatten kann der Kleber auch direkt auf die
Wand aufgebracht werden oder die in der Zulas-
sung speziell definierte Teilflachenverklebung mit
einem Klebeflachenanteil von mindestens 50 % je
Dé@mmplatte zur Anwendung kommen

- Auf Fassadenbereichen mit einer Windbelastung
zwischen -1,6 und -2,2 kN/m? ist eine Zusatzverdii-
belung erforderlich. Die Diibelung erfolgt nach aus-
reichendem Erhérten des Klebemadrtels mit bauauf-
sichtlich zugelassen Diibeln und einem Diibeltel-
lerdurchmesser von mindestens 140 mm

- Die Mindestddmmstoffstérke fiir die Anwendung
von Lamellenddmmplatten betrégt 40 mm

- Die Anwendung von im Dammstoff versenkten
Diibeln (Alsifix PA) mit Ddmmstoffrondellen ist bei
Lamellenddmmplatten nicht zuldssig

Das Wirmeddmm-Verbundsystem darf zur Uber-
briickung von Fugen in den AuRenwandflachen von Plat-
tenbauten bei der Verwendung von Dreischichtplatten
unter folgenden Bedingungen verwendet werden:

- Max. Fugenabstande von 6,20 m (max. Tafellange)
- Ddmmstoffstarke > 60 mm
- Armierungsmaterialien geméaf Zulassung

SYSTEMBEFESTIGUNG

Die Standsicherheit des Lamellenddmmsystems als
geklebte Systemvariante ist bis zu einer Windbelastung
w, von - 2,2 kN/m? iiber die Systemzulassung geregelt.

Im Windsogbereich zwischen -1,6 und -2,2 kN/m*sind
pauschal 3 oder 5 Diibel je m? zu setzen. (s. Tabelle). Eine
rechnerische Ermittlung der Diibelanzahl ist in diesen
Bereichen nicht erforderlich.

Die Notwendigkeit der zusétzlich zu verdiibelnden
Flachen ergibt sich aus der GréRe der auf das Geb&u-

de wirkenden Windlasten gemaR DIN 1055-4:2005-03.

SYSTEMKENNWERTE GEM. ZULASSUNG

Mineralwolle-
Lamellenddmmplatte
Dammstoffstarke > 40
[mm]
Dubeltellerdurch- 140
messer [mm]
Mindestdiibelanzahl
bei Windlasten von 3*
-1,6 bis -2,2 kN//m?
[Stlick/m?]

*5 Diibel/m? im Fall von Putzgewichten > 10 kg/m? oder
einer Putzdicke > 10 mm

Es diirfen auch Dammstoffplatten nach allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung verwendet werden, sofern darin
die Anwendung im WDVS geregelt ist.

In diesen Fallen sind die Verdiibelungsvorschriften die-
ser Zulassung anzuwenden.

EMPFOHLENE DUBEL, JE NACH UNTERGRUND
Alsifix PA mit SBL 140

Alsifix PM-N mit SBL 140
Alsifix PM-T mit SBL 140
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Verdiibelungsschema: Mineralwolle-Dammplatte HD-M,
Format 80 cm x 62,5 cm. Statisch relevante Zusatzverdiibelung von

Dammplatten

VERDUBELUNGSSCHEMA
Diibelschema: 3 Diibel/m?

Mindestdiibelanzahl bei Windlasten
von -1,6 bis -2,2 kN/m?.

Gilt fiir Putzgewichte bis 10 kg/m?
oder 10 mm Schichtstérke.
Diibeltellerdurchmesser 140 mm

Diibelschema: 5 Diibel/m?

Mindestdiibelanzahl bei Windlasten
von -1,6 bis -2,2 kN/m?.

Gilt fiir Putzgewichte iiber 10 kg/m?
oder 10 mm Schichtstérke.
Diibeltellerdurchmesser 140 mm

Die Diibelrandabsténde ag sind in den jeweiligen Diibelzulassungen

) Wind. 1
9

definiert. Negative Windlasten kenn immer W
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! Mineralwolle-Systeme mit Putzoberfldche

3.5 Verklebung und Verdiibelung von Mineralwolle-Lamellenddmmplatten

ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN

Die alsecco Mineralwolle-Systeme mit Putzoberflache
und Mineralwolle-Lamellenddmmplatten kdnnen durch
Verklebung und Verdiibelung angebracht werden, wenn
nachstehende Kriterien erfiillt sind:

- Die Fassade bhesteht aus Mauerwerk oder Beton
mit oder ohne Putz

- Die Wandoberflachen miissen fest, trocken, fett-
und staubfrei sein und eine ausreichende Trag-
fahigkeit fiir den Einsatz von Diibeln aufweisen

- Unebenheiten des Untergrundes < 2 cm/m diirfen
durch das Kleberbett ausgeglichen werden

- Die Verklebung erfolgt vollflachig im Zahnbettver-
fahren auf der Dammplatte; bei Speedwall-Lamel-
lenddmmplatten kann der Kleber auch direkt auf die
Wand aufgebracht werden oder die in der Zulas-
sung speziell definierte Teilflachenverklebung mit
einem Klebeflachenanteil von mindestens 50 % je
Dé@mmplatte zur Anwendung kommen

- Nach ausreichendem Erhérten des Klebemadrtels
sind die Dd&mmplatten mit den erforderlichen bau-
aufsichtlich zugelassenen Diibeln zu befestigen

- Die Mindestddmmstoffstérke fiir die Anwendung
von Lamellenddmmplatten betrégt 40 mm

- Die Anwendung von im Dammstoff versenkten
Diibeln (Alsifix PA) mit Ddmmstoffrondellen ist bei
Lamellenddmmplatten nicht zuléssig.

Das Wirmeddmm-Verbundsystem darf zur Uber-
briickung von Fugen in den AuRenwandflachen von Plat-
tenbauten bei der Verwendung von Dreischichtplatten
unter folgenden Bedingungen verwendet werden:

- Max. Fugenabstande von 6,20 m (max. Tafellange)
- Ddmmstoffstarke > 60 mm
- Armierungsmaterialien geméaf Zulassung

SYSTEMBEFESTIGUNG

Die fiir das Dammsystem erforderlichen Diibeldichten
ergeben sich aus den auf das Geb&dude wirkenden Wind-
lasten welche nach DIN 1055-4:2005-03. zu ermitteln sind.

Alternativ zum in der Norm beschriebenen ,Regelfall”
konnen bei Gebduden bis 25 m Héhe und einem h/d-Ver-
héltnis (Gebdudehdhe/kiirzerer Gebaudeseite) von < 2
vereinfachte Annahmen nach DIN 1055-4:2005 ange-
wendet werden.

Unter der Voraussetzung, dass die fiir den , Praxis-
nachweis” definierten Randbedingungen eingehalten
sind, kdnnen die klassifizierten Diibelmengen ohne Wind-
lastberechnung direkt aus der Diibeltabelle des ,Pra-
xisnachweises” auf Seite 49 entnommen werden.

SYSTEMKENNWERTE GEM. ZULASSUNG

Mineralwolle-

Lamellenddmmplatten
Dammstoffstarke - 40
[mm] -
Dibeltellerdurch- - 60 140
messer [mm]
WDVS-Lastklasse
2l Newovs [kN] 0.167
Mindestdiibelanzahl 4
[Stlick/m?]

* Tellerdurchmesser von 60 mm sind zuléssig bei der
Verdiibelung durch das Armierungsgewebe . Bei Diibe-
lung unter dem Armierungsgewebe ist ein Tellerdurch-
messer von 140 mm notwendig.

Es diirfen auch Dammstoffplatten nach allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung verwendet werden, sofern darin

die Anwendung im WDVS geregelt ist.

In diesen Féllen ist die WDVS-Lastklasse dieser Zulas-
sung anzuwenden.

EMPFOHLENE DUBEL, JE NACH UNTERGRUND
Diibelung unter dem Armierungsgewebe
Alsifix PA mit SBL 140

Alsifix PM-N mit SBL 140

Alsifix PM-T mit SBL 140

Diibelung durch das Armierungsgewebe

Alsifix PA
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Verdiibelungsschema: Mineralwolle-Lamellenddmmplatte,
geklebt und gediibelt, Format 120 cm x 20 cm. Diibelung unter dem
Armierungsgewebe. Statisch relevante Verdiibelung mit bauauf-

sichtlich zugelassenen Diibeln. Mindesttellerdurchmesser 140 mm.

VERDUBELUNGSSCHEMA
Diibelschema: 4,16 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast wg von -0,69 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 6,25 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast wg von -1,04 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 8,33 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast wg von -1,39 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 10,41 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast wg von -1,73 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 12,5 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast wg von -2,08 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 14,58 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast wg von -2,43 kN/m? anwendbar

Die Diibelrandabsténde ag sind in den jeweiligen Diibelzulassungen

Wind. 1

definiert. Negative Windlasten kennzeick immer W g
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! Mineralschaum-Systeme mit Putzoberfldache

4.1 Verklebung und Verdiibelung von Fassadenddmmplatten ecomin-por

ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN

Das alsecco Mineralschaum-System ecomin-por mit
Putzoberflache und der Fassadenddmmplatte ecomin-
por, WLG 045, kann durch Verklebung und Verdiibelung
angebracht werden, wenn nachstehende Kriterien erfiillt
sind:

- Die Fassade bhesteht aus Mauerwerk oder Beton
mit oder ohne Putz

- Die Wandoberflachen miissen eben, fest, trocken,
fett- und staubfrei sein und eine ausreichende Trag-
fahigkeit fiir den Einsatz von Diibeln aufweisen

- Unebenheiten des Untergrundes < 1 cm/m diirfen
durch das Kleberbett ausgeglichen werden

- Die Verklebung erfolgt vollflachig mit Zahnspach-
tel oder durch wulstférmigen Kleberauftrag am Plat-
tenrand und in der Flache, so dass eine Verklebung
von mind. 70 % je Dammplatte erreicht wird

- Nach ausreichendem Erhérten des Klebemadrtels
sind die Ddmmstoffplatten mit den erforderlichen
bauaufsichtlich zugelassenen Diibeln zu befestigen

- Die empfohlene Mindestddmmstoffstarke fiir
geklebt und gediibelte Systeme betrdgt 80 mm

- Die Anwendung von im Ddmmstoff versenkten
Diibeln (Alsifix PA) mit Dammstoffrondellen ist bei
der Fassadenddmmplatte ecomin-por nicht zulds-

sig

- Das Warmeda@mm-Verbundsystem ecomin-por darf
nicht zur Uberbriickung von Dehnungsfugen in den
AuBenwénden (z.B. Fugen in der AuBenflache von
Plattenbauten bei Verwendung von Dreischicht-
platten) verwendet werden

SYSTEMBEFESTIGUNG

Die fiir das Dammsystem erforderlichen Diibeldichten
ergeben sich aus den auf das Geb&dude wirkenden Wind-
lasten welche nach DIN 1055-4:2005-03. zu ermitteln sind.

Alternativ zum in der Norm beschriebenen ,Regelfall”
konnen bei Gebduden bis 25 m Héhe und einem h/d-Ver-
héltnis (Gebdudehdhe/kiirzerer Gebaudeseite) von < 2
vereinfachte Annahmen nach DIN 1055-4:2005 ange-
wendet werden.

Unter der Voraussetzung, dass die fiir den , Praxis-
nachweis” definierten Randbedingungen eingehalten
sind, kdnnen die klassifizierten Diibelmengen ohne Wind-
lastberechnung direkt aus der Diibeltabelle des ,Pra-
xisnachweises” auf Seite 49 entnommen werden.

SYSTEMKENNWERTE GEM. ZULASSUNG

Mineralddmmplatte

Dammstoffstarke <75 =75
[mm] -
Dibeltellerdurch- =60

messer [mm] _
WDVS-Lastklasse 0,10 ‘ 0,167

zul NR‘WDVS [kN]
Mindestdiibelanzahl
[Stiick/Platten]

1

EMPFOHLENE DUBEL, JE NACH UNTERGRUND

Alsifix PA
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Verdiibel h Fassadendammpl in-por WLG 045,
Format 60 cm x 39 cm. Statisch relevante Verdiibelung.

VERDUBELUNGSSCHEMA
Diibelschema: 1 Diibel/Platte (4,27 Diibel/m?)

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast wg von -0,71kN/m* anwendbar

Diibelschema: 1,5 Diibel/Platte (6,41 Diibel/m?)

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast wg von -1,07 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 2 Diibel/Platte (8,54 Diibel/m?)

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast wg von -1,42 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 2,5 Diibel/Platte (10,68 Diibel/m?)

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast wg von -1,78 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 3 Diibel/Platte (12,82 Diibel/m?)

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast wg von -2,14 kN/m? anwendbar

Die Diibelrandabsténde ag sind in den jeweiligen Diibelzulassungen
definiert. Negative Windlasten kennzeicl immer W

9
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! Systeme mit Hartbeldgen

5.1 Befestigung von EPS- und Mineralwolle-Dammplatten
flir Systeme mit Klinkerriemchen, Fliesen u.a.

ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN

Die alsecco Systeme mit EPS-Dammplatten, MiWo-Damm-
platten HD bzw. Lamellenddmmplatten kdnnen auch mit
verschiedenen Hartbelagsoberflachen ausgefiihrt wer-
den. Fiir die Befestigung gelten folgende Bedingungen:

- Die Fassade besteht aus Mauerwerk oder Beton
mit oder ohne Putz

- Die Wandoberflaichen miissen fest, ausreichend
trocken (max. zweifache Ausgleichsfeuchte), eben,
fett- und staubfrei sein und eine ausreichende Trag-
fahigkeit fiir den Einsatz von Diibeln aufweisen

- Unebenheiten des Untergrundes diirfen his < 1
cm/m bei geklebten und bis zu <2 cm/m bei geklebt
und gediibelten Systemen durch das Kleberbett aus-
geglichen werden

- Die Verklebung erfolgt je nach D&mmstoffvarian-
te in Zahnbett- oder Punkt-Wulst-Methode, bzw.
nach in der Zulassung speziell definierter Teil-
flachenverklebung mit einem Klebefldchenanteil von
mindestens 60 % je Dammstoffplatte

- Eine ausschlieBliche Befestigung durch Verkle-
bung istim System basic zuldssig, wenn EPS-Damm-
stoff nach Zulassung verwendet wird und die Gebau-
dehdhe von 8 m nicht {iberschritten wird. Die Wand-
oberfliche muss eine Abreil3festigkeit von mind. 0,08
N/mm? aufweisen. Stark saugende oder sandende
Untergriinde sind mit Hydro-Tiefgrund zu verfesti-
gen

- Nach ausreichendem Erhérten des Klebemartels
sind die Ddmmstoffplatten bei verdiibelungspflich-
tigen Systemen mit den erforderlichen bauauf-
sichtlich zugelassenen Diibeln zu befestigen. Bei
EPS-Dammung und einer Geb&udehdhe bis 8 m darf
im System basic unter dem Armierungsgewebe
gediibelt werden. Bei Verwendung von Mineralwolle
oder bei Geb&udehdhen {iber 8 m ist die Verdiibe-
lung grundsatzlich durch das Armierungsgewebe
auszufiihren

- Die Mindestddmmstoffstarke fiir geklebt und gedii-
belte Systeme betrdgt 40 mm

- Die Anwendung von im Dammstoff versenkten
Diibeln (Alsifix PA) mit Ddmmstoffrondellen ist ab
einer Ddmmstoffstérke von 80 mm mdglich, wenn
die Diibelung unter dem Gewebe erfolgen kann

- Systeme dieser Art diirfen nicht zur Fugeniiber-
briickung bei Plattenbauweisen (z.B. 3-schichtige
AuBenwandplatten) eingesetzt werden

SYSTEMBEFESTIGUNG

Die fiir das Dammsystem erforderlichen Diibeldichten
ergeben sich aus den auf das Geb&@ude wirkenden Wind-
lasten welche nach DIN 1055-4:2005-03. zu ermitteln sind.

Alternativ zum in der Norm beschriebenen ,Regelfall”
konnen bei Gebduden bis 25 m Hohe und einem h/d-Ver-
héltnis (Gebdudehohe/kiirzerer Gebaudeseite) von < 2
vereinfachte Annahmen nach DIN 1055-4:2005 ange-
wendet werden.

Unter der Voraussetzung, dass die fiir den , Praxis-
nachweis” definierten Randbedingungen eingehalten
sind, kdnnen die klassifizierten Diibelmengen ohne Wind-
lastberechnung direkt aus der Diibeltabelle des ,Pra-
xisnachweises” auf Seite 49 entnommen werden.

SYSTEMKENNWERTE GEMAR ZULASSUNG

EPS-Systeme

EPS-Dammplatte
=40

Dammstoffstarke
[mm]
Diibeltellerdurch-
messer [mm]
WDVS-Lastklasse
zul NR,WDVS [kN 1
Mindestdiibelanzahl
[Stiick/m?]

= 60" =60

0,15 0,167

* bei Dibelung unter dem Armierungsgewebe im
System basic
** bei Ddmmstoffstérken < 60 mm mind. 5 Diibel/m?

Mineralwolle-Systeme

Mineralwolle- Mineralwolle-
Dammplatte Lamellen-
HD dammplatte
Déammstoffstarke
=40
[mm]
Dibeltellerdurch- "
=60
messer [mm]
WDVS-Lastklasse
zul Nrwovs [kN] o.167
Mindestdiibelanzahl 4
[Stlick/m?]

* Die Verdiibelung muss immer durch das
Armierungsgewebe erfolgen

EMPFOHLENE DUBEL, JE NACH UNTERGRUND

Alsifix PA
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Verdiibelungsschema: Statisch relevante Verdiibelung
durch das Armierungsgewebe.

Systeme mit Hartbeldgen

VERDUBELUNGSSCHEMA

Diibelschema: 4 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,15 kN

bis zu einer Windlast w, von -0,60 kN/m?,

bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN

bis zu einer Windlast w, von -0,66 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 6 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,15 kN

bis zu einer Windlast w, von -0,90 kN/m?,

bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN

bis zu einer Windlast wg von -1,00 kN/m?anwendbar

Diibelschema: 8 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,15 kN

bis zu einer Windlast wg von -1,20 kN/m?,

bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN

bis zu einer Windlast w, von -1,33 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 10 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,15 kN

bis zu einer Windlast wg von -1,50 kN/m?,

bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN

bis zu einer Windlast w, von -1,67 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 12 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,15 kN

bis zu einer Windlast w, von -1,80 kN/m?,

bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN

bis zu einer Windlast w, von -2,04 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 14 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,15 kN

bis zu einer Windlast wg von -2,10 kN/m?,

bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN

bis zu einer Windlast w, von -2,33 kN/m? anwendbar

Die Diibelrandabsténde ag sind in den jeweiligen Diibelzulassungen
definiert. Negative Windlasten kennzeicl immer W

9
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! Systeme mit Holzoberfldchen

6.1 Befestigung von EPS- und Mineralwolle-Dammplatten

flir Systeme mit Holzoberflachen

ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN

Das alsecco System Alwood mit Holzoberflache kann
gemal der Einstufung als normalentflammbare Beklei-
dung bis zur Anwendungsgrenze nach Landesbauord-
nung angebracht werden, wenn nachfolgende Kriteri-
en erfiillt sind:

- Die Fassade bhesteht aus Mauerwerk oder Beton
mit oder ohne Putz

- Die Wandoberflachen miissen fest, trocken, fett-
und staubfrei sein und eine ausreichende Trag-
fahigkeit fiir den Einsatz von Diibeln aufweisen

- Die Dammstoffverlegung erfolgt, wie bei den
Systemvarianten basic oder ecomin beschrieben.
Systeme mit Ddmmstoffen aus EPS-Hartschaum sind
prinzipiell mit einer Armierungslage, gemaR den
zuldssigen Systemaufbauten zu versehen. Bei Ver-
wendung des Systems ecomin darf ausschlieBlich
die Mineralwolle-Ddmmplatte HD eingesetzt wer-
den. In diesem Fall ist eine Armierungsschicht nicht
zwingend notwendig.

- Auf eine zusétzliche Befestigung der Dammplat-
ten durch Diibel darf bei geschlossener Schalung
verzichtet werden, da die Standsicherheit durch die
Alwood-Unterkonstruktion sichergestellt wird

- Zur Befestigung der Alwood-Unterkonstruktion
werden allgemein bauaufsichtlich zugelassene
Senkkopfdiibel mit einem Nenndurchmesser von 10
mm verwendet. Bei Ddmmstoffstarken {iber 140 mm
sind 14 mm Diibeldurchmesser und breitere Unter-
konstruktion notwendig

Rasier der Unberkonstruktlon ir hodzontale
Snlpschalungen (Balsplel TUr 4 DO bel e

B0 o B om

- Die Diibeldichte ist objekthezogen nach Untergrund
und Dammstoffstarke festzulegen. In der Regel
erfolgt eine Befestigung mit 4 Diibeln/m?

SYSTEMBEFESTIGUNG

Die fiir das Dammsystem erforderlichen Diibeldichten
ergeben sich aus den auf das Geb&@ude wirkenden Wind-
lasten welche nach DIN 1055-4:2005-03. zu ermitteln sind.

Alternativ zum in der Norm beschriebenen ,Regelfall”
konnen bei Gebduden bis 25 m Hohe und einem h/d-Ver-
héltnis (Gebdudehdhe/kiirzerer Gebaudeseite) von < 2
vereinfachte Annahmen nach DIN 1055-4:2005 ange-
wendet werden.

Die Diibeldichten sind je nach Systemtyp, Diibeltyp und
Systemdicke gegen die Einwirkungen aus Wind- und
Eigenlasten nachzuweisen.

EMPFOHLENE DUBEL, JE NACH UNTERGRUND

Alsifix AM @ 10 mm
Alsifix AU @ 10 mm
Alsifix AU @ 14 mm
Alsifix AP @ 10 mm

Raster der Unberkonstrukd on 10r verilkale Eode nlelstenschalungen,
(Belsplal TUr § DObeLTF)

B0 om

Biam

I | |- |
" 26cm 7 2Eem ' 26om '  2Eam



Diibeliibersichten

7.1 Schraubdiibel Alsfix PA (versenkt und biindige Anwendung)

Diibelprogramm fiir alsecco-WDVS
B bauaufsichtlich zugelassene Tellerdiibel

Schraubdiibel (fiir Dammplattenbefestigung) Nutzungskategorie: A, B, C, D, E
. Hersteller- | Artikel- | Ldnge Teller- Schaft- | Verpackung Veran{(e— Zugelassen fur «
Bezeichnung Bezeichnung N [mm] 12 & [mmj| [StKarton] rungstiefe Verankerungsgrund Bemerkungen / Erlduterungen
) [mm] [mm] Dubellastklasse
alsecco ejotherm STRU | 798741 115 60 8 100 >25* - Beton Cc12/15 0,50 kN | - Universal-Schraubdiibel fiir
Alsifix PA 798742 135 60 8 100 > 25*% C12/16 - C50/60 0,50 kN | Voll- und Lochbaustoffe
Zulassungs-Nr.: | 798743 155 60 8 100 >25* - Vollziegel (Mz) 0,50 kN | - Mindestverankerungstiefe 25 mm fir
ETA-04/0023 798744 | 175 60 8 100 > 25* - Kalksandvollstein (KS) 0,50 kN | Nutzungskategorie A-D; bei Kategorie E
AbZ 7-21.2-1769 | 798745 195 60 8 100 >25* - Vollstein aus LB (V / Vbl) 0,20 kN | (Porenbeton) mind. 65 mm
798746 215 60 8 100 > 25*% - Hochlochziegel (HLz) 0,40 kN
798747 235 60 8 100 > 25*% - Kalksandlochstein (KSL) 0,50 kN |- Wahlweise Verarbeitung:
798748 255 60 8 100 > 25*% - Hohlblécke aus LB (Hbl) 0,20 kN
798749 | 275 60 8 100 > 25 - Haufwerksporiger LB (LAC) 0,30 kN | A) mit versenkt angeordnetem Dilbelteller
798750 295 60 8 100 > 25*% - Porenbeton (P2-P7) 0,25 kN und Alsifix Rondelle
819036 | 315 60 8 100 > 25"
819037 | 335 60 8 100 > 25" Wetterschalen von Plattenbauten - Einsatzbereich:
819038 | 355 60 8 100 > 25* mit d > 40mm mit Diibelauszugsversuch - alle PS-Dammeplatten PS 15 und PS 20
819039 | 375 60 8 100 > 25" - Miwo-Dammplatte HD
819040 | 395 60 8 100 > 25"
- Mindest-Ddmmstoffstarke
Zubehor: * bei Porenbeton, Nutzungskategorie E > 65 mm - Verbrauch: 80 mm bei Montagetool Typ S
gemaB Windlastberechnung nach
DIN 1055-4:2005 - Montage:
- Bohren @ 8 mm, > 50 mm tief
798047 |Alsifix STR-tool set - Warmeverlustkoeffizient - Diibel einsetzen
798048 |Alsifix STR Ersatz-Kit x = 0,002 W/K - Einschrauben und Versenken des
Diibels mittels Alsifix STR-tool set
798046 | Alsifix Rondelle EPS 100 - Alsifix Rondelle einsetzen
798751 | Alsifix Rondelle Miwo 100

31

Diibelprogramm fiir alsecco-WDVS

B bauaufsichtlich zugelassene Tellerdiibel

Schraubdiibel (fiir Dammplattenbefestigung) Nutzungskategorie: A, B, C, D, E
Bezeichnung Hersteller- | Produkt- | Ldnge Te;er Schaft- | Verpackung r‘:i;i?ﬁj‘é Zugelassen"fﬁr Verankerungsgrund Bemerkungen / Erlauterungen
Bezeichnung Nr. [mm] @ [mm]| [St/Karton] Dubellastklasse
[mm] [mm]
alsecco ejotherm STRU | 798741 | 115 60 8 100 > 25* - Beton Cc12/15 0,50 kN | - Universal-Schraubdiibel fiir
Alsifix PA 798742 | 135 60 8 100 > 25* C12/16 - C50/60 0,50 kN [ Voll- und Lochbaustoffe
Zulassungs-Nr.: | 798743 | 155 60 8 100 > 25* - Vollziegel (Mz) 0,50 kN [ - Mindestverankerungstiefe 25 mm fir
ETA-04/0023 798744 | 175 60 8 100 >25 - Kalksandvollstein (KS) 0,50 kN | Nutzungskategorie A-D; bei Kategorie E
ABZ Z-21.2-1769 | 798745 | 195 60 8 100 > 25* - Vollstein aus LB (V / Vbl) 0,20 kN | (Porenbeton) mind. 65 mm
798746 | 215 60 8 100 > 25* - Hochlochziegel (HLz) 0,40 kN
798747 | 235 60 8 100 > 25* - Kalksandlochstein (KSL) 0,50 kN [ Wahlweise Verarbeitung:
798748 | 255 60 8 100 > 25* - Hohlblécke aus LB (Hbl) 0,20 kN
798749 | 275 60 8 100 >25* |- Haufwerksporiger LB (LAC) 0,30 kN | B) mit ddmmplattenbiindig
798750 | 295 60 8 100 > 25* - Porenbeton (P2-P7) 0,25 kN angeordnetem Dibelteller
819036 | 315 60 8 100 > 25*
819037 | 335 60 8 100 > 25* Wetterschalen von Plattenbauten - Einsatzbereich:
819038 | 355 60 8 100 > 25* mit d > 40mm mit Dilbelauszugsversuch - alle PS-Dammplatten PS 15 und PS 20
819039 | 375 60 8 100 > 25* - Miwo-Dammplatte HD
819040 | 395 60 8 100 > 25* - Verbrauch: - Miwo-Dammplatte Aero mit VT 90
gemanB Windlastberechnung nach - Miwo-Lamellenddmmplatte mit SBL 140
* bei Porenbeton, Nutzungskategorie E > 65 mm DIN 1055-4:2005
Zubehor: - Mindest-Dammstoffstarke 40 mm
- Warmeverlustkoeffizient x,
% = 0,002 W/K - Montage:
798751 |Alsifix Verschlussstopfen | 500 | - Bohren @ 8 mm, > 35 mm tief
798908 |STR Schrauberbit Torx T 30 (lang) Kombinierbar mit Dibelteller - Diibel einsetzen
- SBL 140 plus fir Miwo-Lamellenplatten - Spezialschraube Torx 30 eindrehen
796692 [SBL 140 [ 100 | + VT 90 fiir Miwo-Aero - versenkte Schraube mit
798753 [VT 90 [ 100 | Alsifix Verschlussstopfen schlieBen
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! Dibeliibersicht

7.2 Schlagdubel Alsifix PM-N/PM-T

Diibelprogramm fiir alsecco-WDVS

B bauaufsichtlich zugelassene Tellerdiibel

Schlagdiibel (fiir Dsmmplattenbefestigung) Nutzungskategorie: A, B, C
Bezeichnung Hersteller- | Artikel- |Lédnge Tegr Schaft- | Verpackung r‘zﬁrgi,g::; Zugelassen "fu'r Verankerungsgrund Bemerkungen / Erléuterungen
Bezeichnung Nr. [mm] @ [mm]| [St/Karton] Dibellastklasse
[mm] [mm]
alsecco ejotherm NT U 798847 95 60 8 100 > 25 - Beton Cc12/15 0,40 kN | - Schlagdiibel fiir Massiv- und Lochbau-
Alsifix PM-N 798755 115 60 8 100 >25 C12/16 - C50/60 0,40 kN stoffe mit vormontierten kunststoffum-
Zulassungs-Nr.: 798756| 135 60 8 100 >25 - Vollziegel (Mz) 0,50 kN spritztem Stahlspreizstift
ETA-05/0009 798757| 155 60 8 100 > 25 - Kalksandvollstein (KS) 0,50 kN | - Mindestverankerungstiefe 25 mm fiir
ABZ Z-21.2-1788 | 798758| 175 60 8 100 >25 - Vollstein aus LB (V / Vbl) 0,15 kN Nutzungskategorie A, B, C
798759 195 60 8 100 >25 - Hochlochziegel (Hiz) 0,30 kN
798760| 215 60 8 100 >25 - Kalksandlochstein (KSL) 0,50 kN
825046| 235 60 8 100 >25 - Hohlblécke aus LB (Hbl) 0,15 kN - Einsatzbereich:
825047| 255 60 8 100 > 25 - alle PS-Dammplatten PS 15 und PS 20
825048| 275 60 8 100 > 25 Wetterschalen von Plattenbauten - Miwo-Dammeplatte Aero mit VT 90
825049| 295 60 8 100 >25 mit d > 40mm mit Diibelauszugsversuch - Miwo-Lamellendammplatte mit SBL 140
- Verbrauch: - Montage:
gemaB Windlastberechnung nach - Bohren @ 8 mm, > 35 mm tief
DIN 1055-4:2005 - Diibel einsetzen
- Spreiznagel einschlagen
- Warmeverlustkoeffizient x,
% = 0,002 W/K
Zubehor:
Kombinierbar mit Diibelteller
- SBL 140 plus fiir Miwo-Lamellenplatten
796692 [SBL 140 [ 100 ] - VT 90 fiir Miwo-Aero
798753 |VT 90 | 100 |
Diibelprogramm fiir alsecco-WDVS
W bauaufsichtlich zugelassene Tellerdiibel
Schlagdiibel (fiir Dammplattenbefestigung) Nutzungskategorie: A, B, C
. « Teller- Veranke- .
Bezeichnung Her§teller- Artikel- |Lénge o Schaft- | Verpackung rungstiefe Zugelassen‘fur Verankerungsgrund Bemerkungen / Erléuterungen
Bezeichnung Nr. [mm] 2 [mm]| [St/Karton] Diibellastklasse
[mm] [mm]
alsecco ejotherm NTKU | 815711] 90 60 8 200 >40 - Beton c12/15 0,20 kN [ - Schlagdiibel fiir Massiv- und Lochbau-
Alsifix PM-T 815712| 110 60 8 200 >40 C12/16 - C50/60 0,30 kN stoffe mit vormontierten faserverstarktem
Zulassungs-Nr.: | 815723[ 130 60 8 200 > 40 - Vollziegel (Mz) 0,30 kN Kunststoffstift
ETA-07/0026 815724 150 60 8 200 >40 - Kalksandvollstein (KS) 0,30 kN [ - Mindestverankerungstiefe 40 mm fiir
ABZ 7-21.2-1844 | 815725| 170 60 8 100 > 40 - Hochlochziegel (Hiz) 0,20 kN Nutzungskategorie A, B, C
815726| 190 60 8 100 > 40 - Kalksandlochstein (KSL) 0,30 kN
815727| 210 60 8 100 >40
832792| 230 60 8 100 >40 Wetterschalen von Plattenbauten - Einsatzbereich:
mit d > 40mm mit Diibelauszugsversuch - alle PS-Dammplatten PS 15 und PS 20
- Miwo-Dammplatte Aero mit VT 90
- Miwo-Lamellendammplatte mit SBL 140
- Verbrauch:
geméaB Windlastberechnung nach
DIN 1055-4:2005 - Montage:
- Bohren @ 8 mm, > 50 mm tief
- Warmeverlustkoeffizient y - Diibel einsetzen
% = 0,000 W/K - Spreiznagel einschlagen
Zubehor:
Kombinierbar mit Dibelteller
+ SBL 140 plus fir Miwo-Lamellenplatten
796692 [SBL 140 [ 100 [ - VT 90 fiir Miwo-Aero
798753 [VT 90 [ 100 [




/.3 Schlagdiibel Alsifix D

Diibelprogramm fiir alsecco-WDVS

H konstruktive Tellerdiibel

Dibeliibersicht

Schlagdiibel (fiir Dammplattenbefestigung) Nutzungskategorie:
. . Teller- Veranke-
Bezeichnung Hers'teller— Artikel- | Lange g Schaft- | Verpackung rungstiefe Empfohlene Gebrauchslasten Bemerkungen / Erlduterungen
Bezeichnung Nr. [mm] @ [mm]| [St/Karton]
[mm] [mm]
alsecco KEW TSD 795541 80 60 8 200 >25 - Beton ca. 0,28 kN | - Schlagdiibel mit Stahinagel und
Alsifix D Ejot TID-T 795543 [ 100 60 8 200 >25 - Vollziegel (Mz) ca. 0,27 kN | kunststoffumspritztem Nagelkopf
795545 [ 120 60 8 200 >25 - Kalksandvollstein (KS) ca. 0,27 kN [ - Mindestverankerungstiefe 25 mm
795549 | 140 60 8 200 >25 - Vollstein aus LB (V / Vbl) ca. 0,15 kN
795551 | 160 60 8 200 >25 - Hochlochziegel (Hiz) ca. 0,15 kN
795547 | 180 60 8 200 >25 - Kalksandlochstein (KSL) ca. 0,20 kN | - Einsatzbereich:
795553 | 200 60 8 150 >25 - Hohlblécke aus LB (Hbl) ca. 0,15 kN - alle EPS-Dammplatten
795554 | 220 60 8 100 >25 - Wetterschalen ca. 0,15 kN
797196 | 240 60 8 100 >25
797197 | 260 60 8 100 >25 - Montage:
832971 | 280 60 8 100 >25 - Verbrauch: - Bohren @ 8 mm, > 35 mm tief
832972 | 300 60 8 100 >25 als konstruktiver Befestiger ca. 4 Stk./m2 - Diibel einsetzen

- Warmeverlustkoeffizient y,

% = 0,002 WK

- Spreiznagel einschlagen
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| Diibeliibersicht

7.4 Schraubdiibel Alsifix HA (versenkt und biindige Anwendung)

Diibelprogramm fiir alsecco-WDVS

W konstruktive Tellerdiibel

Schraubdiibel (fiir Dammplattenbefestigung) Nutzungskategorie:
} . Teller- | Schrauben- Veranke-
Bezeichnung Hergte//er— Artikel- | Lange g a Verpackung rungstiefe Empfohlene Gebrauchslasten Bemerkungen / Erlduterungen
Bezeichnung Nr. [mm] [St/Karton]
[mm] [mm] [mm]
alsecco ejotherm STRH | 806858 80 60 6 100 30 - 40 |Holzfaserplatte (d > 17 mm) ca. 0,25 kN | - Rondellendiibel fir Holz und Metallblech
Alsifix HA 806860 [ 100 60 6 100 30 -40 |[Spanplatte (d > 13 mm) ca. 0,25 kN | - empfohlene Verankerungstiefe je nach

806862 | 120 60 6 100 30 - 40 |Gipsfaserplatte (d>12,5mm)  ca. 0,15kN| Plattendicke ca. 30 bis 40 mm
806874 [ 140 60 6 100 30 - 40 |OSB-Platten (d > 16 mm) ca. 0,25 kN | - in der Regel ohne Vorbohren verarbeitbar
806876 160 60 6 100 30 - 40 |Massivholzplatten (d>27 mm)  ca. 0,25 kN
806878 | 180 60 6 100 30 - 40
806880 | 200 60 6 100 30 - 40 _[in Metallblechen bis 0,75 mm Dicke mdglich |- Wahlweise Verarbeitung:
806882 | 220 60 6 100 30 - 40
832778 | 240 60 6 100 30 - 40 A) mit versenkt angeordnetem Dubelteller
832779 | 260 60 6 100 30 -40 |- Verbrauch: und Alsifix Rondelle
832780 [ 280 60 6 100 30 - 40 als konstruktiver Befestiger ca. 4 Stk./m2
832781 300 60 6 100 30 - 40 - Einsatzbereich:

- alle PS-Dammplatten PS 15 und PS 20

- Warmeverlustkoeffizient x
% = 0,002 W/K - Mindest-Dammstoffstarke
80 mm bei Montagetool Typ S
Zubehor:

- Montage:

- Duibel in Dammung einsetzen
798047 |Alsifix STR-tool set - Einschrauben und Versenken des
798048 |Alsifix STR Ersatz-Kit Diibels mittels Alsifix STR-tool set

- Alsifix Rondelle einsetzen
798046 | Alsifix Rondelle EPS 100
798751 | Alsifix Rondelle Miwo 100

Diibelprogramm fiir alsecco-WDVS

B konstruktive Tellerdiibel

Schraubdiibel (fiir Dammplattenbefestigung) Nutzungskategorie:
. . Teller- | Schrauben- Veranke-
Bezeichnung Hers'teller- Artikel- | Lange a a Verpackung rungstiefe Empfohlene Gebrauchslasten Bemerkungen / Erlduterungen
Bezeichnung Nr. [mm] [St/Karton]
[mm] [mm] [mm]
alsecco ejotherm STRH | 806858 80 60 6 100 30 - 40 |Holzfaserplatte (d = 17 mm) ca. 0,25 kN | - Rondellendibel fiir Holz und Metallblech

Alsifix HA 806860 [ 100 60 6 100 30 -40 |[Spanplatte (d > 13 mm) ca. 0,25 kN | - empfohlene Verankerungstiefe je nach
806862 120 60 6 100 30 - 40 |Gipsfaserplatte (d>12,5mm)  ca.0,15kN| Plattendicke ca. 30 bis 40 mm
806874 [ 140 60 6 100 30 -40 |OSB-Platten (d = 16 mm) ca. 0,25 kN | - in der Regel ohne Vorbohren verarbeitoar
806876 [ 160 60 6 100 30 - 40 [Massivholzplatten (d >27 mm)  ca. 0,25 kN
806878 | 180 60 6 100 30 - 40
806880 [ 200 60 6 100 30 - 40 |in Metallblechen bis 0,75 mm Dicke méglich |- Wahlweise Verarbeitung:
806882 | 220 60 6 100 30 - 40
832778 | 240 60 6 100 30 - 40 B) mit dammplattenbiindig
832779 [ 260 60 6 100 30-40 |- Verbrauch: angeordnetem Diibelteller
832780 | 280 60 6 100 30 - 40 als konstruktiver Befestiger ca. 4 Stk./m2
832781 300 60 6 100 30 - 40 - Einsatzbereich:

- alle PS-Dammplatten PS 15 und PS 20
- Warmeverlustkoeffizient y
x = 0,002 W/K - Mindest-Dammstoffstarke 40 mm
Zubehér:
- Montage:
- Diibel in Dammung einsetzen
798751 |Alsifix Verschlussstopfen | 500 Kombinierbar mit Dibelteller - Spezialschraube Torx 25 eindrehen
STR Schrauberbit Torx T 25 (lang) - SBL 140 plus fir Miwo-Lamellenplatten - versenkte Schraube mit
+ VT 90 fir Miwo-Aero Alsifix Verschlussstopfen schlieBen

796692 [SBL 140 [ 100
798753 [VT 90 [ 100




Dibelibersicht |

7.5 Schraubdiibel Alsifix SA/Schlagdiibel Alsifix SM-N

Diibelprogramm fiir alsecco-WDVS

B bauaufsichtlich zugelassene Kragendiibel

Schraubdiibel (fiir Schienenbefestigung) Nutzungskategorie: A, B, C, D, E
. Hersteller- Artikel- | Ldnge |Kragen- | Schaft- | Verpackung Veran{(e- Zugelassen fir «
Bezeichnung Bezsichnung Nr- [mm] | @ [mmj| & [mm)| [StKarton] rungstiefe Veranerungsgrund Bemerkungen / Erlduterungen
[mm] Diibellastklasse
alsecco ejotherm SDK U | 806891| 45 16 8 100 > 25* - Beton C12/15 0,50 kN | - Universal-Schraubdiibel fiir
Alsifix SA 806893| 65 16 8 100 >25* C12/16-C50/60 0,50 kN | Voll- und Lochbaustoffe
Zulassungs-Nr.: 806895| 85 16 8 100 >25* - Vollziegel (Mz) 0,50 kN | - Mindestverankerungstiefe 25 mm fiir
ETA-04/0023 806897 105 16 8 100 > 25* - Kalksandvollstein (KS) 0,50 kN | Nutzungskategorie A-D; bei Kategorie E
ABZ Z-21.2-1769 - Vollstein aus LB (V / Vbl) 0,20 kN | (Porenbeton) mind. 65 mm
* bei Porenbeton, Nutzungskategorie E > 65 mm - Hochlochziegel (HLz) 0,40 kN
- Kalksandlochstein (KSL) 0,50 kN
- Hohlblécke aus LB (Hbl) 0,20 kN | - Einsatzbereich:
- Haufwerksporiger LB (LAC) 0,30 kN - zur Befestigung der Halteleisten im
- Porenbeton (P2-P7) 0,25 kN Schienensystem
- Verbrauch: - Montage:
gemé&B Windlastberechnung nach - Bohren @ 8 mm, > 35 mm tief
DIN 1055-4:2005 - Diibel einsetzen
- Einschrauben der Spezialschraube
mit Torx T30
Kombinierbar mit Diibelteller
- Ejot IT-Z 60/8 K
zur Dammstoffbefestigung
Diibelprogramm fiir alsecco-WDVS
B bauaufsichtlich zugelassene Kragendiibel
Schlagdiibel (fiir Schienenbefestigung) Nutzungskategorie: A, B, C
. Hersteller- | Artikel- |Lénge [Kragen- | Schaft- | Verpackung Veran{(e— 2ugelassen fir .
Bezeichnung Bezeichnung I [mm] | @ [mmj| @ jmm| [sKarton] rungstiefe Vera"nkerungsgrund Bemerkungen / Erlduterungen
[mm] Diibellastklasse
alsecco ejotherm NK U 806884| 45 16 8 100 >25 - Beton C12/15 0,40 kN | - Schiagduibel fiir Massiv- und Lochbau-
Alsifix SM-N 806887| 65 16 8 100 >25 C12/16 - C50/60 0,40 kN stoffe mit vormontierten Stahlspreizstift
Zulassungs-Nr.: | 806889| 85 16 8 100 >25 - Vollziegel (Mz) 0,50 kN | - Mindestverankerungstiefe 25 mm
ETA-05/0009 - Kalksandvollstein (KS) 0,50 kN
ABZ 7-21.2-1788 - Vollstein aus LB (V / Vbl) 0,15 kN
- Hochlochziegel (Hiz) 0,30 kN - Einsatzbereich:
- Kalksandlochstein (KSL) 0,50 kN - zur Befestigung der Halteleisten im
- Hohlblécke aus LB (Hbl) 0,15 kN Schienensystem
Wetterschalen von Plattenbauten - Montage:
mit d > 40mm mit Diibelauszugsversuch - Bohren @ 8 mm, > 35 mm tief
- Diibel einsetzen
- Spreiznagel einschlagen
- Verbrauch:
gemaB Windlastberechnung nach
DIN 1055-4:2005
Kombinierbar mit Diibelteller
- Ejot IT-Z 60/8 K
zur Dammstoffbefestigung
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Dibeliibersicht

7.6 Schraubdibel Alsifix AM 10 / AU 10

Diibelprogramm fiir alsecco-WDVS
B bauaufsichtlich zugelassene Senkkopfdibel

bauten mit d > 40mm

- Verbrauch:
gemaB Windlastberechnung nach
DIN 1055-4:2005

Schraubdiibel (zur Befestigung von Fassadenbekleidungen)
Bezeichnun Hersteller- Artikel- |Ldnge | Schaft- | Verpackung Verar;{(i— Zugelassen fiir Verankerungsgrund Bemerkunaen / Erléuterungen
Y9\ Bezeichnung | Nr. | fmm] | @ [mmj| [StKarton] |" U?gfn;f ° Diibellastklasse ung uterung
alsecco Ejot SDF-S10 | 797618 | 120 10 100 >50 - Beton c12/15 0,80 kN | - Schraubdiibel fiir Beton und Mauerwerk
Alsifix AM 10 795903 | 140 10 100 >50 - Vollziegel (Mz) 0,60 kN mit vormontierter Spezialschraube
Zulassungs-Nr.: | 795904 [ 160 10 100 > 50 - Kalksandvollstein (KS) 0,60 kN | - Mindestverankerungstiefe 50 mm
ABZ 7-21.2-589 | 795905 180 10 100 > 50 - Hohlblécke aus LB (Hbl) 0,25 kN
795906 | 200 10 100 > 50 - Vollstein aus LB (V / Vbl) 0,25 kN
795907 | 220 10 100 > 50 - Einsatzbereich:
Wetterschalen von Platten- 0,60 kN - zur Befestigung von Fassadenbe-

kleidungen (UK-Profile im System
Alwood)

- Montage:
- Bohren @ 10 mm, > 60 mm tief
- Diibel einsetzen
- Einschrauben der Spezialschraube
mit Torx T40

Diibelprogramm fiir alsecco-WDVS
B bauaufsichtlich zugelassene Senkkopfdibel

- Verbrauch:
gemaB Windlastberechnung nach
DIN 1055-4:2005

Schraubdiibel (zur Befestigung von Fassadenbekleidungen)
) Hersteller- | Artikel- |Lange | Schaft- | Verpackung Veranke- 2ugelassen fiir .
Bezeichnung Bezeichnung N [mmj | & [mmj| [StKarton] rungstiefe Veréinkerungsgrund Bemerkungen / Erlduterungen
) [mm] Diibellastklasse
alsecco Ejot SDF-S 10U | 795908 140 10 100 >70 - Beton Cc12/15 0,80 kN | - Schraubdiibel fiir Beton und Mauerwerk
Alsifix AU 10 795909 160 10 100 >70 - Voliziegel (Mz) 0,60 kN mit vormontierter Spezialschraube
Zulassungs-Nr.: | 795910 180 10 100 >70 - Kalksandvollstein (KS) 0,60 kN | - Mindestverankerungstiefe 70 mm
ABZZ-21.2-589 | 795911 | 200 10 100 >70 |- Kalksandlochstein (KSL) 0,40 kN
795912 | 220 10 100 >70 |- Hohlblscke aus LB (Hbl) 0,25 kN
798944 | 250 10 50 >70 - Volistein aus LB (V / Vbl) 0,25 kN - Einsatzbereich:
- Haufwerksporiger LB 0,30 kN - zur Befestigung von Fassadenbe-
kleidungen (UK-Profile im System
Wetterschalen von Platten- 0,60 kN Alwood)
bauten mit d > 40mm
- Montage:

- Bohren @ 10 mm, > 80 mm tief

- Dibel einsetzen

- Einschrauben der Spezialschraube
mit Torx T40




7.7 Schraubdibel Alsifix AP 10 / AU 14

Diibelprogramm fiir alsecco-WDVS
B bauaufsichtlich zugelassene Senkkopfdiibel

Dibeliibersicht

Schraubdiibel (zur Befestigung von Fassadenbekleidungen)
. x Veranke- .
Bezsichnung Her.?teller- Artikel- |Lénge | Schaft- | Verpackung rungstiefe Zugelassen "fur Verankerungsgrund Bemerkungen / Erluterungen
Bezeichnung Nr. [mm] | & [mm]| [St/Karton] [mm] Diibellastklasse
alsecco Ejot SDP-S 10 795917| 140 10 100 >70 - Porenbeton nach DIN - Schraubdiibel fiir Porenbeton
Alsifix AP 10 795918 160 10 100 >70 -PP2/PP3,3 0,30 kN mit vormontierter Spezialschraube
Zulassungs-Nr.: [ 795919[ 180 10 100 >70 -PP4/PP4,4 0,60 kN | - Mindestverankerungstiefe 70 mm
ABZ Z-21.2-967 | 795920 200 10 100 >70 - Porenbeton nach TGL
795921 220 10 100 >70 -LauBig 0,40 kN
- Parchim 0,20 kN - Einsatzbereich:
- zur Befestigung von Fassadenbe-
kleidungen (UK-Profile im System
- Verbrauch: Alwood)
gemaB Windlastberechnung nach
DIN 1055-4:2005
- Montage:

- Bohren @ 10 mm, > 80 mm tief

- Diibel einsetzen

- Einschrauben der Spezialschraube
mit Torx T40

Diibelprogramm fiir alsecco-WDVS
B bauaufsichtlich zugelassene Senkkopfdibel

- Verbrauch:
gemaB Windlastberechnung nach
DIN 1055-4:2005

Schraubdiibel (zur Befestigung von Fassadenbekleidungen)
) Hersteller- | Artikel- |Lange| Schaft- | Verpackung Veranke- 2ugelassen fiir .
Bezeichnung Bezeichnung Nr [mmj | & fmmj| [St/Karton] rungstiefe Verzjl‘nkerungsgrund Bemerkungen / Erlduterungen
i [mm] Diibellastklasse
alsecco Ejot SDF-S 14 U | 795995 | 240 14 50 >90 - Beton Cc12/15 1,20 kN | - Schraubdiibel fiir Beton und Mauerwerk
Alsifix AU 14 795996 | 260 14 50 >90 - Vollziegel (Mz) 0,60 kN mit vormontierter Spezialschraube
Zulassungs-Nr.: | 797619 [ 280 14 50 >90 - Kalksandvollstein (KS) 0,60 kN | - Mindestverankerungstiefe 90 mm
ABZ Z-21.2-589 | 795997 | 300 14 50 >90 - Kalksandlochstein (KSL) 0,60 kN
795998 | 320 14 50 >90 - Hohlblécke aus LB (Hbl) 0,30 kN
797620 | 340 14 50 >90 - Vollstein aus LB (V / Vbl) 0,50 kN - Einsatzbereich:
795999 | 360 14 50 >90 - zur Befestigung von Fassadenbe-

kleidungen (UK-Profile im System
Alwood)

- Montage:
- Bohren @ 14 mm, > 90 mm tief
- Dibel einsetzen
- Einschrauben der Spezialschraube
mit Torx T40
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8.1 Windzonenkarte Bundesrepublik Deutschland (DIN 1055-4:2005)



Anlagen

8.2 Windzonen-Tabelle nach Verwaltungsgrenzen (DIBt,21.1.2008)

1 Schleswig-Holsteln
L1 |Kreis Schleswig-Flenshurg Windzone 3 alle Gemeinden, soweit nicht in Windzone 4
Windzone 4 Amiskerzich Stape lholm mit den Gemeindan
Wohlde, Bergenhusen, Norderstapel, Soderstapel,
Ertide, Me ggerdort, Tielen
1.2 |Kreise Mordfriesland, Dithmarschen Windzone 4 alle Cemeinden
L3 |Kreise Rendsburg: Eckernfiirde, Pinne berg, Steinburg Windzone 3 [allz Gemeinden
L4 |Kreise Segeberg, Plin, Stormarmn, Herzogtom Lavenburg, Windzone 2 allz Cemeinden
kreisfreie Stidte Kiel, Liabeck, Neumiinster
1.5 |K reis Ostholstein Windzone 2 alle Cemeinden, sooweit nicht in Windzone 3 oder 4
Windzone 3 Amtsherzich Oldenburg Land mit den Gemeindan
Gremersdor, Neukirchen, Heringsdorf, Gihl,
the, Dahme, Kellkenhusen, Riepsdorf, Stadt
Grofenbrode, Stadt Heiligenhatzn
Windzone 4 Insa] Fehmam
2 Hamburg
21 |Hamburg Windzone 2 Stadt Hamburg
3 Niedersachsen
31 |Kreise Aurich, Wittmund, Friesland, Cuxhaven, kreisfreie Windzone 4 alle Gemeinden
Stiide Emden, Wilke lmshaven
3.2 |Kreis Wesermarsch Windzone 3 alle Cemeinden, soweit nicht in Windrone 4
Windzone 4 Die Cebiate Butjadingen, Stadland, Jader Marsch
mit den Gemeinden Nordenham, Jade, Orvelgtinne-
Brake
3.1 |Kreis Stade Windzone 3 alle Cemeinden, soweit nicht in Windzone 4
Windzone 4 idaz Gebiet Kehdingen mit den Gemeindzn
Freiburg, Balje, Krummendzich, Oederquart
34 |Kreise Leer, Ammerland, Cldenburg, Osterhole, kreisfreie Windzone 3 alle Cemeinden
Stidte tdenburg, Delme nhorst
3.5 |Kreis Rotenburg Wiamme Windzone 2 alle Gemeinden, sooweit nicht in Windeone 3
Windzone 3 die Gemeinden Bremervirde, Gnammenburg,
Alfstedr, Erersdorf, Cerel, Hipstedt, Basdahl,
Rhade, Breddorf, Hepstedt, Tammstedt, Wilstedt,
Vorwerk, Zeven, Heeslingen, Anderingen,
Selsingen, Seedorf, Osterzistedt, Kirchlimke,
‘Westerlimbke
A6 |Kreise Emsland, Grafschaft Bentheim, Cloppenburg, Windzone 2 allz Cemeinden
Vechta, Die pholz, Verden, Harburg, Lianeborg, Soltan-
Fallingbasiel, Uelzen, Liichow- Dannenberg, Celle, Nienburg,
Hannover, Gifhorn, Peine, Helmstedt, Waolfenbiittel, Goslar,
Osterode am Harz, kreisfreie Stidte
3.7 |Kreis Osnabriick, kreisfreie Stadt Cenabriick Windzone 1 Gemezinden Wallenhorst, Belm, Bizsendort, Melle,
Dis=en, Bad [hoarg, Hiltem, Georgsmarienhtte,
Hagen a TW , Hasherge, Stadt Osnabriick
W indzone 2 alle Cemeinden, sooweit nicht in 'Windzone |
A8 |Kreis Schaumburg Windzone 1 Gemeinde Rinteln
Windzone 2 alle Cemeinden, soweit nicht in Windrone |
A0 |Kreis Hameln- Pyrmont Windzone | alle Gemeinden, soweit nicht in Windzone 2
Windzone 2 Gemeinde Bad Minder
3, 10| K reis Hildesheim Windzone | Gemezinden Duingen, Alfeld, Freden
Windzone 2 alle Gemeinden, soweit nicht in Windrone |
3, 11| Kreise Holzminden, Mortheim, Gittingen Windzone 1 allz Cemeinden
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Anlagen

8.2 Windzonen-Tabelle nach Verwaltungsgrenzen (DIBt,21.1.2008)

4 Freie Hansestadt Bremen
4.1 |Stadt BEremen Windzone 3 Stadt Bremen
4.2 |Siadi Bremerhaven | Windzone 4 |FC|.udl Bremerhaven
5 Nordrhein-Westfalen
5.1 | Miim=ter
. L1 Kreis Recklinghausen Windzone 1 Stidte Bottropy, Gelsenkirchen, Ge meinde
Gladbeck
Windzone 2 alle Cemeinden, soweit nicht in Windzone |
5. 1Y Kreise Steinfort, Borken, Coesfeld, Warendorf, kreisfreie Windzone 2 alle Cemeinden
Stadi Miinster
ldarf
A Kreis Mettmann, kreisfreie Stidte Crbe rhausen, Duishurg, Windzone 1 alle Gemeinden
Essen, Mihlheim, Dhisseldorf, Solingen, Wuoppe rial,
Remscheid
5.2 4Kreise Kleve, Wesel, Viersen, Meuss, kreisfreie Stidie Windzonz 2 alle Cemeinden
Krefeld, Minchengladbach
5.2 | Detmald
5.1 Kreise Herford, Lippe, Paderborm Hixter, kreisfreie Stadt Windzonz 1 alle Cemeinden
Bielefeld
£.2.2 Kreis Gitersloh Windzone 1 alle Gemeinden, soweit nicht in Windrone 2
Windzone 2 die Gemzinden Versmold, Harsew inka], Gutzrslch,
Werl, Rheds Wiedenbritck, Rietherg, Langenberg
5.0 Kreis Minden- Labbecke Windzone 2 alle Cemeinden
54 | Arnsherg Windzone 1 alle Gemeinden auler Hamm in Windeone 2
5.5 | Kiln Windzone 1 alle echtsrheinischen Gemeinden sowie diz Stadt
Kiiln
Windzone 2 alle Cemeinden, soweit nicht inWindzone |
6 Hessen
6.l |Hessen "Windzone | alle Cemeinden
7 Rheinland-Prale
7. L |Kreise Ahrweiler, Daon, Bitburg-Prim Windzone 2 alle Gemeinden
7.1 |Kreise Cochem-Zell, Bernkastel-Wittlich, Trier-Saarburg, Windzone 1 alle Gemeinden und Teile von Gemeinden rechis
kreisfreie Stadt Trier der Mosez|
Windzone 2 alle Gemeinden, soweit nicht inWindzone 1
7.3 |Kreis Mayen-Koblenz, kreisfreie Stadt Koblenz Windzone | alle Gemeinden und Teile von Gemeinden rechis
der Mosel und rechis des Rheins
Windzone 2 alle Gemeinden, soweit nicht in Windrone |
7.4 |Ubrige Kreise und kreisfreien Stiidie in Rhe inland-Pfalz Windzone 1 alle Cemeinden
8 Baden-Wurttemberg
8.1 |Karlsruhe Windzone 1 alle Cemeinden
821 | Stuttgart Windzonz 1 alle Gemeinden
82 | Freiburg,
Windzonz 1 alle Gemeinden, auber den Gemeinden, die
Bodensee-Anrainer sind, dort gilt Windzone 2 his
zu einer Tiefe von 3 kmvon der Ufterlinie.
84 bingen
#4.1| Kreise Tiibingen, Reutlinge n, Zollernalbkreis, kre isfreie Windzone 1 alle Gemeinden
Stadil/lm
84.1 Alb-Donan-Kreis Windzone 1 alle Gemeinden, soweit nicht in Windzone 2
Windzone 2 Cemeinden Dietenheim, Balkheim Ilerkirchberg,
Staig, kerrieden, Hittisheim, Schnimpflingsn
84.3 Kreise Sigmaringen, Biberach, Ravensburg, Bode nseckreis Windzonez 2 alle Gemeinden




Anlagen

8.2 Windzonen-Tabelle nach Verwaltungsgrenzen (DIBt,21.1.2008)

9 Bavern
#.1 |Unterfranken Windzone 1 alle Gemeinden
4.2 | O rfranken Windzone 1 alle Cemeinden
4.3 | Mittelfranken Windzone 1 alle Gemeinden
.4 |MNiederbayern Windzone 1 alle Gemeinden
4.5 |Oberpialz Windzone 1 alle Gemeinden
w6 |Schwaben
.6, | K reise Donaw- Ries, Dillingen a. d. Donaw Windzone 1 alle Cemeinden
6. 1K reise Newn-Ulm, Auvgshurg, Aichach-Friedhe Windzone 2 alle Cemeinden
Unie rallgau, Lindan {Baedensee), kreisfreie Stadie
Memmingen, Kaufbeuren, Avgsburg
&6, JKreis Oberallgin Windzone 1 alle Gemeinden, soweit nicht in Windzone 2
Windzone 2 Cemeinden Alinsried, Dietmannsried, Halde nwang
& 6.4 Kreis Ostallgin Windzone 1 Cemeinden Plronten, Hopferau, Nesselwang,
Fussen, Schwangau, Rieden, Robhauptan, Seeg,
Girisried, Wald, Lengenwang, Stittzn & Averberg
Windzone X alle Gemeinden, soweit nicht in Windeone |
4.7
7.1 chstait, Freising, Neuburg-Sehrobe nhausen, Windzone 1 alle Cemeinden
Erding, Pfaffenhofen a. d. Ilm, Miihldorf am Inn,
Berchie sgadener Land, Garmisch-Partenkirchen, Altéting,
Ereisfreie Stadt Ingolstadt
4. 7.4 Kreise Dachau, Minchen, Firstenfeldbruck, pdsherg am Windzone 2 alle Gemeinden
Lech, Ebersherz, Stamberg, Landeshauptstadt Miinchen
. 7. 3K reis Weilhe im-Schongaw Windzone 1 Verwaltungsgemeinschaft Steingaden, Gemeinde
Bembeurzn
Windzone 2 alle Cemeinden, soweit nicht in Windrone 1
.74 Kreis Bad Tilz-Wolfratshausen Windzone 1 alle Cemeinden, soweit nicht in Windrone 2
Windzone 2 Cemeinden Walfratshausan, Icking, Munsing,
Egling, Gemlsried, Eurasburg, Konigsdort, Bad
Tiilz, Reichershevem, Dietramsre1l Bad
Heilbrunn, Sachsenkam
4. 7.5 Kreis Mieshach Windzone 1 alle Gemeinden, soweit nicht in Windzons 2
Windzone 2 Cemeinden Holzkirchen, Otterfing, Wamgaw,
Walky, Weyarn, Irschenberg, Mieshach, Gmund a.
Tegemsee, Waakirchen, Hausham
®.7.4 Kreis Traunstein Windzone 1 Cemeinden Grassaw, Schleching, Staudach-
Egerndach, Marquartstein, Unterwissen, Reitim
Winkl, Ruhpolkding, Bergen, Siegsdort, Inzell,
Surberg, Petting, Wonneherg, Waging o See,
Kirchanschoring, Fridolfing, Taching a See,
Palling, Tittmoning, Engelsberg,
Windzone X alle Cemeinden, soweit nicht inWindzone |
7.7 Kreis Rosenheim Windzone 1 Cemeinden Kiefersfelden, Oberaudort, Flintsbach
a Inn, Brannenburg, Nuldord o Inn,
Samme rsherg, Aschan i Chizmgan
Windzone 2 alle Gemeinden, soweit nicht in Windrone 1
10 Saarland
14.1|Saarland Windzone 1 alle Gemeinden
11 Eerlin
11 1| Be rlin Windzone 2 Stadt Berlin
denburg
12 1|Brandenburg Windzone 2 alle Cemeinden
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Anlagen

8.2 Windzonen-Tabelle nach Verwaltungsgrenzen (DIBt,21.1.2008)

r- AR I e rin

13.1 |Kreis Nordwestmecklenburg Windzone 2 iz Gemeinden in den Amtsgebicen Lilzow,
Gadebusch, Gadebusch Land, Libstorf-Alt MetzIn

Windzone 3 alle Gemeinden, soweit nicht in Windrone 2
13.2|Kreise Bad Doberan, Nordvorpommern, kreisfreie Stidte  [Windzone 3 alle Gemeinden
Wismar, Rostock, Stralsund
133 Kreis Ridgen "Windzone 3 alle Cemeinden, soweit nicht in Windzone 4
"Windzone 4 die Gemeinden in den Amisgebizien Inss]

Hiddensee, Wittow, Gingst, Jasmund, Bergen
Land, Stdwestrilgen

ry

13.4|5.4 Kreise Lodwigslust, Parchim, Miritz, Mecklenburg- "Windzonz 2 alle Gemeinden
Strelite, Giistrow, Demmin, Ostvorpommern, Uecker-
Randow, kreisfreie Stidee Greifswald, Nenbrandenburg,

Schwerin
13.4| Ostsee Windzone 3 Lubzcker Bucht westlich 117 Ost, der Greif=walder|
Bodden
"Windzone 4 die pesamie, der Bundesre publik Deutschland
zugeordne e Wasseflbiche (Grenee zum Land:
Liniz des mittleren Tidehochw assers), soweit nicht
in Windzone 3
14 Sachsen
14.1|Sachsen Windzone 2 alle Gemeinden
15 Sachsen-Anhall
15. I|Sachsen-Anhalt Windzone 2 alle Gemeinden
Thiiringe n
161 |Kreise Schmalkalden-Meiningen, Hildhurghausen, Windzone 1 alle Cemeinden

Soenneherg, kreisfreie Stadt Suhl

162 | K reis Warthurg Windzone 1 alle Gemeinden, soweit nicht in Windrone 2
Windzonez 2 Behringen, Berka v.d. Hainich, Bischofroda,
Crewzburg (Stadt), Ehenshavsen, Frankenmda,
Hallungen, Howselberg, Ifta, Krauthausen,
Lauterbach, Mihla, Mazza, RuhlaStadty, Seebach,
Treffur ( 5 @dty, Wutha- Famroda

16.3|Kreise Eichsfeld, Nordhawse n, Unstrat-Hainich-K reis, Windzone 2 alle Gemeinden
K yifhiinse rkreis, Simmerda, Gotha, Imkreis, Weimarer
Land, Greiz, Sasle- Holzland- Kreis, Saalfeld-Rudolstadt,
(Altenburger Land, Saale-Orla- Kreis, kreisfreie Stadee
Erfort, Weimar, Jena, Gera, Eisenach

Der aktuelle Stand ist immer auf www.dibt.de zu Gberprifen.



8.3 Geldandekategorien nach DIN 1055-4:2005-03
(Anhang B; Tabelle B.1)
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8.4 Horizontale Einteilung der Wandfldchen bei vertikalen Wanden
gemal DIN 1055-4:2005-03 (Bild 4)



8.5 Einteilung in Hohenbereiche
gemald DIN 1055-4:2005-03 (Bild 3)
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8.6 Ermittlung der Flachenbereiche im vereinfachten Nachweis

Ermittlung der Flachenbereiche eines Gebaudes nach
DIN 1055-4:2005-03

- Prinzipielle Vorgehenswelse in 5 Schritten -

1. Geometrie des Gebaudes l WIND
WIND i :
h b (Breite) h d (Windparallele
—_—» {Héhe) (HBhe) Seite)
+—F +—t
d (Windparallele Seite) b (Breite)

2. Firdie Eintellung der Windparallelen Selten In Flachenberelche, ist die Bestimmung des
maBgebenden Wertes ,e* notwendig.

Hierflr ist zu ermitteln, welcher W ert kleiner ist:

a) die Breite ,b* (Flache, auf die der Wind einwirkt) ader

b} 2% die Héhe des Gebiudes ,2h"
Der kleinere Wert wird nachfolgend als maBgebender Wert ,e* bezeichnet.

HINWEIS: BEI GEGLIEDERTEN GRUNDRISSEN KANN DIESER ZUR ERMITTLUNG
DER FLACHENBEREICHE IN RECHTECKE EINGETEILT WERDEN.

3. Bestimmung der Anzahl der Geb&audeflachen fir dle Windparallele Seite

Wie verhdlt sich der mafigebende Wert ,&" gegeniiber der Windparallelen Seite d des Gebiudes?

Fall 1: e<d —_—> 3 Flachenbereiche: A, Bund C
oder

Fall 2: d < e< &d —_—> 2 Flachenbereiche: A und B
ader

Fall 3: e = 5d —_—> 1 Flachenbereich: A

4. Ermittlung der Lange der einzelnen Flachenbereiche

Die Langen der einzelnen Flachenbereiche fir die entsprechenden Falle ergeben sich wie folgt:

Flachenbereich ';a:'; ‘ : Zi:ls ?Sd ‘ ::"5:;
A el5 e/5 d
B e* 4/5 d-el5
c d-e
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5. Ubertragung der Flachenbereiche an das Gebaude

Die Flachenbereiche miissen fiir die Windeinwirkung auf die verschiedenen Gebaudeseiten ermittelt

werden!
iwmn
| & | B

WIND

| A B

Zusammenfassend ergibt sich durch Uberlagerung der Flachenbereiche fiir das Gebaude folgendes

WINDL

| & B |al

Bild:

| o |=
| o |

WIND WIND

%
|

= m |
= m |

Aus der nachfolgenden Tabelle kann nun mit Hilfe der ermittelten Flachenbereiche die erforderlichen
Dibelmengen je m? fiir das entsprechende Gebaude bestimmt werden.
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8.7 Vereinfachter Nachweis fiir Gebdude mit h/d < 2



8.8 Praxisnachweis gemal} Fachverband WDVS
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