www.alsecco.de

VERARBEITUNGSRICHTLINIE
FACEBOARD POR

EEEEEEEEEEEEEEEEE



Bitte vor Montage aufmerksam lesen! Bei Fragen gehen Sie gerne auf ihre Ansprechpartner zu.

ALLESKONNER MIT PROFIL

STILGERECHTE FASSADENGESTALTUNG MIT
PROFIL

Fassadenprofile als Schmuck- und Zierelemente erfreuen sich
zunehmender Beliebtheit. Fiir die stilvolle Restauration und Erhaltung
alter Bausubstanz sind sie ldngst unverzichtbar. Aber auch an neuen
Gebduden setzen sie eindrucksvolle Akzente. Fiir unterschiedliche
bauliche Anforderungen bietet alsecco ein umfassendes Dekorprofil-
Sortiment fiir hochwertige und wertbestandige Losungen. Neben
dem umfangreichen Sortiment an Standardprodukten fertigt alsecco
Sonderprofile stil- und originalgetreu nach MafR.

Fassadenprofile

Neben einem umfangreichen Standardprogramm liefert alsecco nahezu
jedes Profil. Auf der Basis aussagekraftiger Skizzen mit genauen
Abmessungen entwickelt alsecco maRgeschneiderte Losungen exakt
nach den Vorstellungen von Architekten, Bauherren und Planern.
Ein komplettes Programm fiir die stilvolle Fassadengestaltung — von
Rahmen-, Fensterbank- und Gesimsprofilen bis hin zu Konsolen-, Bogen-
und Schlusssteinprofilen.

Bossen

Sie verleihen nicht nur historischen Geb&uden einen besonderen
Charakter, sondern vermehrt auch modernen Fassaden. alsecco bietet
sowohl vorgefertigte Bossenprofile als auch Frastechnologien, mit denen
jede gewiinschte Bossenart hergestellt werden kann.
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Faschen

Durch Faschen werden Fassadendffnungen wie Fenster oder Tiiren als
Gestaltungsmittel genutzt. Auch hier bietet alsecco ein umfangreiches
Programm fiir die stilgerechte Gliederung historischer aber auch
moderner Fassaden.

FACEBOARD POR — DAS FASSADENPROFIL-
SORTIMENT FUR WDV-SYSTEME

alsecco Fassadenprofile sind systemgepriifte Bausteine der alsecco
Fassadensysteme und erfiillen hohe Qualitdtsstandards.

Hat sich der Planer, Bauherr oder Architekt fiir ein spezielles Profil
entschieden, kann er zudem sicher sein, dass es problemlos mit anderen
alsecco Fassadenbeschichtungen kombiniert werden kann. Das komplette
Typenprogramm und das gesamte Zubehdér bekommen Sie natiirlich auch
von alsecco.

Eine fachgerechte Planung und Verarbeitung der Fassadenprofile ist
jedoch Grundvoraussetzung fiir die sichere und langlebige Gestaltung von
Fassaden. Die notwendigen Verarbeitungshinweise haben wir fiir Sie in
diesem Dokument zusammengestellt.
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ANWENDUNG UND VERMARBUNG

FACEBOARD POR - ANWENDUNGSBEISPIELE
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SchluBstein

Bogen

Rahmenprofil

Gurt- /Gesimsprofil

Konsole

Fensterbankprofil

Gurt- /Gesimsprofil

Bossen
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ANWENDUNG UND VERMARUNG

FESTLEGUNG DER PROFILLANGEN

Gesamtbreite (b)

A Stérke Gurt- / Gesimsprofile
. B Breite Rahmenprofile

C Lichte Fensterbreite

D Lichte Fensterhohe

Bei der Bestellung von
Sortimentprofilen ist
grundsétzlich anzugeben:

» Profiltyp
» Artikelnummer
» Menge

Gesamtrahmenhdhe (h)

\ /J Metallabdeckung
Naturstein-Fensterbank
Fensterbank

Gesamtgurtprofilbreite
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VORBEMERKUNGEN

VERLEGEARTEN

» Rahmenprofile werden vollfldchig auf den tragfahigen Untergrund
geklebt und ggf. nach Anforderung gediibelt (siehe unten).

» GroRformatige Faceboard POR Fassadenprofile kdnnen zusétzlich mit
einer Konsolenleiste bestellt werden.

PROFILGEOMETRIE/
PLANUNGSVERANTWORTUNG

» Profilemiteiner Ausladung>2cmweiseninderoberenHorizontalflache
ein Gefallevonmind.5°(8%)auf, um eine einwandfreie Wasserfiihrung
sicher zustellen. Die Unterseite ist bei entsprechender Profildicke mit
einer Tropfkante ausgebildet. (Abweichende Kundenwiinsche kénnen
realisiert werden. Ein ggf. hierdurch auftretendes Risiko tibernimmt in
diesem Fall jedoch der Auftraggeber.)

STATIK/STANDSICHERHEIT

» Die Faceboard POR Fassadenprofile iibernehmen keine statische
Funktion. Die Beschaffenheit des Untergrundes muss fir eine reine
Verklebung geeignet sein. Die hier beschriebenen Verlegeverfahren
setzen eine Eignung des Untergrundes fiir die Verklebung voraus.
Bei groken Fassadenprofilen und -elementen sind zusétzliche
Befestigungsmaflnahmen vorzusehen.

» Fiir die Eignung notwendiger zuséatzlicher mechanischer Befestiger ist
im Einzelfall ggf. ein zusatzlich statischer Nachweis zu fiihren.

mind. 5° Gefélle
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ANSCHLUSSE UND FUGEN

» Die Aushildung der Anschlisse und Fugen ist bei der Planung
festzulegen und muss dem zu erwartenden Bewegungsverhalten
der Konstruktion entsprechen. Anschliisse an angrenzende Bauteile
missen so geplant werden und ausgebildet werden, dass sie die
Bewegungen zwischen den Grenzflachen aufnehmen kdnnen.
Schlagregenbeanspruchte  Anschliisse  sind  schlagregensicher
auszufthren. Im  Untergrund angelegte  Gebdudetrennfugen
missen (Ubernommen und entsprechend ausgebildet werden.
Gebaudetrennfugen diirfen nicht tberbriickt werden und sind als
Bewegungsfuge herzustellen. Alternativ sind die Faceboard POR
Fassadenprofile mit ausreichend Abstand zu einander zu montieren
und die Seitenflichen ausschlieRlich mit Fassadenfarbe zu
beschichten.

WITTERUNGSSCHUTZ/BLECHVERWAHRUNGEN

» Wie bei traditionellen Fassadenprofilen sind auch bei Faceboard
POR Profilen, die dem Wetter ausgesetzt sind und Ausladungen
>150 mm aufweisen, Abdeckungen aus Blech nach den ,Fachregeln
ftir Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk“* vorzusehen und auf
Funktionsfahigkeit zu priifen.

» Faceboard POR Fassadenprofile <150 mm Ausladung bendtigen einen
mind. zweimaligen Anstrich mit geeigneter Fassadenfarbe.

» Bei der Verwendung von Faceboard POR Fensterbanken (maximale
Ausladung 300 mm) kann eine alternative Ausfiihrung erfolgen.
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WEITERE INFORMATIONEN FUR
ABDECKUNGEN AUS BLECH

LAGERUNG/GEWAHRLEISTUNG

» Faceboard POR Fassadenprofile sind bei der Lagerung auf der
Baustelle und vor dem Aufbringen des Anstrichsystems vor
Feuchtigkeitsaufnahme zu schiitzen und unbedingt trocken zu halten.

* Fachregeln  fir ~ Metallarbeiten  im  Dachdeckerhandwerk”,
aufgestellt und herausgegeben vom Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks ~ —  Fachverband ~ Dach-,  Wand- und
Abdichtungstechnik eV., Rudolf Mdller Verlag, Kéln. AuRerhalb
Deutschlands gelten die vergleichbaren nationalen Regelwerke; sofern
zum Thema keine nationalen Regelwerke existieren, gelten die deutschen
Bestimmungen.

_

sutsches
yachdeckerhan dw

Regeln fur
Metallarbeiten

im Dac hdeckerhan dwerk
il I |
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AUSFUHRUNG

AUFMASS

» Das genaue Aufmall vor Ort ist die Grundlage fir eine korrekte
Bestellung und fehlerfreie Lieferung. Bei Sonderprofilen stehen
vorgefertigte Formulare mit Hinweisen zur Bemafung zur Verfiigung.
Sonderprofile werden vor der Auftragsannahme grafisch mit
Bemalung umgesetzt und miissen vom Auftraggeber freigegeben
werden.

» Rahmenprofile mit 2 bis 3 mm Uberstand bemaRen, damit die Laibung
sauber beigearbeitet werden kann.

» Rahmenprofile diirfen nicht direkt auf der Fensterbank aufstehen,
sondern miissen auf Distanz von mindestens 5 mm gesetzt werden.

» Die unteren Kanten der Profile miissen vor dem Anbringen fertig
beschichtet sein.

» Bei Fensterbankprofilen die seitliche Verkropfung bei der Bestellung
ggf. beriicksichtigen. Platzbedarf pro Seite mindestens 60 mm.
Alternativ hierzu kdnnen auch werkseitig verkrépfte Profile bestellt
werden.

» Faceboard POR Fassadenprofile sind nicht zur Aufnahme von Lasten
geeignet. Lasten zum Beispiel aus Fensterbanken (Schnee- und Eislast
auf der Fensterbank, Eigengewicht von schweren Fensterbénken)
diirfen nicht in die Faceboard POR Profile eingeleitet werden und sind
durch gesonderte Konstruktionen direkt in den tragenden Untergrund
abzuleiten.
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VORBEREITENDE ARBEITEN / MARKIEREN /
ZUSCHNEIDEN

» Alle Untergriinde miissen tragfahig, eben, sauber und frei von
haftmindernden Riickstanden sein. Saugende Untergriinde sind
entsprechend zu grundieren. Die vorhandenen Schichten miissen
eine ausreichende Verbundfestigkeit besitzen. Im Bedarfsfall ist die
Eignung durch einen Zugversuch am Untergrund zu tberprtifen.

» Unebenheiten des Untergrundes sind durch geeignete MaRnahmen
7. B. mechanische Egalisierung oder Ausgleichspachtelung
auszugleichen.

» Der korrekte Verlauf der Profile wird auf dem Verlegeuntergrund
markiert.

» Profile prézise zuschneiden. Gehrungssdge oder winkelgefiihrte
Bogensdge (bei gréReren Profilen) verwenden.

» Die Schnitt- und Stirnkanten sorgfaltig mit einem Handbesen
entstauben.

» Die Schnitt- und Stirnkanten der Profile im Bereich der Anschluss-,
StoR- und Bewegungsfugen (Fugenflanken) vor der Verfugung mit
Hydro Tiefgrund 1:2 mit Wasser verdiinnt grundieren. Grundierung
ausreichend trocknen lassen.
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AUSFUHRUNG

BEFESTIGUNG/KLEBEN MONTAGE MIT KONSOLENLEISTE
» alsecco Profilkleber 1K mit Wasser zu homogenem Mértel anteigen. » Bei groRformatigen Fassadenprofilen (Gewicht > 4,5 kg/m und/
Verarbeitungszeit witterungsabhangig 1 bis 2 Stunden. oder Ausladung > 80 mm) wird die zuséatzliche Befestigung mittels

Konsolenleiste empfohlen. Diese bringt mehr Sicherheit bzgl. der
Ausrichtung sowie der Lagesicherung. Wandseitig besitzen diese
Profile auf Bestellung eine Aussparung fiir eine Konsolenleiste.

» Mit Wasserwaage und Schnurschlag Oberkante der Konsolenleiste
exakt festlegen. Profilkleber 1K im Buttering-Floating-Verfahren
auftragen, ankleben und ausharten lassen.

KLEBEN IM BUTTERING-FLOATING-VERFAHREN

» Auf dem Untergrund sowie auf den Riickseiten der Profile Profilkleber
1K im Buttering-Floating-Verfahren (kombinierte Methode nach DIN
EN 12004) auftragen. Profile nach Verlegeplan verlegen. Profile
einschwimmen, mit Richtlatte fest andriicken und, falls erforderlich,
gegen Verrutschen sichern.

» Austretenden Kleber entfernen. Fugen mit einem feuchten
Pinsel verschlichten. Die obere horizontale AnschluBfuge zum
Untergrund mit Hohlkehle ausfiihren. Mit Profilkleber verschmutzte
Armierungsschichten sind direkt mit Wasser zu reinigen, um
Haftungsprobleme von mineralischen Oberputzen zu vermeiden.

» Konsolenleiste im Abstand von 30 bis 40 cm mit Alsifix FB im
tragfahigen Mauerwerk oder Beton verankern (Randabstand ca.
10 cm). Mit Forstner-Bohrer oder Beschlagbohrer (NW 20 mm)
5 mm tief vorbohren. Bohrloch (NW 10 mm) zentrisch einbringen,
Diibel einsetzen und mit Schraube spreizen. Schlagdiibel sind nicht
geeignet!

» Profil riickseitig und Verlegeflache mit Profilkleber 1K belegen
(Buttering-Floating-Verfahren).

» Achtung: innerhalb der Aussparung sparsamer Kleberauftrag! Profil
auf Konsole aufsetzen und andriicken. Seitlich austretenden Kleber
entfernen. Nahtstelle mit feuchtem Pinsel glattend verschlieRen.
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AUSFUHRUNG

ZUSATZLICHE MECHANISCHE BEFESTIGUNG

» Eine zusatzliche mechanische Befestigung wird notwendig, wenn das
Verhéltnis Profil-Hohe : Profil-Ausladung < 2, Gewicht > 5 kg/m ist
oder die Ausladung der Faceboard POR Fassadenprofile > 15 cm ist.

» Die zusatzliche Befestigung der Faceboard POR Fassadenprofile mit
den Alsifix FB sollte im oberen Drittel der Profile erfolgen. Je nach
Profilgeometrie kann die Anordnung der Diibel allerdings variieren
(z.B. mittige Anordnung). Es sind 2-3 Alsifix FB je Meter zu verwenden,
diese sind im tragfdhigen Untergrund mit einem Randabstand von
mind. 10 cm zu verankern.

» Mit dem Alsifix FB kann untergrundabhéangig (Altputz, Kleberdicke
etc.) eine Dadmmstoffdicke bis max. 17 cm tiberbriickt werden. Sollten
starkere Da@mmstoffdicken zum Einsatz kommen, sind alternative
Befestigungsmaglichkeiten zu priifen.

» Profile ausrichten und in den tragenden Untergrund bohren. Bohrstaub
entfernen.

» Mit einem Forstner-Bohrer oder Beschlagbohrer (NW 20 mm) das
Profil min. 20 mm tief vorbohren. Die Vertiefung darf maximal so
tief gebohrt werden, dass min. 5 cm Profildicke in diesem Bereich
bestehen bleiben.

» Den Dibel in das Bohrloch einsetzen und ausreichend fest
verschrauben. Schlagdiibel sind nicht geeignet.
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AUSFUHRUNG

ZUSATZLICHE MECHANISCHE BEFESTIGUNG

» Auf den Dibel in die Einfrasung einen Schaumstoffstopfen einsetzen.
Die Stopfen werden bei dem Alsifix FB mitgeliefert.

» Das Diibelloch mit dem Faceboard POR Profilspachtel zuspachteln.

» Die Dibelloch-Tiefe sollte 1,5 cm nicht dberschreiten. Bei
tieferen Einfrésungen ist das Dubelloch vor dem Einsetzen der

Schaumstoffstopfens mit Fiillschaum B1 auszuschaumen.

» Nach Durchtrocknung den Faceboard POR  Profilspachtel

oberflachenbiindig beischleifen.
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STOSS- UND BEWEGUNGSFUGEN

» ProfilstéRe werden iiblicherweise als sichtbare StoRfuge ausgebildet.
StoRkanten leicht mit Schleifpapier anfasen.

» Gebaudeumlaufende Profile (mit einer Dicke > 20 mm) bendtigen
mindestensalle 2,25mundanden Gebaudeecken eine Bewegungsfuge
von ca. 10 mm. Auf gleichmé&Rige Fugenanordnung achten.

» Die Hinweise zur Ausfiihrung von Anschluss-, StoR- und
Bewegungsfugen im Abschnitt Vorbereitende Arbeiten beachten.

» Die kraftschlissigen ProfilstéRe werden mit Faceboard POR
Profilspachtel verklebt.

» An den Langsseiten austretenden Kleber entfernen und mit einem
angefeuchteten Pinsel beistreichen.

FASSADENKOMPETENZ



AUSFUHRUNG

STOSS- UND BEWEGUNGSFUGEN KRAFTSCHLUSSIGE FUGENAUSBILDUNG BEI

» Bewegungsfugen frihestens 24 Stunden nach dem Verlegen und RAHMENPROFILEN
nach ausreichender Trocknung der Grundierung mit Fillschaum B1 » Kleber vollflachig auch an Stirnkanten auftragen. Stirnkanten
ausschaumen. der Profilteile passgenau und fluchtgerecht zusammenfiigen.

Austretenden Kleber entfernen. Fugen mit einem feuchten Pinsel
verschlichten.

» Nach Erhérten des Fillschaums werden die Fugen bis mind. 10 mm
tief ausgekratzt und mit Fugenmasse MS verfugt.

» Eventuell auftretende Haarrisse an den St6Ren beeintrachtigen nicht
die Funktionsfahigkeit.

» Ein evtl. notwendiges Beischleifen der ProfilstéRe sollte am
darauffolgenden Tag erfolgen.
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AUSFUHRUNG

ELASTISCHE FUGENAUSBILDUNG BEI RAHMEN-
BZW. BRETTPROFILEN

» Sollte die Fugenaushildung (min. 5 mm) nicht, wie zuvor beschrieben,
diagonal ausgefiihrt werden, so ist diese als Bewegungsfuge
auszufthren.

VERKROPFEN VON PROFILEN

» Um Konturen im Eckbereich zu erhalten, werden die Profile auf
Gehrung zugeschnitten und mit dem alsecco Profilkleber 1K geklebt.
» Die Verkropfung kann auch werkseitig bestellt werden.

www.alsecco.de

» Faceboard POR Fassadenprofile mind. zweimal mit geeigneter
Alsicolor Fassadenfarbe beschichten.

» In Abhangigkeit des Farbtons sind mind. drei Anstriche notwendig.
Eventuell auftretende Haarisse im StolRbereich beeintrachtigen die
technischen Funktion nicht.

» Farbténe unter dem Hellbezugswert von 20 sollten nur in
Ausnahmeféllen ausgefiihrt werden. Bei Hellbezugswerten unter 20
ist eine TSR-Wert > 25% einzuhalten.

» Fassadenflachen erstellen. Bspw. mit einem Strukturputz,
Hartbeldgen oder Qriginal Meldorfer®.

DECKBESCHICHTUNG/ANSTRICH

» Profile vor weiteren Arbeiten abkleben und schiitzen. Laibungsflachen
biindig beispachteln und abfilzen.
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AUSFUHRUNG

FENSTERBANKE

» Faceboard POR Fensterbankprofile werden im Regelfall auf zweiter
Dichtebene ausgefiihrt. Fensterbankprofile mit Hydro Tiefgrund
1:2 mit Wasser verdiinnt grundieren. Die Fensterbankprofile
sollten so dimensioniert und eingebaut werden, dass der
Tropfkantenabstand zur fertigen Oberflache mind. 30 mm betrégt.
Aussparungen an Fensterbankprofilen sind unzuldssig wegen des
Risikos vor Kerbspannungsrissen. Abgewinkelte Fensterbénke,
z.B. mit vorderseitig ausgefiihrter Winkelprofilierung (Abbordung),
werden in Abhangigkeit einer zweiten Dichtebene im Regelfall
zweiteilig ausgefiihrt. Die Kombination von Rahmen, Gurt- und
Fensterbankprofilen ist nur zweiteilig méglich, wobei Rahmen- und
Gurtprofile vor der Ausbildung der 2. Dichtebene zu montieren sind.
Eine einteilige Ausflihrung ist méglich, wenn die Abkantung max.
3x so lang ist wie die Dicke des Profils. Der Profiliiberstand tiber die
fertige WDVS-Oberflache darf max. 50 mm betragen.

» Horizontalflichen ~ von  Fenstergesimsen  mit  geeigneten
Fensterbanken regendicht abdecken in Anlehnung an die ,Fachregeln
fiir Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk” (siehe Vorbemerkungen,
Seite 4).

» Fensterbanke mit zweiter Dichtebene werden mit Fensterbankkleber
SMART strangweise in Geféllrichtung verklebt.

» Falls erforderlich, z. B. bei schweren Fensterbdnken, sind die
Fensterbankprofile im Abstand von ca. 60 cm mit entsprechenden
Winkeln/Haltern zu unterstiitzen.

S.13 alsecco | Verarbeitungsrichtlinie Faceboard POR

» Alternativ. kann eine Ausfiihrung der Faceboard POR
Fensterbankprofile auch ohne die v.g. Horizontalabdeckung mit
folgendem Aufbau erfolgen:

» Waterflex Carbon auf die grundierte horizontale Flache auftragen.

» KOBAU Elastic-Gewebe 10/10 in Waterflex Carbon einbetten.

» Nach der Trocknung der Armierungsschicht die Flache mit Waterflex
Carbon glatt spachteln, ggf. nach Trocknung Grate beischleifen.

» Samtliche Fenster- und Laibungs-Anschlussfugen mit Fugenmasse
MS ausbilden.

» Objektspezifisch kénnen weitere Malnahmen zum Schutz vor
eindringender Feuchtigkeit notwendig werden.



AUSFUHRUNG

FENSTERBANKE

» Mind. 2-facher Anstrich mit Disbon 404 Acryl-BodenSiegel auf
grundierter Fensterbank. In Abh&ngigkeit des Farbtons sind ggf. mind.
drei Anstriche notwendig.

ABDICHTEN

» Die StoR- und Bewegungsfuge wurde bereits weiter vor beschrieben,
hier erfolgt eine Dopplung.

» Der Oberputz wird auf die Kleber-Anschlussfuge angearbeitet.

» Gebdudeumlaufende Fassadenprofile oder mehrere hintereinander
zu montierende Profile mit einer Dicke > 20 mm diirfen nicht dicht
gestoRen werden, sondern miissen mit mind. 10 mm breiter Fuge
verlegt werden. Nach Trocknungszeit Fuge mit Fiillschaum B1
schlieBen. Nach Erhartung mind. 10 mm tief auskratzen und mit
Fugenmasse MS oberflachenbiindig verfugen.

BOSSENSTEINE

» Bossen-Profile werden im StoRbereich kraftschliissig mit Profilkleber
1K verklebt. Die maximale Feldgrolle von Fassadenteilflachen mit
Bossensteinen betrdgt 6x6 m. Bei Feldlangen gréRer 6 m sind
Feldbegrenzungsfugen anzuordnen. Bei flachiger Anwendung
von Faceboard POR Fassadenprofilen im Vorfeld technischen
Beratungsdienst anfordern. Die Profile dazu im Abstand von 10-
20 mm ausrichten und verkleben, dabei auf geraden Fugenverlauf
achten. Den darunter liegenden Unterputz einschneiden.
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» Die entstehende Feldbegrenzungsfuge mit einer geschlossenzelligen
PE-Rundschnur  vorlegen und mit der Fugenmasse MS
oberflachenbiindig schliessen. Die Hinweise zur Ausbildung von
StolR- und Bewegungsfugen beachten. Die Anordnung der Fugen
ist objektabhangig und vor der Verlegung festzulegen. Im Bereich
von Fassadendffnungen wird grundsatzlich eine elastische
Fugenanordnung empfohlen, da hier bei kraftschliissiger Verklebung
Rissgefahr besteht. Faceboard POR-Fassadenprofile im Eckbereich
von Gebdudedffnungen nicht ausklinken.

SPRITZWASSERBEREICH

» Faceboard POR Fassadenprofile im Spritzwasserbereich bediirfen
besonderer Manahmen.

» Die Faceboard POR Fassadenprofile diirfen nicht in das Erdreich
gefiihrt werden, sondern sind mindestens 1 c¢m (ber dem Geldnde
abzuschlieRen. Die Unterseite der Profile und min. 50 mm der
sichtbaren Profilflache {iber dem Geldnde sind mit einem zusétzlichen
Feuchteschutz aus Waterflex Carbon zu schiitzen. Dieser Bereich
ist vorab mit Hydro Tiefgrund 1:2 Wasser verdiinnt zu grundieren.
Im Spritzwasserbereich bis zu 300 mm iiber Gelandeoberkante oder
angrenzenden horizontalen Geb&udeteilen sind die Faceboard POR
Fassadenprofile vor dem Anstrichauftrag mit der hydrophobierenden
Imprégnierung Ml zu grundieren.

WICHTIGE HINWEISE

» Die Verklebung der Profile hat vollflachig, nass in nass durch
Einschwimmen zu erfolgen.

» Hauthildung ist zu vermeiden.

» Es sollte nur soviel Kleber vorgelegt werden, wie vor Hautbildung
belegt werden kann.

» Grundsatzlich dirfen nur die hier beschriebenen Produkte bzw.
Produkte der Firma alsecco eingesetzt werden. Bei Abweichungen
von den Ausfiihrungsempfehlungen besteht kein Anspruch auf
Gewabhrleistung.

» Eventuell auftretende Haarrisse im  StoRBbereich der Profile
beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit. Hieraus leitet sich
kein Gewahrleistungsanspruch ab.

» Bei der Verarbeitung der einzelnen Produkte sind die Angaben der
entsprechenden jeweils aktuellen technischen Informationen zu
beachten.

» Alle abgebildeten Profilquerschnitte sind in den dargestellten Mal3en
in Langen bis 2,25 m verfiighar.

» Zusétzlich sind die Profile natiirlich auch in abweichenden
Abmessungen lieferbar und werden nach Kundenwiinschen auf
Bestellung gefertigt.

» Die Ablédngung kann bauseits oder auch werkseitig erfolgen.
Verkropfungen sind gesondert anzugeben.

» Profilstée sind in der Regel optisch erkennbar. Oberhalb von
ProfilstoRenauftretende Haarrisse im Anstrichsystem beeintrachtigen
die Funktion nicht.

FASSADENKOMPETENZ



DETAIL-ZEICHNUNG

Die ausfiihrlichen CAD-Details finden Sie unter
www.alsecco.de/service/cad-konstruktionsdetails/#tabh-0

FASSADENPROFIL MIT KONSOLENLEISTE

Alternativ zur Blechabdeckung bei

Profilen >150mm Ausladung

e  Grundierung (Tiefgrund)

e  Feuchteschutz gespachtelt mit
Kobau Elastic-Gewebe 10 /10

e mind. zweimaliger Anstrich mit
Disbon 404

5° Gefile

Montagekonsole

Rahmendiibel mit Zulassung
gemal Anwendungsbereich

Anstrichsystem min. zweilagig
gemal Datenblatt

Profilkleber

Dekorprofil

Strukturputz

Unterputz mit Bewehrung

WDVS-Dammstoff

Klebemortel
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www.alsecco.de

DETAIL-ZEICHNUNG

FASSADENPROFIL OHNE KONSOLENLEISTE

WDVS-Dammstoff
WDVS-Dammstoff
Klebemortel

Klebemdrtel
zweimaliger Anstrich Fassadenfarbe

Strukturputz

Unterputz mit Bewehrung
Grundierung (Tiefgrund) und mind,
geman Datenblatt

Profilkleber

Dekorprofil

5° Gefille

<150mm
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DETAIL-ZEICHNUNG

BOSSENSTEINE

Bossen- / Brettprofile

1. Ohne Kantenprofilierung (linienférmige Profile)

Klebemértel

WDVS-Dammstoff

2-3mm

Fugenmasse MS

Dekorprofil
ﬁ

mind. zweimaliger Anstrich Fassadenfarbe
gemal Datenblatt

/
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2. Mit Kantenprofilierung

mind. zweimaliger Anstrich Fassadenfarbe

gemaR Datenblatt
>15mm

£

£
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N
Profilkleber
Dekorprofil

Hinweis:
Reinigung der Fugenflanken und
Grundierung (Tiefgrund) vor der Verklebung

bei = 20 mm Fugentiefe
StoRausbildung wie Plan-Nr. 103 - 3001




DETAIL-ZEICHNUNG

FENSTERLAIBUNG MIT FASCHENPUTZ
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%b ‘ Anputzleiste

I! Strukturputz, glatt

| 2-3mm Uberstand

Gewebeeckwinkel
‘ Anstrichsystem min. zweilagig
____________ S —— gemap Datenblatt

Dekorprofil

Profilkleber
Strukturputz Fensterbanksystem
Unterputz mit Bewehrung
WDVS-Démmstoff

Klebemértel

FASSADENKOMPETENZ
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DETAIL-ZEICHNUNG

FENSTERBANKANSCHLUSS

(|
(|

Fugendichtband
gem. Anwendungssituation

Grundierung und Feuchteschutz
gespachtelt (zweite Dichtebene)
gemaR Datenblatt

Grundierung (Tiefgrund) und
Feuchteschutz gespachtelt mit Kobau
Elastic-Gewebe 10/ 10 und mind.
zweimalige Beschichtung mit Disbon 404

Fensterbankkleber gemaR Datenblatt

5° Gefillg

Fensterbank nachtréglich

max. 50 mm
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> 30 mm

Profilkleber

Anstrichsystem min. zweilagig
gemaR Datenblatt

Dekorprofil

Strukturputz

Unterputz mit Bewehrung

WDVS-Dammstoff

Klebemortel
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Hinweis:

Fensterbankprofil reinigen und allseitige
Grundierung (Tiefgrund) vor der Verklebung

auf zweiter Dichtebene



DETAIL-ZEICHNUNG

AUSFUHRUNG FENSTERBANK

max. 50 mm
5° Gefille
&
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> 30 mm

Strukturputz

Unterputz mit Bewehrung

WDVS-Dammstoff

Fensterbankprofil

Fugenmasse MS

Fugendichtband gem. Anwendungssituation

Fensterbankkleber gemaR Datenblatt

Feuchteschutz gespachtelt oder
als Schiamme zweilagig (zweite Dichtebene) gemaR Datenblatt

allseitige Grundierung (Tiefgrund)

FASSADENKOMPETENZ
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DETAIL-ZEICHNUNG

GESIMSPROFIL MIT BLECHABDECKUNG

WDVS-Démmstoff

Klebemértel
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www.alsecco.de

ET/12.2022/200

alsecco GmbH

KupferstralRe 50

D-36208 Wildeck

Telefon 0369 22/88-0

Telefax 0369 22 /88-330

www.alsecco.de FASSADENKOMPETENZ



