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Allgemeines

1.1 Prinzipien der Systembefestigung

Auf Warmedamm-Verbundsysteme wirken wéhrend
ihres Nutzungszeitraumes unterschiedliche Belastun-
gen, wie z.B. Eigenlasten, hygro-thermische Lasten und
Windlasten.

Zur Sicherstellung der Standsicherheit der Systeme stel-
len die auf das Geb&ude einwirkenden Windlasten die
maRgebende Beanspruchung dar. Aus diesem Grund
muss die Systembefestigung so ausgelegt werden, dass
durch Wind einwirkende Lasten und daraus resultie-
rende Kréfte vom Dammsystem sicher in den Untergrund
ahgetragen werden kénnen.

Die fiir den Nachweis der Standsicherheit jeweils not-
wendige Befestigungsart der alsecco Fassadensyste-
me wird grundsétzlich auf der Basis von allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ) der Systemtypen
geregelt, die auch auf der Grundlage von Européischen
Technischen Zulassungen (ETA) erteilt werden kdnnen.

Daraus kdnnen je nach Systemtyp und Untergrund, auf
dem das Ddmmsystem aufgebracht werden soll, fol-
gende prinzipielle Befestigungsarten unterschieden wer-
den:

BEFESTIGUNG DURCH VERKLEBUNG

Voraussetzung fiir Systeme, die ausschlief8lich durch
Verklebung befestigt werden, sind ausreichend klebe-
geeignete Untergriinde, auf denen eine Haftverbund-
festigkeit zwischen Klebemartel und Bauteiloberflache
von mindestens 0,08 N/mm? erreicht wird. Unebenheits-
toleranzen des Untergrundes miissen dabei klein (1 cm)
bleiben.

Fiir DAmmsysteme, die nach Zulassung als rein gekleb-
te Systemvarianten angewendet werden diirfen, ist die
Standsicherheit {iber die Verklebung bis zu einer Wind-
last von -2,20 kN/m? iiber das Zulassungsverfahren
erbracht, so dass keine weiteren Nachweise erforder-
lich sind.

Zusétzlich zur Verklebung ist die Anwendung konstruk-
tiver Diibel zuldssig. Als konstruktive Befestigungen diir-
fen sowohl bauaufsichtlich zugelassene als auch nicht
zugelassene Dammstoffdiibel eingesetzt werden. Eine
konstruktive Verdiibelung ist nicht nachweispflichtig.

BEFESTIGUNG DURCH
VERKLEBUNG UND VERDUBELUNG

Geklebt und gediibelte Systemvarianten miissen fiir ver-
diibelungspflichtige Ddmmstoffe oder fiir die Anwen-
dung von Ddmmsystemen auf nicht ausreichend klebe-
geeigneten Untergriinden angewendet werden.

Als Sonderfall der Anwendung ist bei Systemen mit
hohen Systemeigenlasten, z.B. WDVS mit Fliesen oder
Klinkerriemchen, eine Verdiibelung durch das Armie-
rungsgewebe vorzusehen.

In geklebt und gediibelten Systemen sind prinzipiell
Diibel zu verwenden, die fiir den jeweiligen Veranke-
rungsgrund bauaufsichtlich zugelassen sind. Entgegen
den bis zum Jahr 2007 iiblichen Verfahrensweisen, bei
denen die Diibeldichten aus Tabellen der jeweiligen
Systemzulassungen entnommen werden konnten, ist mit
der Einfiihrung der DIN 1055-4:2005-03 ,,Einwirkungen
auf Tragwerke — Windlasten” zum 1. Januar 2007 eine
Bemessung der notwendigen Diibeldichten, auf der
Grundlage der auf das Gebaude einwirkenden Wind-
lasten, notwendig.

MECHANISCHE BEFESTIGUNG
MITTELS SCHIENENSYSTEM

Diese Systemvariante kann auf allen verdiibelungsfahi-
gen Untergriinden angewendet werden. Haupteinsatz-
gebiete sind jedoch inshesondere AuBenwéande mit nicht
tragfdahigen Altanstriche und -putzen.

Bei diesem System werden die Ddmmplatten iiber spe-
zielle, systemzugehdrige Halte- und Verbindungsleisten
am Wandbildner befestigt. In die mittels Kragendiibel
am Untergrund befestigten Halteleisten werden die mit
einer umlaufenden Nutung versehenen Ddmmplatten
eingeschoben und zusétzlich mit einem mittig gesetz-
ten Kleberpunkt zum Untergrund fixiert.

Je nach Systemtyp, Untergrund und Windlast ist ggf.
eine zusétzliche Ddmmplattenverdiibelung vorzuneh-
men.

Da fiir diesen Befestigungstyp ausschlieBlich bauauf-
sichtlich zugelassene Diibel angewendet werden diir-
fen, sind auch hier die Diibeldichten nach DIN 1055-
4:2005-03 fiir jedes Gebdude nach den einwirkenden
Windlasten zu ermitteln.

Detaillierte Informationen zur Systembefestigung sind in den jeweils giiltigen allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen der Systeme enthalten, die den jeweiligen Stand der Technik darstellen.



! Allgemeines

1.2 Nachweis der Standsicherheit verdiibelungspflichtiger Systeme

NACHWEISBEDINGUNGEN

Die Standsicherheit eines verdiibelungspflichtigen War- Es sind daher nachfolgende Bedingungen zu erfiillen:
medamm-Verbundsystems gilt im Sinne der allgemei-

nen bauaufsichtlichen Zulassung als nachgewiesen, W, <n-zul Ngwoys und

wenn der Bemessungswert der Beanspruchbarkeit des

Dammsystems (zul Ngypys) und auch der Beanspruch- ~ w, <n-zul Ngpgpel

barkeit der Diibel im Wandbildner (zul Ng pgye) gleich

oder groRer sind als der Bemessungswert der auf das Dabei bedeuten:

System einwirkenden Windsoglasten (w,).
W, Einwirkung aus Wind nach DIN 1055-4
n Diibelanzahl pro m?

Das oben dargestellte Bemessungsprinzip wird durch das nachstehende Schema des Lastabtrages diibelpflichtiger Systeme verdeutlicht.
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NACHWEIS DER DUBEL IM UNTERGRUND -
DUBELLASTKLASSE

In allen verdiibelungspflichtigen Systemvarianten der
alsecco Warmedamm-Verbundsysteme diirfen aus-
schlieBlich bauaufsichtlich zugelassene Diibel einge-
setzt werden. Insofern miissen die Einsatzbedingungen
der Diibel gemal den jeweiligen bauaufsichtlichen
Zulassungen des Diibels beriicksichtigt werden.

Grundlage der Diibelanwendung im Bezug auf die Ein-
satzbedingungen der Diibel sind die Européisch Tech-
nische Zulassung (ETA) und ggf. die dazugehdrige all-
gemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ). Diese regeln
neben den technischen Eigenschaften der Diibel vor
allem auch die notwendigen Verankerungstiefen in
unterschiedlichen Untergriinden (h, ) und die sich da-
raus ergebenden charakteristischen Zugtragfahigkei-
ten der Diibel (Ngg) im Verankerungsgrund.

Die Diibelanwendung in Deutschland wird z.Zt. iiber
nationale Anwendungszulassungen zur ETA durch das
Deutsche Institut fiir Bautechnik geregelt.

In diesen Dokumenten werden auch unter Zugrundele-
gung der in Deutschland iiblichen Sicherheitsheiwerte
(g) die untergrundspezifischen Diibellastklassen (DLK)
definiert. Diese Diibellastklassen entsprechen der Be-
anspruchbarkeit der Diibel im Verankerungsgrund
(zul. Ng pube) und sind somit Bestandteil des Standsi-
cherheitsnachweises.

Es gilt somit fiir die Diibellastklasse:
zul Ng piver = I giobal * Nrk

gg|oba|=9M'gF=3
mit

gum = 2,0 als Material-Teilsicherheitsbeiwert Diibel
g = 1,5 als Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung

Fiir von der Zulassung abweichende oder unbekannte
Untergriinde diirfen Diibelauszugsversuche am Bau-
werk vorgenommen werden, auf deren Grundlage eine
Diibellastklasse zugeordnet werden kann.

Die Montagekennwerte und Diibellastklassen des
alsecco Diibelprogramms kdnnen der Anlage zu dieser
Broschiire entnommen werden.

Allgemeines

NACHWEIS DER SYSTEMTRAGFAHIGKEIT -
WDVS-LASTKLASSE

In den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der
Wiarmedamm-Verbundsysteme wurden beginnend mit
dem Jahr 2007 WDVS-Lastklassen (zul Ng wpys) einge-
fiihrt, die in Abhdngigkeit von der Ddmmstoffart, der
Dammstoffdicke, dem Diibeltellerdurchmesser bzw. der
Verdiibelungsart (Diibelung unter oder durch das Armie-
rungsgewebe) die zuldssige Beanspruchbarkeit des
Wiarmedamm-Verbundsystems pro Diibelteller definie-
ren.

Diese Systemtragfahigkeit muss gegen die auf das
System einwirkenden Lasten aus Windsog gestellt wer-
den, woraus sich die erforderlichen Diibeldichten in den
jeweiligen Flachen- und Héhenbereichen ermitteln las-
sen.

Es gilt somit fiir die Beanspruchbarkeit des Systems
durch Windlasten (w,):

We <n- Zul NR,WDVS

Fiir die wichtigsten alsecco Systeme kdnnen die WDVS-
Lastklassen den nachfolgenden Systembeschreibun-
gen entnommen werden.

Unabhéngig von der nach WDVS-Lastklassen berech-
neten Diibeldichte diirfen bestimmte Mindestdiibelzah-
len im System nicht unterschritten werden und sind in
jedem Fall sicherzustellen. Eine Angabe zu den erfor-
derlichen Mindestdiibelzahlen der verdiibelungspflich-
tigen Systeme ist ebenfalls in den jeweiligen System-
beschreibungen aufgefiihrt.
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1.3 Ermittlung der Windbeanspruchung

Der Nachweis der Beanspruchung der Systeme infolge
Windlasten ist geméaR der DIN-Norm 1055-4:2005-03 ,,Ein-
wirkungen auf Tragwerke — Windlasten” zu fiihren, die
am 01.01.2007 bauaufsichtlich eingefiihrt wurde.

Gegeniiber der Windlastnorm DIN 1055-04:1986-08, nach
der die Windsogkréfte einheitlich fiir ganz Deutschland
geregelt und lediglich in drei zu betrachtende Hohen-
und Randbereiche differenziert waren, ergaben sich mit
der Einfiihrung der gednderten Norm 2007 einige gra-
vierende Verdnderungen, die bei der Festlegung der
erforderlichen Diibelmengen der verdiibelungspflichti-
gen Warmedamm-Verbundsysteme zu beriicksichtigen
sind.

- Deutschland ist gemaR Anhang A zur DIN 1055-
4:2005-03 in vier Windzonen eingeteilt. Die Windzo-
nenkarte als Auszug aus der Norm ist auf Seite 38
abgebildet. Zur besseren Handhabbarkeit der Wind-
zonenkarte wurde durch das DIBt eine Zuordnung
der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen vorge-
nommen. Diese Zuordnung ist in der Fassung 2008/01
ab Seite 39 dieser Broschiire dargestellt und ist unter
www.dibt.de jederzeit aktualisiert einsehbar.

- Die Bodenrauhigkeit und topografische Lage des
Gebdudes wird durch die Einfiihrung von Geldnde-
kategorien beriicksichtigt. Uber die vier im Anhang
B zur DIN 1055-4:2005-03 festgelegten Geldndeka-
tegorien wird dem Einfluss des Bdengeschwindig-
keitsdruck bei der Bemessung Rechnung getragen.
Ein Auszug der Norm istin der Anlage auf Seite 43,
dargestellt.

- Jede Fassadenseite eines Geb&dudes wird in
Abhéngigkeit der Gebdudeabmessungen und der
Windanstrémrichtung in unterschiedliche vertikale
Wandstreifen aufgeteilt. Die vor 2007 ibliche Rand-
bereichsdefinition ist damit nicht mehr zul&ssig.
GemaR DIN 1055-4:2005-03, Bild 4 — Einteilung der
Wandflachen bei vertikalen Wénden, kdnnen sich
je Geb&dudeseite bis zu drei unterschiedliche verti-
kale Flachenbereiche, A, B und C, ergeben. Der ent-
sprechende Auszug aus der Norm zur Ermittlung der
Breiten der Einflussflachen istin der Anlage auf Seite
44 enthalten.

- Windlasten diirfen auch weiterhin iiber die Geb&du-
dehohe gestaffelt werden. Die Staffelung erfolgt
jedoch nicht mehr nach festen Héhenbereichen,
sondern ist in Abhdngigkeit des Verhaltnisses der
Gebaudehohe zur jeweiligen Breite des Baukodrpers
(h/b) vorzunehmen. Die Ermittlung der HGhenberei-

che erfolgt gemall DIN 1055-4:2005-03, Bild 3 —
Bezugshdhe z, in Abhéngigkeit von der Héhe h und
der Breite b. Der zugehdrige Normenauszug ist
ebenfalls als Anlage auf Seite 45 dieser Broschiire
beigefiigt.

- Fiir jedes Gebé&ude ist ein objektspezifischer Nach-
weis der Windbeanspruchung zu fiihren, um Diibel-
dichten in Warmeddamm-Verbundsystemen bestim-
men zu konnen. Die allgemeinen Diibeltabellen der
Zulassungen der Warmedamm-Verbundsysteme vor
2007 diirfen damit nicht mehr angewendet werden.

Die Nachweisfiihrung bzw. die Windlastberechnung ist
im Regelfall immer bauwerksspezifisch nach einer in
der Norm als ,Regelfall” bezeichneten Berechnung nach
DIN 1055-4:2005-03 vorzunehmen. Dieser Regelfall” ist
fiir alle Windzonen und alle Gebdudehéhen anwendbar.
Bedingt dadurch, dass dieses Verfahren objektbezogen
angewendet werden muss, ist eine Nachweisfiihrung
entsprechend aufwendig.

Alternativ |asst deshalb die Norm ein Verfahren mit ver-
einfachten Annahmen zu (Abs. 10.2 der DIN 1055-4:2005-
03). Dies kann fiir Geb&ude mit einer Gesamthdhe von
max. 25 m angewendet werden.

Unter der weiteren Voraussetzung, dass die Gebdude
ein h/d-Verhaltnis (Geb&dudehdhe / kiirzere Gebdude-
seite) von < 2 aufweisen, sind die Windlasten und die
nach WDVS-Lastklasse ermittelten Diibeldichten in
Abhéngigkeit von der Windzone und der Gebdudehohe
tabellarisch angegeben. Eine Einteilung der Fassaden-
flaichen in Hohenbereiche ist bei diesem ,Vereinfach-
ten Verfahren” nicht vorgesehen. Die prinzipielle Vor-
gehensweise zur Ermittlung der Flachenbereiche eines
Gebdudes nach DIN 1055-4:2005 ist in der Anlage auf
Seite 46 erldutert. Fiir die so ermittelten Flachenberei-
che diirfen dann die entsprechenden Diibeldichten aus
der Diibeltabelle (Anlage) abgelesen werden.

Da beide Berechnungsverfahren, das Standard-Ver-
fahren (Regelfall) und das Vereinfachte Verfahren,
umfangreiche Informationen zum Geb&dude und dessen
Lage erfordern, wurde im Auftrag des Fachverbandes
Warmedamm-Verbundsysteme zur Reduzierung des
Berechnungs- bzw. Nachweisaufwandes ein , Praxis-
gerechtes Verfahren” entwickelt. Nach diesem ,Pra-
xisverfahren®”, das auf der Anwendung der vereinfach-
ten Annahmen der Norm beruht, kénnen — wie bisher
auch iiblich — die erforderlichen Diibelmengen aus Tabel-
len abgelesen werden. Es sind lediglich Informationen
zur Windzone und der absoluten Gebdudehdhe not-



wendig. Allerdings darf dieses Verfahren nur fiir Bau-
werke mit einem Héhen-Breiten-Verhéltnis h/d < 2 und
bis zu einer Hohe von max. 25 m verwendet werden. Die
sich aus der Anwendung des ,Praxisgerechten Ver-
fahrens™” ergebenden klassifizierten Diibelmengen sind
als Tabelle in der Anlage auf Seite 49 ersichtlich. Die
sich aus diesen Diibeltabellen ergebenden Diibeldich-
ten sind immer auf die maximalen Windkrafte ausgelegt,
so dass sich fiir alle Fassadenflachen indirekt die maxi-
malen Diibeldichten fiir Randbereiche, Flachenbereich
A, ergeben. Insofern ist eine Uberdimensionierung unver-
meidlich.

Nachfolgend sind die Rechenverfahren nach DIN 1055-
4:2005-03 mit ihrem jeweiligen Geltungsbereich sche-
matisiert gegeniibergestellt.

Allgemeines

Rechenverfahren Geltungsbereich

Praxisnachweis des FV WDVS |- Nur Windzonen 1 bis 3 (nicht WZ 4)

- Nur Binnenland (keine Kiste und Inseln)
- Anwendbar bei Gebaudehdhen bis h <25 m
- Verhaltnis h/d (Gebaudehdhe/kiirzere Gebaudeseite) < 2
- Keine Hohen- oder Flachenbereiche
(Dibelmengen/m? gelten fiir gesamtes Geb&ude)

Genauigkeit
Uberschlagliche Ermittlung

ax

Héchste Dibelmenge

Vereinfachtes Verfahren mit h/d
<2

- Alle Windzonen

Verhaltnis h/d (Gebaudehdhe/kirzere Gebaudeseite) < 2
- Ermittlung von Flachenbereichen méglich

- Keine Hohenstaffelung

Genauigkeit des Verfahrens
liegt zwischen
Praxisnachweis und
Standardverfahren

Standardverfahren

- Keine Einschrankungen
- Einteilung der Gebaudeflachen in Flachen- und
Héhenbereiche

Genaue Berechnung

T

Geringste DUbelmenge
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! EPS-Systeme mit Putzoberfldache

2.1 Verklebung von EPS-Dammplatten

ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN

Die alsecco EPS-Systeme mit Putzoberflache kdnnen
bis zur Anwendungsgrenze nach Landesbauordnung (in
der Regel Hochhausgrenze) ausschlieBlich durch Ver-
klebung angebracht werden, wenn nachstehende Kri-
terien erfiillt sind:

- Die Fassade besteht aus Mauerwerk oder Beton
mit oder ohne Putz bzw. Plattenwerkstoffen gemaR
WDVS-Zulassung

- Die Wandoberflachen miissen eben, fest, trocken,
fett- und staubfrei sein und eine Haftverbundfestig-
keit des Klebemortels zum Untergrund von mindes-
tens 0,08 N/mm? aufweisen

- Unebenheiten des Untergrundes < 1 cm/m diirfen
durch das Kleberbett ausgeglichen werden

- Die Untergriinde diirfen mit Tiefgrundierungen ver-
festigt werden; stark saugende Untergriinde miis-
sen mit Hydro-Tiefgrund vorbehandelt werden

- Die Verklebung erfolgt vollflachig in Zahnbett- oder
Punkt-Wulst-Methode mit einem Klebeflachenan-
teil von mindestens 40 % je Dammstoffplatte oder
nach einer in der Zulassung speziell definierten Teil-
flachenverklebung mit mindestens 60 % Klebe-
flaichenanteil

- Die Anwendung von im Dammstoff versenkten
Diibeln (Alsifix PA) mit Dammstoffrondellen ist als
konstruktive Befestigung ab einer Ddmmstoffstar-
ke von 60 mm mdglich

Das WDV-System darf zur Uberbriickung von Fugen in
den AuBenwandflédchen von Plattenbauten bei der Ver-
wendung von Dreischichtplatten unter folgenden Bedin-
gungen verwendet werden:

- Max. Fugenabstande von 6,20 m (max. Tafellénge)
- Ddmmstoffstarke > 60 mm
- Armierungsmaterialien gemal Zulassung

SYSTEMBEFESTIGUNG

Die Standsicherheit der Systeme auf Basis der EPS-Fas-
sadenddmmplatten WDV, ist {iber die allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassungen bis zu einer Windbelastung
w, von max. -2,20 kN/m? nachgewiesen.

Das verklebte Ddmmsystem darf zusétzlich mit Diibeln
konstruktiv befestigt werden.

Es ist mdglich, auch zugelassene Diibel als konstrukti-
ve Befestigung im System zu verwenden.

Bei tragfahigen, gestrichenen Untergriinden wird auch
bei ausreichenden Haftzugswerten eine Zusatz-Verdii-
belung mit 4 Diibeln/m? {iber die gesamte Fassadenflache
empfohlen.

EMPFOHLENE KONSTRUKTIVE DUBEL,
JE NACH UNTERGRUND

Alsifix D, Alsifix D-K, Alsifix HA
Alsifix PA, Alsifix PM-N, Alsifix PM-T



EPS-Systeme mit Putzoberfldache

VERDUBELUNGSSCHEMA

T T

Verdiibelungsschema: EPS F: dendammplatte WDV nach IVH-Richtlinie, Format 100 cm x 50 cm.

Konstruktive Befestigung mit 4 Diibel/m?

"
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! EPS-Systeme mit Putzoberfldache

2.2 Verklebung und Verdiibelung von EPS-Dammplatten

ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN

Die EPS-Systeme mit Putzoberflache, konnen bis zur
Anwendungsgrenze nach Landesbauordnung (in der
Regel Hochhausgrenze) durch Verklebung und Verdii-
belung angebracht werden, wenn nachstehende Krite-
rien erfiillt sind:

- Die Fassade besteht aus Mauerwerk oder Beton
mit oder ohne Putz

- Die Wandoberflachen miissen fest, trocken, fett-
und staubfrei sein und eine ausreichende Trag-
fahigkeit fiir den Einsatz von Diibeln aufweisen

- Unebenheiten des Untergrundes < 2 cm/m diirfen
durch das Kleberbett ausgeglichen werden

- Die Verklebung erfolgt vollflachig in Zahnbett- oder
Punkt-Wulst-Methode mit einem Klebeflachenan-
teil von mindestens 40 % je Dammstoffplatte oder
nach einer in der Zulassung speziell definierten Teil-
flachenverklebung mit mindestens 60 % Klebe-
flaichenanteil

- Nach ausreichender Erhartung des Klebemdrtels
sind die Dammstoffplatten mit den erforderlichen
bauaufsichtlich zugelassenen Diibeln zu befestigen

- Die Mindestdammstoffstarke fiir geklebt und gedii-
belte Systeme betrdgt 40 mm

- Die Anwendung von im Dammstoff versenkten
Diibeln (Alsifix PA) mit Dammstoffrondellen ist ab
einer Dammstoffstarke von 80 mm mdglich

Das WDV-System darf zur Uberbriickung von Fugen in
den AuBenwandfléachen von Plattenbauten bei der Ver-
wendung von Dreischichtplatten unter folgenden Bedin-
gungen verwendet werden:

- Max. Fugenabsténde von 6,20 m (max.Tafellange)
- Ddmmstoffstarke > 60 mm
- Armierungsmaterialien gemal Zulassung

SYSTEMBEFESTIGUNG

Die fiir das Dammsystem erforderlichen Diibeldichten
ergeben sich aus den auf das Gebdude wirkenden Wind-
lasten welche nach DIN 1055-4:2005-03. zu ermitteln sind.

Alternativ zum in der Norm beschriebenen ,Regelfall”
konnen bei Geb&duden bis 25 m Hohe und einem h/d-Ver-
héltnis (Gebdudehdhe/kiirzerer Gebaudeseite) von < 2
vereinfachte Annahmen nach DIN 1055-4:2005 ange-
wendet werden.

Unter der Voraussetzung, dass die fiir den ,Praxis-
nachweis” definierten Randbedingungen eingehalten
sind, konnen die klassifizierten Diibelmengen ohne Wind-
lastberechnung direkt aus der Diibeltabelle des ,Pra-
xisnachweises” auf Seite 49 entnommen werden.

SYSTEMKENNWERTE GEM. ZULASSUNG

EPS Fassadendammplatte WDV
nach IVH-Richtlinie

Dammstoffstiarke [mm] >40
Diibeltellerdurchmesser [mm] >60
WDVS-Lastklasse yg woys [KN] 0,15

5 Diibel/m? bei d < 60 mm
4 Diibel/m? bei d > 60 mm

Mindestdiibelanzahl

Es diirfen auch Ddmmstoffplatten nach allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung verwendet werden, sofern darin
die Anwendung im WDVS geregelt ist.

In diesen Féllen ist die WDVS-Lastklasse dieser Zulas-
sung anzuwenden.

EMPFOHLENE DUBEL, JE NACH UNTERGRUND

Alsifix PA, Alsifix PM-N, Alsifix PM-T
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Verdiibelungsschema: EPS F: dendammplatte WDV nach IVH-
Richtlinie, Format 100 cm x 50 cm. Statisch relevante Diibelung mit

allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Diibeln.

EPS-Systeme mit Putzoberfldache

VERDUBELUNGSSCHEMA

Diibelschema: 4 Diibel/m?

Bei WDVS- und Diibellastklasse > 0,15 kN bis zu einer
Windlast w, von -0,6 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 6 Diibel/m?

Bei WDVS- und Diibellastklasse > 0,15 kN bis zu einer
Windlast w, von -0,9 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 8 Diibel/m?

Bei WDVS- und Diibellastklasse > 0,15 kN bis zu einer
Windlast w, von -1,2 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 10 Diibel/m?

Bei WDVS- und Diibellastklasse > 0,15 kN bis zu einer
Windlast w, von -1,5 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 12 Diibel/m?

Bei WDVS- und Diibellastklasse > 0,15 kN bis zu einer
Windlast w, von -1,8 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 14 Diibel/m?

Bei WDVS- und Diibellastklasse > 0,15 kN bis zu einer
Windlast w, von -2,1 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 16 Diibel/m?

Bei WDVS- und Diibellastklasse > 0,15 kN bis zu einer
Windlast w, von -2,4 kN/m? anwendbar

Die Diibelrandabsténde ag sind in den jeweiligen Diibelzulassungen

definiert. Negative Windlasten kennzeichnen immer Windsoglasten.

13
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! EPS-Systeme mit Putzoberfldache

2.3 Mechanische Befestigung von EPS-D&mmplatten (Schienensystem)

ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN

Die alsecco EPS-Systeme mit Putzoberflache kdnnen
bis zur Anwendungsgrenze nach Landesbauordnung (in
der Regel Hochhausgrenze) unter folgenden Bedingun-
gen mechanisch befestigt werden (Schienensystem):

- Die Fassade besteht aus Mauerwerk oder Beton
mit oder ohne Putz

- Die Wandoberflachen miissen fest, trocken, fett-
und staubfrei sein und eine ausreichende Trag-
fahigkeit fiir den Einsatz von Diibeln aufweisen

- Partielle Unebenheiten des Untergrundes bis max.
3 cm/m diirfen durch Unterfiitterung der Halteleis-
ten mit geeigneten Abstandhaltern an den Befesti-
gungspunkten ausgeglichen werden

- Die Hart-PVC-Halteleisten werden horizontal mit
allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Kragendii-
beln am Untergrund befestigt. Nach jeder einge-
schobenen Dammplatte ist eine vertikale Verbin-
dungsleiste einzusetzen

- In Ddmmplattenmitte bzw. bei zusétzlicher Verdii-
belung istim Bereich der Diibel ein Kleberpunkt not-
wendig. Uber die Kleberpunkte ist ein Klebefldchen-
anteil von mind. 20 % sicherzustellen

- Nach Erhérten des Klebemortels sind die Ddmm-
stoffplatten ggf. zusétzlich mit den erforderlichen
bauaufsichtlich zugelassenen Diibeln zu befestigen

- Die Mindestdammstoffstéarke flir schienenbefes-
tigte Systeme betragt 60 mm

- Die Anwendung von im Dammstoff versenkten
Diibeln (Alsifix PA) mit Dammstoffrondellen ist ab
einer Ddmmstoffstarke von 80 mm mdglich

Das Wirmeddmm-Verbundsystem darf zur Uber-
briickung von Fugen in den AuRenwandflachen von Plat-
tenbauten bei der Verwendung von Dreischichtplatten
unter folgenden Bedingungen verwendet werden:

- Max. Fugenabstande von 6,20 m (max. Tafellénge)
- Ddmmstoffstarke > 60 mm
- Armierungsmaterialien gemal Zulassung

SYSTEMBEFESTIGUNG

Die fiir das Dammsystem erforderlichen Diibeldichten
ergeben sich aus den auf das Gebdude wirkenden Wind-
lasten welche nach DIN 1055-4:2005-03. zu ermitteln sind.

Alternativ zum in der Norm beschriebenen ,Regelfall”
kénnen bei Gebauden bis 25 m Hohe und einem h/d-Ver-
héltnis (Gebdudehdhe/kiirzerer Gebaudeseite) von < 2
vereinfachte Annahmen nach DIN 1055-4:2005-03 ange-
wendet werden.

SYSTEMKENNWERTE GEM. ZULASSUNG

Befestigung der Halteleisten

Die Halteleisten miissen mit allgemein bauaufsichtlich
zugelassenen Kragendiibeln (Kragendurchmesser 16
mm, Diibellastklasse > 0,15 kN) im Abstand von max. 30

cm befestigt werden.

ZUSATZLICHE PLATTENVERDUBELUNG

Winddruck we Anzahl der Dibel/Platte
[kN/m?] fur eine Dibellastklasse [kN]
nach
DIN 1055-4:2005 2015 ] 2020 | 2025
W, bis -0,35 - - -
W, bis -0,56
W, bis -0,77
W, bis -1,00
W, bis -1,60
W, bis -2,20

1,5"

W= ||
-
[9;]
*

*2.B. in jeder zweiten Platte zwei Diibel

Es diirfen auch Dammstoffplatten nach allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung verwendet werden, sofern darin
die Anwendung im WDVS geregelt ist.

In diesen Féllen sind die Verdiibelungsvorschriften der
entsprechenden Zulassung anzuwenden.

EMPFOHLENE DUBEL, JE NACH UNTERGRUND

Alsifix SA, Alsifix SM-N,
Alsifix PA, Alsifix PM-N, Alsifix PM-T
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Verdiibelungsschema: EPS Fassadendammplatte, Format 50 cm x 50 cm.

Statisch relevante Zusatzverdiibelung Dammplatte.

EPS-Systeme mit Putzoberfldache

VERDUBELUNGSSCHEMA

Der Abstand der Diibel auf den Halteleisten darf 30 cm
nicht unterschreiten. Es ist eine Diibellastklasse > 0,15
kN auch fiir die Halteleistenbefestigung notwendig.

Diibelschema: ohne Zusatzdiibel in der Dammplatte

Bei Diibellastklasse von

> 0,15 kN bis zu Windlasten w, von -0,35 kN/m?
> 0,20 kN bis zu Windlasten w, von -0,56 kN/m?
> 0,25 kN bis zu Windlasten w, von -0,77 kN/m?
anwendbar

Diibelschema: 1 Diibel/Platte

Bei Diibellastklasse von
> 0,15 kN bis zu Windlasten w, von -1,00 kN/m?
anwendbar

Diibelschema: 1,5 Diibel/Platte

Bei Diibellastklasse von
> 0,20 kN bis zu Windlasten w, von -1,6 kN/m?
anwendbar

Diibelschema: 2 Diibel/Platte

Bei Diibellastklasse von

> 0,15 kN bis zu Windlasten w, von -1,60 kN/m?
> 0,20 kN bis zu Windlasten w, bis -2,20 kN/m?
anwendbar

Diibelschema: 3 Diibel/Platte

Bei Diibellastklasse von
> 0,15 kN bis zu Windlasten w, von -2,20 kN/m?
anwendbar

Die Diibelrandabsténde ag sind in den jeweiligen Diibelzulassungen

definiert. Negative Windlasten kennzeichnen immer Windsoglasten.
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! Mineralwolle-Systeme mit Putzoberfldche

3.1 Verklebung und Verdiibelung von Mineralwolle-Ddmmplatten HD

ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN

Die alsecco Mineralwolle-Systeme mit Putzoberflache
und Mineralwolle-Ddmmplatten HD kénnen durch Ver-
klebung und Verdiibelung angebracht werden, wenn
nachstehende Kriterien erfiillt sind:

- Die Fassade besteht aus Mauerwerk oder Beton
mit oder ohne Putz

- Die Wandoberflachen miissen fest, trocken, fett-
und staubfrei sein und eine ausreichende Trag-
fahigkeit fiir den Einsatz von Diibeln aufweisen

- Unebenheiten des Untergrundes < 2 cm/m diirfen
durch das Kleberbett ausgeglichen werden

- Die Verklebung erfolgt vollflachig in Zahnbett- oder
Punkt-Wulst-Methode mit einem Klebeflachenan-
teil von mindestens 40 % je Dammstoffplatte

- Nach ausreichendem Erhérten des Klebemértels
sind die Dammstoffplatten mit den erforderlichen
bauaufsichtlich zugelassenen Diibeln zu befestigen

- Die Mindestdammstoffstarke fiir geklebt und gedii-
belte Systeme betrdgt 40 mm

- Die Anwendung von im Dammstoff versenkten
Diibeln (Alsifix PA) mit Ddmmstoffrondellen ist ab
einer Dammstoffstarke von 80 mm mdglich

Das Wirmeddmm-Verbundsystem darf zur Uber-
briickung von Fugen in den AuRenwandflachen von Plat-
tenbauten bei der Verwendung von Dreischichtplatten
unter folgenden Bedingungen verwendet werden:

- Max. Fugenabstande von 6,20 m (max. Tafellénge)
- Ddmmstoffstarke > 60 mm
- Armierungsmaterialien gemal Zulassung

SYSTEMBEFESTIGUNG

Die fiir das Dammsystem erforderlichen Diibeldichten
ergeben sich aus den auf das Gebdude wirkenden Wind-
lasten welche nach DIN 1055-4:2005-03. zu ermitteln sind.

Alternativ zum in der Norm beschriebenen ,Regelfall”
kénnen bei Gebauden bis 25 m Hohe und einem h/d-Ver-
héltnis (Gebdudehdhe/kiirzerer Gebaudeseite) von < 2
vereinfachte Annahmen nach DIN 1055-4:2005 ange-
wendet werden.

Unter der Voraussetzung, dass die fiir den ,Praxis-
nachweis” definierten Randbedingungen eingehalten
sind, konnen die klassifizierten Diibelmengen ohne Wind-
lastberechnung direkt aus der Diibeltabelle des ,Pra-
xisnachweises” auf Seite 49 entnommen werden.

SYSTEMKENNWERTE GEM. ZULASSUNG

Mineralwolle-Dammplatte HD
Dammstoffstarke <60 ‘ - 60
[mm]
Dubeltellerdurch- = 60
messer [mm] B
WDVS-Lastklasse
20 Newovs [kN] 0,15 0,167
Mindestdiibelanzahl 5 4
[Stlick/m?]

Es diirfen auch Dammstoffplatten nach allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung verwendet werden, sofern darin
die Anwendung im WDVS geregelt ist.

In diesen Féllen ist die WDVS-Lastklasse dieser Zulas-
sung anzuwenden.

EMPFOHLENE DUBEL, JE NACH UNTERGRUND

Alsifix PA, Alsifix PM-N, Alsifix PM-T
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Verdiibelungsschema: Mineralwolle-Dammplatte HD,
Format 80 cm x 62,5 cm. Statisch relevante Verdiibelung

mit bauaufsichtlich zugelassenen Diibeln.

Mineralwolle-Systeme mit Putzoberfldche

VERDUBELUNGSSCHEMA
Diibelschema: 4 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast w, von -0,668 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 6 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast w, von -1,00 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 8 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast w, von -1,33 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 10 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast w, von -1,67 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 12 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast w, von -2,04 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 14 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast w, von -2,33 kN/m? anwendbar

Die Diibelrandabsténde ag sind in den jeweiligen Diibelzulassungen

definiert. Negative Windlasten kennzeichnen immer Windsoglasten.
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! Mineralwolle-Systeme mit Putzoberfldche

3.2 Verklebung und Verdiibelung von Mineralwolle-Ddmmplatten Aero

ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN

Die alsecco Mineralwolle-Systeme mit Putzoberflache
und Mineralwolle-Ddmmplatten Aero kénnen durch Ver-
klebung und Verdiibelung angebracht werden, wenn
nachstehende Kriterien erfiillt sind:

- Die Fassade besteht aus Mauerwerk oder Beton
mit oder ohne Putz

- Die Wandoberflachen sind fest, trocken, fett- und
staubfrei und besitzen eine ausreichende Trag-
fahigkeit fiir den Einsatz von Diibeln

- Unebenheiten des Untergrundes < 2 cm/m diirfen
durch das Kleberbett ausgeglichen werden

- Die Verklebung erfolgt vollflachig in Zahnbett- oder
Punkt-Wulst-Methode mit einem Klebeflachenan-
teil von mindestens 40 % je Dammstoffplatte

- Bei der Verklebung ist sicherzustellen, dass die
dichtere, beschichtete Plattenseite nach aullen
angeordnet wird

- Nach ausreichendem Erhérten des Klebemartels
sind die Dammstoffplatten mit den erforderlichen
bauaufsichtlich zugelassenen Diibeln zu befestigen

- Die Mindestdammstoffstérke fiir verklebt und gedii-
belte Systeme betrdgt 40 mm

- Die Anwendung von im Dammstoff versenkten
Diibeln (Alsifix PA) mit Ddmmstoffrondellen ist bei
der Mineralwolle-Ddmmplatte Aero nicht zuldssig

Das Wirmeddmm-Verbundsystem darf zur Uber-
briickung von Fugen in den AuRenwandfldchen von Plat-
tenbauten bei der Verwendung von Dreischichtplatten
unter folgenden Bedingungen verwendet werden:

- Max. Fugenabstande von 6,20 m (max. Tafellénge)
- Ddmmstoffstéarke > 60 mm
- Armierungsmaterialien gemal Zulassung

SYSTEMBEFESTIGUNG

Die fiir das Dammsystem erforderlichen Diibeldichten
ergeben sich aus den auf das Gebdude wirkenden Wind-
lasten welche nach DIN 1055-4:2005-03. zu ermitteln sind.

Alternativ zum in der Norm beschriebenen ,Regelfall”
konnen bei Geb&duden bis 25 m Hohe und einem h/d-Ver-
héltnis (Gebdudehdhe/kiirzerer Gebaudeseite) von < 2
vereinfachte Annahmen nach DIN 1055-4:2005 ange-
wendet werden.

Unter der Voraussetzung, dass die fiir den ,Praxis-
nachweis” definierten Randbedingungen eingehalten
sind, konnen die klassifizierten Diibelmengen ohne Wind-
lastberechnung direkt aus der Diibeltabelle des ,Pra-
xisnachweises” auf Seite 49 entnommen werden.

SYSTEMKENNWERTE GEM. ZULASSUNG

Mineralwolle-Dammplatte Aero
Dammstoffstarke - 40 60
[mm] _ _
Diibeltellerdurch- ~60* =90
messer [mm] B B
WDVS-Lastklasse
2ul Newovs [kN] 0,15 0,167
MindestdUbelanzahl 4
[Stiick/m?]

* Tellerdurchmesser von 60 mm sind bei der Verdiibe-
lung durch das Armierungsgewebe zuldssig. Bei der Ver-
diibelung unter dem Armierungsgewebe ist ein Teller-
durchmesser von 90 mm notwendig.

Es diirfen auch Ddmmstoffplatten nach allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung verwendet werden, sofern darin
die Anwendung im WDVS geregeltist. In diesem Féllen
ist die WDVS-Lastklasse dieser Zulassung anzuwenden.

EMPFOHLENE, DUBEL JE NACH UNTERGRUND
Diibelung unter dem Armierungsgewebe
Alsifix PA mit VT 90

Alsifix PM-N mit VT 90

Alsifix PM-T mit VT 90

Diibelung durch das Armierungsgewebe

Alsifix PA
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Verdiibelungsschema: Mineralwolle-Déammplatte Aero WLG 035,
Format 81 cm x 62 cm. Diibelung unter dem Armierungsgewebe.
Statisch relevante Verdiibelung mit bauaufsichtlich zugelassenen

Diibeln. Diibeltellerdurchmesser 90 mm.

VERDUBELUNGSSCHEMA
Diibelschema: 4 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse ? 0,167 kN bis zu einer
Windlast w, von -0,66 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 6 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast w, von -1,00 kN/m? anwendbar.

Diibelschema: 8 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast wg von -1,33 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 10 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast wg von -1,67 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 12 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast wg von -2,04 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 14 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast wg von -2,33 kN/m? anwendbar

Die Diibelrandabsténde ag sind in den jeweiligen Diibelzulassungen

definiert. Negative Windlasten kennzeichnen immer Windsoglasten.
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! Mineralwolle-Systeme mit Putzoberfldche

3.3 Mechanische Befestigung von Mineralwolle-Ddmmplatten HD-M

(Schienensystem)

ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN

Die alsecco Mineralwolle-Systeme mit Putzoberflache
und Mineralwolle-Dammplatten HD-M kdnnen mit fol-
gendem Aufbau mechanisch befestigt werden:

- Die Fassade besteht aus Mauerwerk oder Beton
mit oder ohne Putz

- Die Wandoberflachen miissen fest, trocken, fett-
und staubfrei sein und eine ausreichende Trag-
fahigkeit fiir den Einsatz von Diibeln aufweisen

- Partielle Unebenheiten des Untergrundes bis max.
3 cm/m diirfen durch Unterfiitterung der Halteleis-
ten mit geeigneten Abstandhaltern an den Befesti-
gungspunkten ausgeglichen werden

- Die Aluminium-Halteleisten werden horizontal mit
allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Kragendii-
beln am Untergrund befestigt. Nach jeder einge-
schobenen Dammplatte ist eine vertikale Verbin-
dungsleiste einzusetzen

- In Ddmmplattenmitte bzw. bei zusétzlicher Verdii-
belung istim Bereich der Diibel ein Kleberpunkt not-
wendig. Uber die Kleberpunkte ist ein Klebe-
flaichenanteil von mind. 20 % sicherzustellen

- Nach ausreichendem Erhérten des Klebemartels
sind die Dammstoffplatten mit den erforderlichen
bauaufsichtlich zugelassenen Diibeln zu befestigen

- Die Mindestdammstoffstarke schienenbefestigter
Systeme betrdgt 60 mm

- Die Anwendung von im Dammstoff versenkten
Diibeln (Alsifix PA) mit Ddmmstoffrondellen ist ab
einer Dammstoffstarke von 80 mm mdglich

Das Wirmeddmm-Verbundsystem darf zur Uber-
briickung von Fugen in den AuRenwandflachen von Plat-
tenbauten bei der Verwendung von Dreischichtplatten
unter folgenden Bedingungen verwendet werden:

- Max. Fugenabstande von 6,20 m (max. Tafellénge)
- Ddmmstoffstarke > 60 mm
- Armierungsmaterialien gemal Zulassung

SYSTEMBEFESTIGUNG

Die fiir das Dammsystem erforderlichen Diibeldichten
ergeben sich aus den auf das Gebdude wirkenden Wind-
lasten welche nach DIN 1055-4:2005-03. zu ermitteln sind.

Alternativ zum in der Norm beschriebenen ,Regelfall”
kénnen bei Geb&uden bis 25 m Hohe und einem h/d- Ver-
héltnis (Gebdudehdhe/kiirzerer Gebaudeseite) von < 2
vereinfachte Annahmen nach DIN 1055-4:2005 ange-
wendet werden.

SYSTEMKENNWERTE GEM. ZULASSUNG

Befestigung der Halteleisten

Die Halteleisten miissen mit allgemein bauaufsichtlich
zugelassenen Kragendiibel (Kragendurchmesser 16 mm,
Diibellastklasse > 0,15 kN) im Abstand von max. 30 cm

befestigt werden.

Zusitzliche Plattenverdiibelung bei MiWo HD-M

W”‘[gﬂr/ﬁ'} We Anzahl der Diibel/Platte

nach fur eine Dubellastklasse
>
DIN 1055-4:2005 20.15kN

W, bis -0,77 1

W, bis -1,00 2

W, bis -1,60 4

W, bis -2,20 6

Es diirfen auch Dammstoffplatten nach allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung verwendet werden, sofern darin
die Anwendung im WDVS geregelt ist.

In diesen Féllen sind die Verdiibelungsvorschriften der
entsprechenden Zulassung anzuwenden.

EMPFOHLENE DUBEL, JE NACH UNTERGRUND

Alsifix SA, Alsifix SM-M
Alsifix PA, Alsifix PM-N, Alsifix PM-T
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Verdiibelungsschema: Mineralwolle-Dammplatte HD-M,
Format 80 cm x 62,5 cm. Statisch relevante Zusatzverdiibelung

Dammplatten

Mineralwolle-Systeme mit Putzoberfldche

VERDUBELUNGSSCHEMA

Der Abstand der Diibel auf den Halteleisten darf 30 cm
nicht unterschreiten. Es ist eine Diibellastklasse > 0,15
kN auch fiir die Halteleistenbefestigung notwendig.

Diibelschema: 1 Diibel/Platte

Bei Diibellastklasse von > 0,15 kN bis zu Windlasten w,
von -0,77 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 2 Diibel/Platte

Bei Diibellastklasse von > 0,15 kN bis zu Windlasten w,
von -1,00 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 4 Diibel/Platte

Bei Diibellastklasse von > 0,15 kN bis zu Windlasten w,
von -1,60 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 6 Diibel/Platte

Bei Diibellastklasse von > 0,15 kN bis zu Windlasten w,
von -2,20 kN/m? anwendbar.

Die Diibelrandabsténde aR sind in den jeweiligen Diibelzulassungen

definiert. Negative Windlasten kennzeichnen immer Windsoglasten.
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! Mineralwolle-Systeme mit Putzoberfldche

3.4 Verklebung von Mineralwolle-Lamellendammplatten

ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN

Die alsecco Mineralwolle-Systeme mit Putzoberflache
und Mineralwolle-Lamellenddmmplatten kénnen durch
Verklebung befestigt werden, wenn nachstehende Kri-
terien erfiillt sind:

- Die Fassade besteht aus Mauerwerk oder Beton
mit oder ohne Putz

- Die Wandoberfldchen sind eben, fest, trocken, fett-
und staubfrei, garantieren eine Haftverbundfestig-
keit des Klebemértels zum Untergrund von mindes-
tens 0,08 N/mm? und besitzen bei der Anwendung
auf Flachen mit einer Windlast groRer als -1,6 kN/m?
eine ausreichende Tragféhigkeit fiir den Einsatz von
Diibeln

- Unebenheiten des Untergrundes < 1 cm/m diirfen
durch das Kleberbett ausgeglichen werden

- Die Untergriinde diirfen mit Tiefgrundierungen ver-
festigt werden, stark saugende Untergriinde miis-
sen mit Hydro-Tiefgrund vorbehandelt werden

- Die Verklebung erfolgt vollflachig im Zahnbettver-
fahren auf der Dammplatte; bei Speedwall-Lamel-
lendammplatten kann der Kleber auch direkt auf die
Wand aufgebracht werden oder die in der Zulas-
sung speziell definierte Teilflachenverklebung mit
einem Klebeflachenanteil von mindestens 50 % je
Dammplatte zur Anwendung kommen

- Auf Fassadenbereichen mit einer Windbelastung
zwischen -1,6 und -2,2 kN/m? ist eine Zusatzverdii-
belung erforderlich. Die Diibelung erfolgt nach aus-
reichendem Erharten des Klebemartels mit bauauf-
sichtlich zugelassen Diibeln und einem Diibeltel-
lerdurchmesser von mindestens 140 mm

- Die Mindestdammstoffstérke fiir die Anwendung
von Lamellenddmmplatten betrdgt 40 mm

- Die Anwendung von im Dammstoff versenkten
Diibeln (Alsifix PA) mit Dammstoffrondellen ist bei
Lamellenddmmplatten nicht zuldssig

Das Wirmeddmm-Verbundsystem darf zur Uber-
briickung von Fugen in den AuRenwandfldchen von Plat-
tenbauten bei der Verwendung von Dreischichtplatten
unter folgenden Bedingungen verwendet werden:

- Max. Fugenabstande von 6,20 m (max. Tafellénge)
- Ddmmstoffstarke > 60 mm
- Armierungsmaterialien gemal} Zulassung

SYSTEMBEFESTIGUNG

Die Standsicherheit des Lamellenddmmsystems als
geklebte Systemvariante ist bis zu einer Windbelastung
W, von - 2,2 kN/m? iiber die Systemzulassung geregelt.

Im Windsogbereich zwischen -1,6 und -2,2 kN/m?sind
pauschal 3 oder 5 Diibel je m? zu setzen. (s. Tabelle). Eine
rechnerische Ermittlung der Diibelanzahl ist in diesen
Bereichen nicht erforderlich.

Die Notwendigkeit der zusétzlich zu verdiibelnden
Flachen ergibt sich aus der GréRe der auf das Geb&u-

de wirkenden Windlasten gemaR DIN 1055-4:2005-03.

SYSTEMKENNWERTE GEM. ZULASSUNG

Mineralwolle-
Lamellendadmmplatte
Dammstoffstarke > 40
[mm]
Dubeltellerdurch- 140
messer [mm]
Mindestdibelanzahl
bei Windlasten von 3+
-1,6 bis -2,2 kN//m?
[Stlick/m?]

*5 Diibel/m? im Fall von Putzgewichten > 10 kg/m? oder
einer Putzdicke > 10 mm

Es diirfen auch Dammstoffplatten nach allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung verwendet werden, sofern darin
die Anwendung im WDVS geregelt ist.

In diesen Féllen sind die Verdiibelungsvorschriften die-
ser Zulassung anzuwenden.

EMPFOHLENE DUBEL, JE NACH UNTERGRUND
Alsifix PA mit SBL 140

Alsifix PM-N mit SBL 140
Alsifix PM-T mit SBL 140
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Verdiibelungsschema: Mineralwolle-Dammplatte HD-M,
Format 80 cm x 62,5 cm. Statisch relevante Zusatzverdiibelung von

Dammplatten

VERDUBELUNGSSCHEMA
Diibelschema: 3 Diibel/m?

Mindestdiibelanzahl bei Windlasten
von -1,6 bis -2,2 kN/m2.

Gilt fiir Putzgewichte bis 10 kg/m?
oder 10 mm Schichtstérke.
Diibeltellerdurchmesser 140 mm

Diibelschema: 5 Diibel/m?

Mindestdiibelanzahl bei Windlasten
von -1,6 bis -2,2 kN/m2.

Gilt fiir Putzgewichte iiber 10 kg/m?
oder 10 mm Schichtstérke.
Diibeltellerdurchmesser 140 mm

Die Diibelrandabsténde ag sind in den jeweiligen Diibelzulassungen

definiert. Negative Windlasten kennzeichnen immer Windsoglasten.
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3.5 Verklebung und Verdiibelung von Mineralwolle-Lamellenddmmplatten

ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN

Die alsecco Mineralwolle-Systeme mit Putzoberflache
und Mineralwolle-Lamellenddmmplatten kénnen durch
Verklebung und Verdiibelung angebracht werden, wenn
nachstehende Kriterien erfiillt sind:

- Die Fassade besteht aus Mauerwerk oder Beton
mit oder ohne Putz

- Die Wandoberflachen miissen fest, trocken, fett-
und staubfrei sein und eine ausreichende Trag-
fahigkeit fiir den Einsatz von Diibeln aufweisen

- Unebenheiten des Untergrundes < 2 cm/m diirfen
durch das Kleberbett ausgeglichen werden

- Die Verklebung erfolgt vollflachig im Zahnbettver-
fahren auf der Dammplatte; bei Speedwall-Lamel-
lendammplatten kann der Kleber auch direkt auf die
Wand aufgebracht werden oder die in der Zulas-
sung speziell definierte Teilflachenverklebung mit
einem Klebeflachenanteil von mindestens 50 % je
Dammplatte zur Anwendung kommen

- Nach ausreichendem Erhérten des Klebemartels
sind die Ddmmplatten mit den erforderlichen bau-
aufsichtlich zugelassenen Diibeln zu befestigen

- Die Mindestddmmstoffstérke fiir die Anwendung
von Lamellenddmmplatten betrdgt 40 mm

- Die Anwendung von im Dammstoff versenkten
Diibeln (Alsifix PA) mit Ddmmstoffrondellen ist bei
Lamellenddmmplatten nicht zuldssig.

Das Wirmeddmm-Verbundsystem darf zur Uber-
briickung von Fugen in den Auenwandflachen von Plat-
tenbauten bei der Verwendung von Dreischichtplatten
unter folgenden Bedingungen verwendet werden:

- Max. Fugenabstande von 6,20 m (max. Tafellénge)
- Ddmmstoffstarke > 60 mm
- Armierungsmaterialien gemal Zulassung

! Mineralwolle-Systeme mit Putzoberfldche

SYSTEMBEFESTIGUNG

Die fiir das Dammsystem erforderlichen Diibeldichten
ergeben sich aus den auf das Gebdude wirkenden Wind-
lasten welche nach DIN 1055-4:2005-03. zu ermitteln sind.

Alternativ zum in der Norm beschriebenen ,Regelfall”
konnen bei Geb&duden bis 25 m Hohe und einem h/d-Ver-
héltnis (Gebdudehdhe/kiirzerer Gebaudeseite) von < 2
vereinfachte Annahmen nach DIN 1055-4:2005 ange-
wendet werden.

Unter der Voraussetzung, dass die fiir den ,Praxis-
nachweis” definierten Randbedingungen eingehalten
sind, konnen die klassifizierten Diibelmengen ohne Wind-
lastberechnung direkt aus der Diibeltabelle des ,Pra-
xisnachweises” auf Seite 49 entnommen werden.

SYSTEMKENNWERTE GEM. ZULASSUNG

Mineralwolle-

Lamellendédmmplatten

Dammstoffstarke
=40

[mm]
Diibeltellerdurch- > 60 140
messer [mm]
WDVS-Lastklasse
zul Nrwovs [KN] 0.167
Mindestdiibelanzahl 4
[Stlick/m?]

* Tellerdurchmesser von 60 mm sind zuldssig bei der
Verdiibelung durch das Armierungsgewebe . Bei Diibe-
lung unter dem Armierungsgewebe ist ein Tellerdurch-
messer von 140 mm notwendig.

Es diirfen auch Ddmmstoffplatten nach allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung verwendet werden, sofern darin

die Anwendung im WDVS geregelt ist.

In diesen Féllen ist die WDVS-Lastklasse dieser Zulas-
sung anzuwenden.

EMPFOHLENE DUBEL, JE NACH UNTERGRUND
Diibelung unter dem Armierungsgewebe
Alsifix PA mit SBL 140

Alsifix PM-N mit SBL 140

Alsifix PM-T mit SBL 140

Diibelung durch das Armierungsgewebe

Alsifix PA
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Verdiibelungsschema: Mineralwolle-Lamellendammplatte,

geklebt und gediibelt, Format 120 cm x 20 cm. Diibelung unter dem

Armierungsg be. Statisch rel Verdiibelung mit bauauf-

sichtlich zugelassenen Diibeln. Mindesttellerdurchmesser 140 mm.

VERDUBELUNGSSCHEMA
Diibelschema: 4,16 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast w, von -0,69 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 6,25 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast wg von -1,04 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 8,33 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast wg von -1,39 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 10,41 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast wg von -1,73 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 12,5 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast wg von -2,08 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 14,58 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast wg von -2,43 kN/m? anwendbar

Die Diibelrandabsténde ag sind in den jeweiligen Diibelzulassungen

definiert. Negative Windlasten kennzeichnen immer Windsoglasten.
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! Mineralschaum-Systeme mit Putzoberfldche

4.1 Verklebung und Verdiibelung von Fassadenddmmplatten ecomin-por

ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN

Das alsecco Mineralschaum-System ecomin-por mit
Putzoberflache und der Fassadenddmmplatte ecomin-
por, WLG 045, kann durch Verklebung und Verdiibelung
angebracht werden, wenn nachstehende Kriterien erfiillt
sind:

- Die Fassade besteht aus Mauerwerk oder Beton
mit oder ohne Putz

- Die Wandoberflichen miissen eben, fest, trocken,
fett- und staubfrei sein und eine ausreichende Trag-
fahigkeit fiir den Einsatz von Diibeln aufweisen

- Unebenheiten des Untergrundes < 1 cm/m diirfen
durch das Kleberbett ausgeglichen werden

- Die Verklebung erfolgt vollflachig mit Zahnspach-
tel oder durch wulstférmigen Kleberauftrag am Plat-
tenrand und in der Flache, so dass eine Verklebung
von mind. 70 % je Ddmmplatte erreicht wird

- Nach ausreichendem Erhérten des Klebemartels
sind die Dammstoffplatten mit den erforderlichen
bauaufsichtlich zugelassenen Diibeln zu befestigen

- Die empfohlene Mindestdammstoffstarke fiir
geklebt und gediibelte Systeme betrdgt 80 mm

- Die Anwendung von im Dammstoff versenkten
Diibeln (Alsifix PA) mit Ddmmstoffrondellen ist bei
der Fassadendammplatte ecomin-por nicht zulds-

sig

- Das Warmedamm-Verbundsystem ecomin-por darf
nicht zur Uberbriickung von Dehnungsfugen in den
AuBenwénden (z.B. Fugen in der AuBenflache von
Plattenbauten bei Verwendung von Dreischicht-
platten) verwendet werden

SYSTEMBEFESTIGUNG

Die fiir das Dammsystem erforderlichen Diibeldichten
ergeben sich aus den auf das Gebdude wirkenden Wind-
lasten welche nach DIN 1055-4:2005-03. zu ermitteln sind.

Alternativ zum in der Norm beschriebenen ,Regelfall”
kénnen bei Gebauden bis 25 m Hohe und einem h/d-Ver-
héltnis (Gebaudehdhe/kiirzerer Gebaudeseite) von < 2
vereinfachte Annahmen nach DIN 1055-4:2005 ange-
wendet werden.

Unter der Voraussetzung, dass die fiir den ,Praxis-
nachweis” definierten Randbedingungen eingehalten
sind, konnen die klassifizierten Diibelmengen ohne Wind-
lastberechnung direkt aus der Diibeltabelle des ,Pra-
xisnachweises” auf Seite 49 entnommen werden.

SYSTEMKENNWERTE GEM. ZULASSUNG

Mineralddmmplatte

Dammstoffstarke <75 =75
[mm]
Dibeltellerdurch-
=60
messer [mm]
WDVS-Lastklasse 0,10 ‘ 0,167

zul Nrwovs [kN]
Mindestdiibelanzahl
[Stlck/Platten]

1

EMPFOHLENE DUBEL, JE NACH UNTERGRUND

Alsifix PA
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Verdiibelungsschema: Fassadendammplatte ecomin-por WLG 045,

Format 60 cm x 39 cm. Statisch relevante Verdiibelung.

VERDUBELUNGSSCHEMA
Diibelschema: 1 Diibel/Platte (4,27 Diibel/m?)

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast wg von -0,71kN/m* anwendbar

Diibelschema: 1,5 Diibel/Platte (6,41 Diibel/m?)

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast w, von -1,07 kN/m* anwendbar

Diibelschema: 2 Diibel/Platte (8,54 Diibel/m?)

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast w, von -1,42 kN/m* anwendbar

Diibelschema: 2,5 Diibel/Platte (10,68 Diibel/m?)

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast w, von -1,78 kN/m* anwendbar

Diibelschema: 3 Diibel/Platte (12,82 Diibel/m?)

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN bis zu einer
Windlast w, von -2,14 kN/m* anwendbar

Die Diibelrandabsténde ag sind in den jeweiligen Diibelzulassungen

definiert. Negative Windlasten kennzeichnen immer Windsoglasten.
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! Systeme mit Hartbheldgen

5.1 Befestigung von EPS- und Mineralwolle-Ddmmplatten
fir Systeme mit Klinkerriemchen, Fliesen u.a.

ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN

Die alsecco Systeme mit EPS-Dammplatten, MiWo-Damm-
platten HD bzw. Lamellenddmmplatten kdnnen auch mit
verschiedenen Hartbelagsoberflachen ausgefiihrt wer-
den. Fiir die Befestigung gelten folgende Bedingungen:

- Die Fassade besteht aus Mauerwerk oder Beton
mit oder ohne Putz

- Die Wandoberflachen miissen fest, ausreichend
trocken (max. zweifache Ausgleichsfeuchte), eben,
fett- und staubfrei sein und eine ausreichende Trag-
fahigkeit fiir den Einsatz von Diibeln aufweisen

- Unebenheiten des Untergrundes diirfen bis < 1
cm/m bei geklebten und bis zu <2 cm/m bei geklebt
und gediibelten Systemen durch das Kleberbett aus-
geglichen werden

- Die Verklebung erfolgt je nach Ddmmstoffvarian-
te in Zahnbett- oder Punkt-Wulst-Methode, bzw.
nach in der Zulassung speziell definierter Teil-
flachenverklebung mit einem Klebefldchenanteil von
mindestens 60 % je Ddmmstoffplatte

- Eine ausschlieBliche Befestigung durch Verkle-
bung istim System basic zuldssig, wenn EPS-Damm-
stoff nach Zulassung verwendet wird und die Gebau-
dehdhe von 8 m nicht {iberschritten wird. Die Wand-
oberfliche muss eine Abreil3festigkeit von mind. 0,08
N/mm? aufweisen. Stark saugende oder sandende
Untergriinde sind mit Hydro-Tiefgrund zu verfesti-
gen

- Nach ausreichendem Erhérten des Klebemértels
sind die Dammstoffplatten bei verdiibelungspflich-
tigen Systemen mit den erforderlichen bauauf-
sichtlich zugelassenen Diibeln zu befestigen. Bei
EPS-Dammung und einer Gebdudehdhe bis 8 m darf
im System basic unter dem Armierungsgewebe
gediibelt werden. Bei Verwendung von Mineralwolle
oder bei Gebdudehdhen {iber 8 m ist die Verdiibe-
lung grundsatzlich durch das Armierungsgewebe
auszufiihren

- Die Mindestdammstoffstarke fiir geklebt und gedii-
belte Systeme betrdagt 40 mm

- Die Anwendung von im Dammstoff versenkten
Diibeln (Alsifix PA) mit Ddmmstoffrondellen ist ab
einer Dammstoffstarke von 80 mm méglich, wenn
die Diibelung unter dem Gewebe erfolgen kann

- Systeme dieser Art diirfen nicht zur Fugeniiber-
briickung bei Plattenbauweisen (z.B. 3-schichtige
AuBenwandplatten) eingesetzt werden

SYSTEMBEFESTIGUNG

Die fiir das Dammsystem erforderlichen Diibeldichten
ergeben sich aus den auf das Geb&dude wirkenden Wind-
lasten welche nach DIN 1055-4:2005-03. zu ermitteln sind.

Alternativ zum in der Norm beschriebenen ,Regelfall”
kénnen bei Gebauden bis 25 m Héhe und einem h/d-Ver-
héltnis (Gebaudehdhe/kiirzerer Gebaudeseite) von < 2
vereinfachte Annahmen nach DIN 1055-4:2005 ange-
wendet werden.

Unter der Voraussetzung, dass die fiir den ,Praxis-
nachweis” definierten Randbedingungen eingehalten
sind, konnen die klassifizierten Diibelmengen ohne Wind-
lastberechnung direkt aus der Diibeltabelle des ,Pra-
xisnachweises” auf Seite 49 entnommen werden.

SYSTEMKENNWERTE GEMAR ZULASSUNG

EPS-Systeme

EPS-Dammplatte
=40

Dammstoffstarke
[mm]
Diibeltellerdurch-
messer [mm]
WDVS-Lastklasse
zul Nrwovs [KN]
Mindestdlibelanzahl
[Stlick/m?]

= 60" =60

0,15 0,167

4%

* bei Diibelung unter dem Armierungsgewebe im
System basic
** bei Dammstoffstérken < 60 mm mind. 5 Diibel/m?

Mineralwolle-Systeme

Mineralwolle- Mineralwolle-
Dammplatte Lamellen-
HD dammoplatte
Dammstoffstarke > 40
[mm]
Diibeltellerdurch- > 60
messer [mm]
WDVS-Lastklasse
zul Nrwovs [kN] 0.167
Mindestdlibelanzahl 4
[Stlick/m?]

* Die Verdiibelung muss immer durch das
Armierungsgewebe erfolgen

EMPFOHLENE DUBEL, JE NACH UNTERGRUND

Alsifix PA
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Verdiibelungsschema: Statisch relevante Verdiibelung

durch das Armierungsgewebe.

Systeme mit Hartheldgen

VERDUBELUNGSSCHEMA

Diibelschema: 4 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,15 kN

bis zu einer Windlast w, von -0,60 kN/m?,

bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN

bis zu einer Windlast w, von -0,66 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 6 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,15 kN

bis zu einer Windlast w, von -0,90 kN/m?,

bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN

bis zu einer Windlast wg von -1,00 kN/m?anwendbar

Diibelschema: 8 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,15 kN

bis zu einer Windlast w, von -1,20 kN/m?,

bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN

bis zu einer Windlast wg von -1,33 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 10 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,15 kN

bis zu einer Windlast w, von -1,50 kN/m?,

bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN

bis zu einer Windlast wg von -1,67 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 12 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,15 kN

bis zu einer Windlast w, von -1,80 kN/m?,

bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN

bis zu einer Windlast w, von -2,04 kN/m? anwendbar

Diibelschema: 14 Diibel/m?

Bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,15 kN

bis zu einer Windlast w von -2,10 kN/m?,

bei WDVS- oder Diibellastklasse > 0,167 kN

bis zu einer Windlast w, von -2,33 kN/m? anwendbar

Die Diibelrandabsténde ag sind in den jeweiligen Diibelzulassungen

definiert. Negative Windlasten kennzeichnen immer Windsoglasten.
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! Systeme mit Holzoberfldchen

6.1 Befestigung von EPS- und Mineralwolle-Ddmmplatten

flir Systeme mit Holzoberflachen

ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN

Das alsecco System Alwood mit Holzoberflache kann
gemal der Einstufung als normalentflammbare Beklei-
dung bis zur Anwendungsgrenze nach Landesbhauord-
nung angebracht werden, wenn nachfolgende Kriteri-
en erfiillt sind:

- Die Fassade besteht aus Mauerwerk oder Beton
mit oder ohne Putz

- Die Wandoberflachen miissen fest, trocken, fett-
und staubfrei sein und eine ausreichende Trag-
fahigkeit fiir den Einsatz von Diibeln aufweisen

- Die Dammstoffverlegung erfolgt, wie bei den
Systemvarianten basic oder ecomin beschrieben.
Systeme mit Ddmmstoffen aus EPS-Hartschaum sind
prinzipiell mit einer Armierungslage, gemaR den
zuldssigen Systemaufbauten zu versehen. Bei Ver-
wendung des Systems ecomin darf ausschliellich
die Mineralwolle-Dammplatte HD eingesetzt wer-
den. In diesem Fall ist eine Armierungsschicht nicht
zwingend notwendig.

- Auf eine zusétzliche Befestigung der Dammplat-
ten durch Diibel darf bei geschlossener Schalung
verzichtet werden, da die Standsicherheit durch die
Alwood-Unterkonstruktion sichergestellt wird

- Zur Befestigung der Alwood-Unterkonstruktion
werden allgemein bauaufsichtlich zugelassene
Senkkopfdiibel mit einem Nenndurchmesser von 10
mm verwendet. Bei Ddmmstoffstérken iiber 140 mm
sind 14 mm Diibeldurchmesser und breitere Unter-
konstruktion notwendig
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- Die Diibeldichte ist objektbezogen nach Untergrund
und Dammstoffstarke festzulegen. In der Regel
erfolgt eine Befestigung mit 4 Diibeln/m?

SYSTEMBEFESTIGUNG

Die fiir das Dammsystem erforderlichen Diibeldichten
ergeben sich aus den auf das Gebdude wirkenden Wind-
lasten welche nach DIN 1055-4:2005-03. zu ermitteln sind.

Alternativ zum in der Norm beschriebenen ,Regelfall”
konnen bei Geb&duden bis 25 m Hohe und einem h/d-Ver-
héltnis (Gebdudehdhe/kiirzerer Gebaudeseite) von < 2
vereinfachte Annahmen nach DIN 1055-4:2005 ange-
wendet werden.

Die Diibeldichten sind je nach Systemtyp, Diibeltyp und
Systemdicke gegen die Einwirkungen aus Wind- und
Eigenlasten nachzuweisen.

EMPFOHLENE DUBEL, JE NACH UNTERGRUND

Alsifix AM g 10 mm
Alsifix AU @ 10 mm
Alsifix AU g 14 mm
Alsifix AP g 10 mm
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Diibeliibersichten

7.1 Schraubdibel Alsfix PA (versenkt und biindige Anwendung)

Diibelprogramm fiir alsecco-WDVS

B bauaufsichtlich zugelassene Tellerdiibel

Schraubdiibel (fiir Dammplattenbefestigung) Nutzungskategorie: A, B, C, D, E
. Hersteller- | Artikel- | Ldnge Teller- Schaft- | Verpackung Veranke- Zugelassen fur x
Bezeichnung Bezeichnung N [mm] g & [mmj| [StKarton] rungstiefe Verankerungsgrund Bemerkungen / Erlduterungen
) [mm] [mm] Diibellastklasse
alsecco ejotherm STRU | 798741 115 60 8 100 > 25 - Beton Cc12/15 0,50 kN | - Universal-Schraubdibel fiir
Alsifix PA 798742 | 135 60 8 100 >25* C12/16 - C50/60 0,50 kN | Voll- und Lochbaustoffe
Zulassungs-Nr.: | 798743 155 60 8 100 > 25 - Voliziegel (Mz) 0,50 kN | - Mindestverankerungstiefe 25 mm fir
ETA-04/0023 798744 175 60 8 100 > 25 - Kalksandvollstein (KS) 0,50 kN | Nutzungskategorie A-D; bei Kategorie E
AbZ Z7-21.2-1769 | 798745 195 60 8 100 > 25 - Volistein aus LB (V / Vbl) 0,20 kN | (Porenbeton) mind. 65 mm
798746 | 215 60 8 100 > 25 - Hochlochziegel (HLz) 0,40 kN
798747 | 235 60 8 100 > 25 - Kalksandlochstein (KSL) 0,50 kN |- Wahlweise Verarbeitung:
798748 | 255 60 8 100 >25* - Hohlblcke aus LB (Hbl) 0,20 kN
798749 | 275 60 8 100 > 25 - Haufwerksporiger LB (LAC) 0,30 kN | A) mit versenkt angeordnetem Dilbelteller
| 798750 295 60 8 100 > 25 - Porenbeton (P2-P7) 0,25 kN und Alsifix Rondelle
819036 | 315 60 8 100 > 25"
819037 | 335 60 8 100 > 25" Wetterschalen von Plattenbauten - Einsatzbereich:
819038 355 60 8 100 > 25* mit d > 40mm mit Diibelauszugsversuch - alle PS-Dammplatten PS 15 und PS 20
819039 | 375 60 8 100 >25* - Miwo-Dammplatte HD
819040 | 395 60 8 100 > 25"
- Mindest-Dammstoffstérke
Zubehor: * bei Porenbeton, Nutzungskategorie E > 65 mm - Verbrauch: 80 mm bei Montagetool Typ S
gemaB Windlastberechnung nach
Ia DIN 1055-4:2005 - Montage:
4.‘ E - Bohren @ 8 mm, > 50 mm tief
’ e 798047 |Alsifix STR-tool set - Warmeverlustkoeffizient y, - Diibel einsetzen
e?j 798048 |Alsifix STR Ersatz-Kit % =0,002 W/K - Einschrauben und Versenken des
Diibels mittels Alsifix STR-tool set
% 798046 | Alsifix Rondelle EPS 100 - Alsifix Rondelle einsetzen
- 798751 | Alsifix Rondelle Miwo 100

Diibelprogramm fiir alsecco-WDVS

B bauaufsichtlich zugelassene Tellerdiibel

Schraubdiibel (fiir Dammplattenbefestigung) Nutzungskategorie: A, B, C, D, E
N Teller- Veranke- .
Bezeichnung Hergteller— Produkt- | Ldnge 2 Schaft- | Verpackung rungstiefe Zugelassen "fur Verankerungsgrund Bemerkungen / Erléuterungen
Bezeichnung Nr. [mm] @ [mm]| [St/Karton] Diibellastklasse
[mm] [mm]
alsecco ejotherm STRU | 798741 | 115 60 8 100 >25* - Beton C12/15 0,50 kN | - Universal-Schraubdibel fiir
Alsifix PA 798742 | 135 60 8 100 > 25* C12/16 - C50/60 0,50 kN | Voll- und Lochbaustoffe
Zulassungs-Nr.: | 798743 | 155 60 8 100 > 25* - Vollziegel (Mz) 0,50 kN | - Mindestverankerungstiefe 25 mm fir
ETA-04/0023 798744 | 175 60 8 100 >25 - Kalksandvollstein (KS) 0,50 kN | Nutzungskategorie A-D; bei Kategorie E
ABZ Z-21.2-1769 | 798745 | 195 60 8 100 >25* - Vollstein aus LB (V / Vbl) 0,20 kN | (Porenbeton) mind. 65 mm
798746 | 215 60 8 100 > 25" |- Hochlochziegel (HLz) 0,40 kN
798747 | 235 60 8 100 > 25* - Kalksandlochstein (KSL) 0,50 kN |- Wahlweise Verarbeitung:
798748 | 255 60 8 100 > 25" |- Hohlblcke aus LB (Hbl) 0,20 kN
798749 | 275 60 8 100 >25* - Haufwerksporiger LB (LAC) 0,30 kN | B) mit ddmmplattenbiindig
| 798750 | 295 60 8 100 > 25* - Porenbeton (P2-P7) 0,25 kN angeordnetem Diibelteller
819036 [ 315 60 8 100 > 25"
! 819037 [ 335 60 8 100 > 25" Wetterschalen von Plattenbauten - Einsatzbereich:
819038 | 355 60 8 100 > 25* mit d > 40mm mit Dibelauszugsversuch - alle PS-Dammplatten PS 15 und PS 20
819039 [ 375 60 8 100 > 25" - Miwo-Dammplatte HD
819040 | 395 60 8 100 >25* - Verbrauch: - Miwo-Dammplatte Aero mit VT 90
gemaB Windlastberechnung nach - Miwo-Lamellendammplatte mit SBL 140
* bei Porenbeton, Nutzungskategorie E > 65 mm DIN 1055-4:2005
Zubehor: - Mindest-Dammstoffstarke 40 mm
- Warmeverlustkoeffizient x
% = 0,002 WK - Montage:
798751 [Alsifix Verschlussstopfen | 500 [ - Bohren @ 8 mm, > 35 mm tief
798908 [STR Schrauberbit Torx T 30 (lang) Kombinierbar mit Dlbelteller - Diibel einsetzen
- SBL 140 plus fir Miwo-Lamellenplatten - Spezialschraube Torx 30 eindrehen
796692 [SBL 140 | 100 [ - VT 90 fiir Miwo-Aero - versenkte Schraube mit
798753 [VT 90 [ 100 [ Alsifix Verschlussstopfen schlieBen
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7.2 Schlagdiibel Alsifix PM-N/PM-T

Diibelprogramm fiir alsecco-WDVS

B bauaufsichtlich zugelassene Tellerdiibel

Schlagdiibel (fiir Dimmplattenbefestigung) Nutzungskategorie: A, B, C
. N Teller- Veranke- .
Bezeichnung Hers_teller— Artikel- |Lénge > Schaft- | Verpackung rungstiefe Zugelassen __fur Verankerungsgrund Bemerkungen / Eriéuterungen
Bezeichnung Nr. [mm] @ [mm]| [St/Karton] Diibellastklasse
[mm] [mm]
alsecco ejotherm NT U 798847| 95 60 8 100 >25 - Beton Cc12/15 0,40 kN | - Schlagdiibel fiir Massiv- und Lochbau-
Alsifix PM-N 798755| 115 60 8 100 >25 C12/16 - C50/60 0,40 kN stoffe mit vormontierten kunststoffum-
Zulassungs-Nr.: 798756| 135 60 8 100 >25 - Vollziegel (Mz) 0,50 kN spritztem Stahlspreizstift
ETA-05/0009 798757| 155 60 8 100 >25 - Kalksandvollstein (KS) 0,50 kN | - Mindestverankerungstiefe 25 mm fir
ABZ Z-21.2-1788 | 798758| 175 60 8 100 >25 - Vollstein aus LB (V / Vbl) 0,15 kN Nutzungskategorie A, B, C
798759 195 60 8 100 >25 |- Hochlochziegel (Hiz) 0,30 kN
798760 215 60 8 100 >25 |- Kalksandlochstein (KSL) 0,50 kN
825046| 235 60 8 100 >25 - Hohlblécke aus LB (Hbl) 0,15 kN - Einsatzbereich:
825047| 255 60 8 100 >25 - alle PS-Dammplatten PS 15 und PS 20
825048| 275 60 8 100 >25 Wetterschalen von Plattenbauten - Miwo-Dammplatte Aero mit VT 90
825049| 295 60 8 100 >25 mit d > 40mm mit Diibelauszugsversuch - Miwo-Lamellenddmmplatte mit SBL 140
+ Verbrauch: - Montage:
gemaB Windlastberechnung nach - Bohren @ 8 mm, > 35 mm tief
DIN 1055-4:2005 - Dibel einsetzen
- Spreiznagel einschlagen
- Warmeverlustkoeffizient y,
% = 0,002 W/K
Zubehor:
Kombinierbar mit Diibelteller
- SBL 140 plus fir Miwo-Lamellenplatten
796692 [SBL 140 [ 100 | - VT 90 fiir Miwo-Aero
798753 [VT 90 [ 100 |
Diibelprogramm fiir alsecco-WDVS
B bauaufsichtlich zugelassene Tellerdiibel
Schlagdiibel (fiir Dammplattenbefestigung) Nutzungskategorie: A, B, C
; = Teller- Veranke- .
Bezeichnung Hergte/ler— Artikel- |Ldnge o Schaft- | Verpackung rungstiefe Zugelassen "fur Verankerungsgrund Bemerkungen / Erlauterungen
Bezeichnung Nr. [mm] @ [mm]| [St/Karton] Diibellastklasse
[mm] [mm]
alsecco ejotherm NTKU | 815711 90 60 8 200 > 40 - Beton c12/15 0,20 kN | - Schlagdiibel fiir Massiv- und Lochbau-
Alsifix PM-T 815712| 110 60 8 200 > 40 C12/16 - C50/60 0,30 kN stoffe mit vormontierten faserverstarktem
Zulassungs-Nr.: 815723| 130 60 8 200 >40 - Vollziegel (Mz) 0,30 kN Kunststoffstift
ETA-07/0026 815724| 150 60 8 200 > 40 - Kalksandvollstein (KS) 0,30 kN [ - Mindestverankerungstiefe 40 mm fur
ABZ 7-21.2-1844 | 815725 170 60 8 100 >40 - Hochlochziegel (Hiz) 0,20 kN Nutzungskategorie A, B, C
815726| 190 60 8 100 >40 - Kalksandlochstein (KSL) 0,30 kN
815727| 210 60 8 100 > 40
1 832792| 230 60 8 100 > 40 Wetterschalen von Plattenbauten - Einsatzbereich:
mit d > 40mm mit Diibelauszugsversuch - alle PS-Dammplatten PS 15 und PS 20
- Miwo-Dammplatte Aero mit VT 90
- Miwo-Lamellendammplatte mit SBL 140
+ Verbrauch:
gemanB Windlastberechnung nach
DIN 1055-4:2005 - Montage:
- Bohren @ 8 mm, > 50 mm tief
- Warmeverlustkoeffizient x, - Dibel einsetzen
% = 0,000 WK - Spreiznagel einschlagen
Zubehor:
Kombinierbar mit Diibelteller
+ SBL 140 plus fur Miwo-Lamellenplatten
796692 [SBL 140 [ 100 | - VT 90 fiir Miwo-Aero
798753 |VT 90 [ 100 |




7.3 Schlagdiibel Alsifix D

Diibelprogramm fiir alsecco-WDVS
B konstruktive Tellerdiibel

Diibeliibersicht !

Schlagdiibel (fiir Dammplattenbefestigung) Nutzungskategorie:
; « Teller- Veranke-
Bezeichnung Herstel/er— Artikel- | Lange 12 Schaft- | Verpackung rungstiefe Empfohlene Gebrauchslasten Bemerkungen / Erlduterungen
Bezeichnung Nr. [mm] & [mm]| [St/Karton]
[mm] [mm]

alsecco KEW TSD 795541 80 60 8 200 >25 - Beton ca. 0,28 kN | - Schlagdiibel mit Stahinagel und

Alsifix D Ejot TID-T 795543 | 100 60 8 200 >25 - Vollziegel (Mz) ca. 0,27 kN | kunststoffumspritztem Nagelkopf
795545 [ 120 60 8 200 >25 - Kalksandvollstein (KS) ca. 0,27 kN | - Mindestverankerungstiefe 25 mm
795549 | 140 60 8 200 >25 - Vollstein aus LB (V / Vbl) ca. 0,15 kN
795551 | 160 60 8 200 >25 - Hochlochziegel (Hlz) ca. 0,15 kN
795547 | 180 60 8 200 >25 - Kalksandlochstein (KSL) ca. 0,20 kN | - Einsatzbereich:

' 795553 | 200 60 8 150 >25 - Hohlblécke aus LB (Hbl) ca. 0,15 kN - alle EPS-Dammplatten

795554 [ 220 60 8 100 >25 - Wetterschalen ca. 0,15 kN
797196 | 240 60 8 100 >25
797197 | 260 60 8 100 >25 - Montage:
832971 | 280 60 8 100 >25 - Verbrauch: - Bohren @ 8 mm, > 35 mm tief
832972 | 300 60 8 100 >25 als konstruktiver Befestiger ca. 4 Stk./m? - Diibel einsetzen

- Warmeverlustkoeffizient x.

% = 0,002 W/K

- Spreiznagel einschlagen

33



34

! Dibeliibersicht

7.4 Schraubdibel Alsifix HA (versenkt und biindige Anwendung)

Diibelprogramm fiir alsecco-WDVS
B konstruktive Tellerdiibel

Schraubdiibel (fiir Dammplattenbefestigung) Nutzungskategorie:
. « Teller- |Schrauben- Veranke-
Bezeichnung Hersteller- | Artikel- | Lange | =, o Verpackung rungstiefe Empfohlene Gebrauchslasten Bemerkungen / Erlduterungen
Bezeichnung Nr. [mm] [St/Karton]
[mm] [mm] [mm]
alsecco ejotherm STRH | 806858 80 60 6 100 30 - 40  |Holzfaserplatte (d > 17 mm) ca. 0,25 kN | - Rondellendiibel fiir Holz und Metallblech
Alsifix HA 806860 [ 100 60 6 100 30-40 [Spanplatte (d>13 mm) ca. 0,25 kN | - empfohlene Verankerungstiefe je nach
806862 120 60 6 100 30 - 40 |Gipsfaserplatte (d>12,5mm)  ca.0,15kN| Plattendicke ca. 30 bis 40 mm
806874 140 60 6 100 30 - 40 |OSB-Platten (d > 16 mm) ca. 0,25 kN | - in der Regel ohne Vorbohren verarbeitbar
806876 [ 160 60 6 100 30 - 40 [Massivholzplatten (d >27 mm)  ca. 0,25 kN
806878 | 180 60 6 100 30 -40
/ 806880 | 200 60 6 100 30 - 40 |in Metallblechen bis 0,75 mm Dicke méglich |- Wahlweise Verarbeitung:
806882 | 220 60 6 100 30-40
832778 [ 240 60 6 100 30 - 40 A) mit versenkt angeordnetem Dubelteller
832779 [ 260 60 6 100 30-40 |- Verbrauch: und Alsifix Rondelle
832780 | 280 60 6 100 30 - 40 als konstruktiver Befestiger ca. 4 Stk./m?
832781 | 300 60 6 100 30 - 40 - Einsatzbereich:
- alle PS-Dammplatten PS 15 und PS 20
- Warmeverlustkoeffizient y,
x = 0,002 W/K - Mindest-Dammstoffstarke
80 mm bei Montagetool Typ S
Zubehor:
- Montage:
] - Diibel in Dammung einsetzen
’ X 798047 |Alsifix STR-tool set - Einschrauben und Versenken des
Fil 798048 |Alsifix STR Ersatz-Kit Diibels mittels Alsifix STR-tool set
- Alsifix Rondelle einsetzen
@ 798046 | Alsifix Rondelle EPS 100
B 798751 | Alsifix Rondelle Miwo 100

Diibelprogramm fiir alsecco-WDVS
B konstruktive Tellerdiibel

Schraubdiibel (fiir Dimmplattenbefestigung) Nutzungskategorie:
. N Teller- | Schrauben- Veranke-
Bezeichnung Her.?teller- Artikel- | Lange 12 12 Verpackung rungstiefe Empfohlene Gebrauchslasten Bemerkungen / Erlduterungen
Bezeichnung Nr. [mm] [St/Karton]
[mm] [mm] [mm]
alsecco ejotherm STRH | 806858 80 60 6 100 30 - 40 |Holzfaserplatte (d =17 mm) ca. 0,25 kN | - Rondellendiibel fiir Holz und Metallblech

Alsifix HA 806860 [ 100 60 6 100 30 -40 [Spanplatte (d>13 mm) ca. 0,25 kN | - empfohlene Verankerungstiefe je nach
806862 | 120 60 6 100 30 -40 [Gipsfaserplatte (d>12,5mm)  ca.0,15kN| Plattendicke ca. 30 bis 40 mm
806874 140 60 6 100 30 - 40 |OSB-Platten (d =16 mm) ca. 0,25 kN | - in der Regel ohne Vorbohren verarbeitbar
806876 160 60 6 100 30 - 40  |Massivholzplatten (d 227 mm)  ca. 0,25 kN
806878 | 180 60 6 100 30-40

/ 806880 200 60 6 100 30 - 40 |in Metallblechen bis 0,75 mm Dicke méglich |- Wahlweise Verarbeitung:
806882 | 220 60 6 100 30 - 40
832778 | 240 60 6 100 30 - 40 B) mit dimmplattenbiindig
832779 [ 260 60 6 100 30 -40 |- Verbrauch: angeordnetem Diibelteller
832780 | 280 60 6 100 30 - 40 als konstruktiver Befestiger ca. 4 Stk./m?
832781 300 60 6 100 30 -40 - Einsatzbereich:
- alle PS-Dammplatten PS 15 und PS 20
- Warmeverlustkoeffizient y,
x = 0,002 WK - Mindest-Dammstoffstarke 40 mm
Zubehor:
- Montage:
- Diibel in D&mmung einsetzen
798751 [Alsifix Verschlussstopfen [ 500 Kombinierbar mit Dlbelteller - Spezialschraube Torx 25 eindrehen
STR Schrauberbit Torx T 25 (lang) - SBL 140 plus fiir Miwo-Lamellenplatten - versenkte Schraube mit
= VT 90 fur Miwo-Aero Alsifix Verschlussstopfen schlieBen

796692 |SBL 140 [ 100
798753 [VT 90 | 100




Diibeliibersicht !

7.5 Schraubdiibel Alsifix SA/Schlagdiibel Alsifix SM-N

Diibelprogramm fiir alsecco-WDVS
B bauaufsichtlich zugelassene Senkkopfdiibel

bauten mit d > 40mm

- Verbrauch:
gemaB Windlastberechnung nach
DIN 1055-4:2005

Schraubdiibel (zur Befestigung von Fassadenbekleidungen)
Bezeichnun Hersteller- Artikel- |Ldnge| Schaft- | Verpackung rg‘:‘;r‘r’s’;[’:z Zugelassen fiir Verankerungsgrund Bemerkunaen / Erlduterungen
9 Bezeichnung Nr. [mm] | & [mm]| [St/Karton] [,‘27 m] Diibellastklasse g 9
alsecco Ejot SDF-S10 | 797618 | 120 10 100 >50 - Beton c12/15 0,80 kN | - Schraubdiibel fiir Beton und Mauerwerk
Alsifix AM 10 795903 [ 140 10 100 >50 - Voliziegel (Mz) 0,60 kN mit vormontierter Spezialschraube
Zulassungs-Nr.: [ 795904 [ 160 10 100 >50 - Kalksandvollstein (KS) 0,60 kN | - Mindestverankerungstiefe 50 mm
ABZ Z-21.2-589 | 795905 | 180 10 100 >50 - Hohlbldcke aus LB (Hbl) 0,25 kN
795906 | 200 10 100 >50 - Volistein aus LB (V / Vbl) 0,25 kN
795907 | 220 10 100 >50 - Einsatzbereich:
1 Wetterschalen von Platten- 0,60 kN - zur Befestigung von Fassadenbe-

kleidungen (UK-Profile im System
Alwood)

- Montage:
- Bohren @ 10 mm, > 60 mm tief
- Dilbel einsetzen
- Einschrauben der Spezialschraube
mit Torx T40

Dubelprogramm fiir alsecco-WDVS

B bauaufsichtlich zugelassene Senkkopfdiibel

- Verbrauch:
geméanB Windlastberechnung nach
DIN 1055-4:2005

Schraubdiibel (zur Befestigung von Fassadenbekleidungen)
, Hersteller- Artikel- | Lénge | Schaft- | Verpackung Veran{(e— Zugelassen fr x
Bezeichnung Bezeichnung Nr [mmj | & [mmj| [StKarton] rungstiefe Verankerungsgrund Bemerkungen / Erlduterungen
) [mm] Diibellastklasse
alsecco Ejot SDF-S 10U | 795908 140 10 100 >70 - Beton Cc12/15 0,80 kN | - Schraubdiibel fiir Beton und Mauerwerk
Alsifix AU 10 795909 160 10 100 >70 - Vollziegel (Mz) 0,60 kN mit vormontierter Spezialschraube
Zulassungs-Nr.: [ 795910 | 180 10 100 >70 - Kalksandvollstein (KS) 0,60 kN | - Mindestverankerungstiefe 70 mm
ABZ z-21.2-589 | 795911 200 10 100 >70 - Kalksandlochstein (KSL) 0,40 kN
795912 [ 220 10 100 >70 - Hohlblécke aus LB (Hbl) 0,25 kN
798944 | 250 10 50 >70 - Vollstein aus LB (V / Vbl) 0,25 kN - Einsatzbereich:
- Haufwerksporiger LB 0,30 kN - zur Befestigung von Fassadenbe-
kleidungen (UK-Profile im System
Wetterschalen von Platten- 0,60 kN Alwood)
bauten mit d > 40mm
- Montage:

- Bohren @ 10 mm, > 80 mm tief

- Dibel einsetzen

- Einschrauben der Spezialschraube
mit Torx T40
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7.6 Schraubdiibel Alsifix AM 10 / AU 10

Diibelprogramm fiir alsecco-WDVS
B bauaufsichtlich zugelassene Senkkopfdiibel

Schraubdiibel (zur Befestigung von Fassadenbekleidungen)
. s Veranke- .
Bezeichnung Her.?teller- Artikel- |Lange| Schaft- | Verpackung rungstiefe Zugelassen "fur Verankerungsgrund Bemerkungen / Erléuterungen
Bezeichnung Nr. [mm] | & [mm]| [St/Karton] [mm] Diibellastklasse
alsecco Ejot SDP-S 10 795917| 140 10 100 >70 - Porenbeton nach DIN - Schraubdiibel fiir Porenbeton
Alsifix AP 10 795918| 160 10 100 >70 -PP2/PP3,3 0,30 kN mit vormontierter Spezialschraube
Zulassungs-Nr.: [ 795919[ 180 10 100 >70 -PP4/PP4,4 0,60 kN | - Mindestverankerungstiefe 70 mm
ABZ Z-21.2-967 | 795920| 200 10 100 >70 - Porenbeton nach TGL
795921 220 10 100 >70 -LauBig 0,40 kN
- Parchim 0,20 kN - Einsatzbereich:
- zur Befestigung von Fassadenbe-
kleidungen (UK-Profile im System
+ Verbrauch: Alwood)
gemaB Windlastberechnung nach
DIN 1055-4:2005
- Montage:

- Bohren @ 10 mm, > 80 mm tief

- Dibel einsetzen

- Einschrauben der Spezialschraube
mit Torx T40

Dibelprogramm fiir alsecco-WDVS

B bauaufsichtlich zugelassene Senkkopfdiibel

- Verbrauch:
gemaB Windlastberechnung nach
DIN 1055-4:2005

Schraubdiibel (zur Befestigung von Fassadenbekleidungen)
. Hersteller- Artikel- |Lénge | Schaft- | Verpackung Veran{(e- Zugelassen fiir x
Bezeichnung Bezeichnung Nr [mmj | @ fmmj| [StKarton] rungstiefe Verankerungsgrund Bemerkungen / Erlduterungen
) [mm] Duibellastklasse
alsecco Ejot SDF-S 14U | 795995 | 240 14 50 >90 - Beton Cc12/15 1,20 kN | - Schraubdiibel fiir Beton und Mauerwerk
Alsifix AU 14 795996 | 260 14 50 >90 - Vollziegel (Mz) 0,60 kN mit vormontierter Spezialschraube
Zulassungs-Nr.: | 797619 | 280 14 50 >90 . Kalksandvollstein (KS) 0,60 kN [ - Mindestverankerungstiefe 90 mm
ABZ z-21.2-589 | 795997 [ 300 14 50 >90 - Kalksandlochstein (KSL) 0,60 kN
795998 | 320 14 50 >90 - Hohlblécke aus LB (Hbl) 0,30 kN
797620 | 340 14 50 >90 - Vollstein aus LB (V / Vbl) 0,50 kN - Einsatzbereich:
795999 | 360 14 50 >90 - zur Befestigung von Fassadenbe-

kleidungen (UK-Profile im System
Alwood)

- Montage:
- Bohren @ 14 mm, > 90 mm tief
- Dibel einsetzen
- Einschrauben der Spezialschraube
mit Torx T40




7.7 Schraubdibel Alsifix AP 10 / AU 14

Diibelprogramm fiir alsecco-WDVS
B bauaufsichtlich zugelassene Kragendiibel

Diibeliibersicht !

gemaB Windlastberechnung nach
DIN 1055-4:2005

Kombinierbar mit Dubelteller
- Ejot IT-Z 60/8 K
zur Dammstoffbefestigung

Schraubdiibel (fiir Schienenbefestigung) Nutzungskategorie: A, B, C, D, E
. Hersteller- | Artikel- |Lédnge|Kragen- | Schaft- | Verpackung Veranll(e- Zugelassen fiir .
Bezeichnung Bezeichnung I [mm] | & [mmj| @ [mmj| [stKarton] rungstiefe Verz?r'nkerungsgrund Bemerkungen / Erlduterungen
[mm] Diibellastklasse
alsecco ejotherm SDKU | 806891| 45 16 8 100 >25* - Beton C12/15 0,50 kN | - Universal-Schraubdibel fiir
Alsifix SA 806893| 65 16 8 100 >25* C12/16-C50/60 0,50 kN | Voll- und Lochbaustoffe
Zulassungs-Nr.: | 806895 85 16 8 100 >25* - Voliziegel (Mz) 0,50 kN | - Mindestverankerungstiefe 25 mm fiir
ETA-04/0023 806897 105 16 8 100 >25* - Kalksandvolistein (KS) 0,50 kN | Nutzungskategorie A-D; bei Kategorie E
ABZ 7-21.2-1769 - Vollstein aus LB (V / Vbl) 0,20 kN | (Porenbeton) mind. 65 mm
* bei Porenbeton, Nutzungskategorie E > 65 mm - Hochlochziegel (HLz) 0,40 kN
- Kalksandlochstein (KSL) 0,50 kN
« Hohlblécke aus LB (Hbl) 0,20 kN | - Einsatzbereich:
- Haufwerksporiger LB (LAC) 0,30 kN - zur Befestigung der Halteleisten im
- Porenbeton (P2-P7) 0,25 kN Schienensystem
- Verbrauch: - Montage:

- Bohren @ 8 mm, > 35 mm tief

- Dibel einsetzen

- Einschrauben der Spezialschraube
mit Torx T30

Diibelprogramm fiir alsecco-WDVS
B bauaufsichtlich zugelassene Kragendiibel

Schlagdiibel (fiir Schienenbefestigung) Nutzungskategorie: A, B, C
. . Veranke- Zugelassen fir
. - - Kragen- | Schaft- ; s
Bezeichnung BZZ?;ZZ?}; Ar}‘\/ll;el L[;a:,g]e o ;r]nm 1@ mm) ‘;;Z?;Sggjq rungstiefe Verankerungsgrund Bemerkungen / Erlduterungen
9 i [mm] Diibellastklasse
alsecco ejotherm NK U 806884| 45 16 8 100 >25 - Beton Cc12/15 0,40 kN | - Schlagdiibel fiir Massiv- und Lochbau-
Alsifix SM-N 806887| 65 16 8 100 >25 C12/16 - C50/60 0,40 kN stoffe mit vormontierten Stahlspreizstift
Zulassungs-Nr.: | 806889 85 16 8 100 >25 - Vollziegel (Mz) 0,50 kN | - Mindestverankerungstiefe 25 mm
ETA-05/0009 - Kalksandvollstein (KS) 0,50 kN
ABZ Z-21.2-1788 - Vollstein aus LB (V / Vbl) 0,15 kN
- Hochlochziegel (Hlz) 0,30 kN - Einsatzbereich:
- Kalksandlochstein (KSL) 0,50 kN - zur Befestigung der Halteleisten im
- Hohlblocke aus LB (Hbl) 0,15 kN Schienensystem
Wetterschalen von Plattenbauten - Montage:

mit d > 40mm mit Diibelauszugsversuch

- Verbrauch:
gemé&nB Windlastberechnung nach
DIN 1055-4:2005

Kombinierbar mit Dilbelteller
- Ejot IT-Z 60/8 K
zur Dammstoffbefestigung

- Bohren @ 8 mm, > 35 mm tief
- Dibel einsetzen
- Spreiznagel einschlagen
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8.1 Windzonenkarte Bundesrepublik Deutschland (DIN 1055-4:2005)
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8.2 Windzonen-Tabelle nach Verwaltungsgrenzen (DIBt,21.1.2008)
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8.2 Windzonen-Tabelle nach Verwaltungsgrenzen (DIBt,21.1.2008)
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8.2 Windzonen-Tabelle nach Verwaltungsgrenzen (DIBt,21.1.2008)
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8.2 Windzonen-Tabelle nach Verwaltungsgrenzen (DIBt,21.1.2008)
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Der aktuelle Stand ist immer auf www.dibt.de zu Uberprtifen.
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8.3 Geldndekategorien nach DIN 1055-4:2005-03
(Anhang B; Tabelle B.1)

= Caldndekategorie 1

ONane See: Saen mil mindaslens
5 km freier Flache in Windrichiurng;
glaties, flaches Land chne Hindernisse,

z.B. Inseln der Nordsee

Gelénde mit Hecken, einzelnen
Gehaflean, Hiusern ader Baumen,
z.B. landwirtschaltliches Gebiet

Vorstadte, Indusinie odear
Gewerbegebiete; Walder

Stadigeblate, bel denen mindestens
15 % der Flache mit Geb&uden bebaut
gind, deren mittlere HAhe 15 m
Ubarschrailal

— ANMERKLUNGEN
Aul der sicheren Seile liegend kann in den kistennahen Gebieten sowie
auf den Mard- und Ostseeinseln die Gelandekategorie 1, im Binnenland
die Gelindekategorie Il zugrunde gelegt werden

— REGELRALL: Mschprofl der Geldndekategaren [ und [0
- Mischprofil Kiiste: i
Baschralbl Verhaltnissa im Ubar-
gangsbereich der Kategorien | und 11

- kiistennahe Gebiete u. Osteseesinseln

— REGELFALL: Mischpinfil der Geldndekatedoien [T und 11

[ . -

:-_—- i Mizchprofil Binnenland: )

;.‘.t'_:_:_: qu - Baschralbl Varhalinissa im Uber-
b gangsbereich der Kategorien 11 und 1

Fiir ginen genauveren Ansalz der Geldnderawipiet wird aul DWW 1055-4, Anhang 8 venwiesen
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8.4 Horizontale Einteilung der Wandflachen bei vertikalen \Wénden
gemald DIN 1055-4:2005-03 (Bild 4)
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wWind

wWird I
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* 7
A
Angicht & furgie=shd Ansacht A Fure-5d
W X B @ wirsd A -
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Wind wind
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8.5 Einteilung in Hohenbereiche
gemald DIN 1055-4:2005-03 (Bild 3)

aulflere Bezugs- Verlauf des Geschwindig-
Abmessungen hihe keifadrucks
b
1 ) ] _|:'E_'|"I
h=h < | gkl
| < -
PrPEE i T
A
|—_ — -
!
£ '- "'ﬂll-_'h 3 ———-l
F ' 5 gihl
i J z2,=b '
¢ glh
beh=h = -
j'?
!
Frrrrrrrrrrrrd s e dsd
f
- i :’,_-l"i
aldl L
.f:l -
o < avavAALL < —
' e
iz, —
=i ]
glhl -
] =1 ——
=i |
——y
{” ——=]
’ g TS i
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8.6 Ermittlung der Fldchenbereiche im vereinfachten Nachweis

1.

Goomeirie des Gobiudas
b [ Birmitz) d (Windparatals
Saifs)
— —
d fWindnataliols Salla) o [ Brasia

2. Fibr dis Elntellling der Windpamlkdan SeHen fn Flichenbamicha, |5t dis Baslimmung des

maigabendean Wertes 8~ notwendlg.

Hiwifi il zo errndioly, walehor Wt Klmroe i

al  die Brefe b7 (Fiche, aul de der Wind slrwirkt) odes
B 2 i HE5e des Gebdusdea 2h"°

Clar klalnere Warl wird nactioigend als malgebender Werd " bazaichnal

HINWESS: BE] GEGLIEDERTEN GRLINDRISSEN lANN DMESER ZLIA ERMITTLLUNG
DER FLACHENBEREICHE N RECHTECKE EINGETEILLT WERDEM

Bestimmung dor Anzahl der Gebaudefizchan far dis Windparadlsie Seim

Wia vathilt sleh die meBgebandes Werl 8" gegeniiber dui Windparalliei Seite d des Gabiudes?

Fill 1 o - A Fiiichanbaiuicha: A, B und C
==

Fall 2: d £ e fd — & Frachanbarsichs: A und B
RN

Fiall 3: &= 5d —_— 1 Faichenbersich; A

Ermilttiung der Linge daf #lnzelinan Flichonbanalche

Cha Langen dar aingsfnan Flichanbaraicha fer da anlsprechenden Falle aigabain skab wiis Tokg:

Fall 2 Fodl 3
d = s 54 = Bl
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5. Ubertragung der Flachenbereiche an das Gebiude

D Fiachenbareiche minsan Rr die Windeinwiikung auf die vercchiedensn Gebiudesaiten ermitiaft

lvmn

| @ =
| = =l

WIND

Ia] ‘B I

Zusammertassend srgibt sich durch Oberlagerung der Flachenbersiche fir das Gebiuds folgandes

=

lal & |&l

| = |

WIKD

la| & |&]

4

Aus der nachiolgenden Tabelle kann nun mit Hille der ermittsiten Flichenbamiche die srorderlichen
Dibalmengen je m? ir das enfsprechende Gebiude bestimmi werdan,
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8.7 Vereinfachter Nachweis fir Gebdude mit h/d < 2

Klassifizierts Dibslmeangen fir die WDVS-Lastklassan 0,150kN und 0,167kN
Wersinfachies Vardahnran nach DI 1056-4 200503, abanes Golinds, Varhialinis hd = 2)

Hinvweis:

He' den nachstehendan Hohenangahen handall ez sich nich! um Hdhenbereiche des Gabdudes
sondern um GebdvadehShen Bal ioheren Gebduden sind somf dber dis gesamte
Gehdudehdha hdhere Windlasten anmusedren bow. Ofdbaimangen zu venwenden,

Bauwarcshine e Galindesabarikanta [m| 0 bBis 10m 10 Bia 18m 18 Bia 25m
Baraich® in dar Fassads A B G A B LE B L
'F;::.::-:rm e Wirdsog w KR und Klassiizierts DObeimangen ja md "
WL Wy 0,738 | 0,550 Q0278 10,56 0,715 0358 11,108 |0,825 (0,413
_ WOVS-Last- =050 S 4 4 B B 4 E & 4
Brinarland Klassen ":Nl s & 5 u e
fa Zubassurgy =0,16T7 | & 4 4 3 3 4 & & 4
Wiz Wy 0,850 ) 0,15 | 0558 11,980 0,680 0440 11,320 | 0,590 | 0,485
WOVS-Last- =050 3 B q B E 4 id E 4
Binnanland klassen (k| ek 111 [—r—f— 1 e
5. Tulassungi =0167 | & & 4 1] & 4 & [ 4
Wiz Wy 1,254 | 0,835 | 0,458 1,475 1,100 0,550 1,623 | 1,210 |0,E05
Kiste und ngsh WIONS-Lasl- =480 10 B 4 10 B 4 12 [ 4
He h.lusslm[hhl] - I - U E——
5. Tulassurgj =0, 167 a2 B 4 10 B 4 10 B 4
WZa iy 1,180 0,880 | 0440 01,401 | 1,045 0,523 1,623 | 1,210 | 0,608
) WOVS-Lasl- =90150| @ & 4 10 [c] 4 12 [ 4
Brinerland klassen I]'i”] R AT Ty TE———
8. Pulassurng) =0, 167 a B 4 i B 4 0 B 4
WZsa Wy 1,540 | 1,988 | QEFA 1,770 1,520 0680 11,518 | 1,420 0,715
Kiste i sk WDYES-Lastk =10,150 10 B 4 12 i0 E 14 10 E
dor Didion klassan [ki] et S e T, I
i, Fulasung| =067 | 10 B q 12 B 4 12 10 &
WZd Wy 1,401 | 1,045 | 0,523 | 1,696 | 1,265 0,633 ] 1,918 | 1,430 0,715
WOYSLagt- =0,180 | 10 B 4 12 10 [ 14 10 [
Binnanland klassan Ik”] i Bl [ E—
{5. Zulazzung) =0,187 10 B 4 10 B 4 12 10 -1
WZd4 Wy 1,644 | 1,375 | 0,888 | 2,085 | 1,540 0770 ] 2,288 | 1,705 |0,B53
Kilala dar Nard- WDWE-Lasl- =90,150] 12 10 ] 14 ia & i [] L I -]
urd Osk=ag HHM‘IIHHI i sl
Insaln dar Osisea | is. Zulassung) =067 | 12 B 4 12 1@ [ 14 j [a] ]
W2Z 4 Wy 2085 | 1,640 | 0770 __.e’“? fr"a
- e
WDWS-Last =050 14 | 10 | B -
Insein dar Hordses | klassen (kM| e -
{5, Tulassung| =0,167 | 12 i & a__x’

" ... Es wurdan klsine Untarschreitungan der rechnerischan Dilbalmangen (bis zu 3%) akzeplicd
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8.8 Praxisnachweis gemal? Fachverband WDVS

Klassifizierie Dabelmengen fur Windlasten nach DIN 1055-4,2005-03 gemall
vareinfachender Ansétze des Fachverbandes Warmedamm-Verbundsystama /2/

ViggahEnawsEe

T Winckrons T die Lagh des Gebdudes ermitleln (ahedd ol bl diy )
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alsecco GmbH
KupferstraRe 50

36208 Wildeck

Telefon 036922/ 88-0
Telefax 036922/ 88-330
Internet www.alsecco.de
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